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SYNOPSIS : Based on the proven feasibility of bottom ash and tire shred-soil mixtures as lightweight fill 
materials, tire shred-bottom ash mixtures were suggested as a new lightweight fill material to replace the 
conventional construction material with bottom ash. Therefore, we carried out the laboratory test, field 
compaction test and performance test of large scale embankment in order to evaluate their suitability for the 
use of lightweight fill materials in the before studies. We could verified that the ash, tire-shred and the 
mixture are able to be the useful materials as light fill materials. In this study, we built real scale 
embankment with RBA(Reclamated Bottom Ash), TRBA(Tire shred-Reclamated Bottom Ash mixture), 
WS(Weathered Soil), BA(Bottom Ash screened by 5mm sieve) for monitoring the behavior such as settlement, 
lateral displacement and water content change. Furthermore, we are examining the ground water quality in the 
surrounding area of the test embankment. 
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1. 서  론

 재 천연골재 채취로 인한 자연훼손방지, 토취장확보문제 해결, 천연골재의 수 난 해결 등을 해 자

원순환형 지반재료 활용의 필요성이 두되고 있다. 특히 폐타이어와 석탄회는 그 발생량의 증에 따

라 야 장  회사장 확보에 어려움을 겪고 있어 이들의 활용을 통해 천연골재의 체 효과와 산업부산

물의 재활용 효과를 기 할 수 있을 것이다. 

 석탄회의 경우, 국내에서 2005년 말 재 약 600만톤이 발생되고 있다. 이  재활용량은 약 350만톤으

로 재활용율이 약 58%정도에 머무르고 있으며, 부분 라이애쉬의 재활용으로써 석탄회발생량  약 

15-25%를 차지하는 회(Bottom Ash)는 부분 매립되고 있다. 그러나 이러한 석탄회를 매립하기 한 

회처리장의 용량이  부족한 상황으로 부분의 화력발 소는 새로운 회처리장 건설과 리에 많은 

비용을 지불하고 있으며, 자연환경 훼손에 따른 환경민원이 발생되고 있다. 한 당진, 태안, 보령, 하동, 

흥 등에 추진 인 석탄화력발 소의 건설로 인해 2010년에는 약 800만톤의 석탄회가 발생할 것으로 

상되고 있으나 제철설비 증가에 따라 시멘트를 50%까지 체할 수 있는 Slag Powder가 증가되고 건

설경기 침체로 수요가 감소하는 등 석탄회의 수요는 지속 으로 감소 추세에 있다. 이러한 상은 경제
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성장과 비례하여 미국, 일본, 국, 독일 등 선진국에서도 확인되고 있는 상이며, 이들 나라에서도 석

탄회의 재활용을 해 다양한 노력이 이루어지고 있다. 

 폐타이어의 경우는  세계 으로 매년 수십억 개에 달하는 양이 발생되고 있으며, 미국의 경우 매년 

5천만개가 발생한다고 보고되고 있다(Garga & O'Shaughnessy, 2000). 국내에도 2007 환경통계연감(환

경부, 2007)의 폐기물 재활용 황에 따르면 지속 인 증가추세에 있으며 2006년 재 23,689,000개에 이

르고, 이러한 증가 추세는 계속될 망이다. 폐타이어의 회수비율은 약 40-80%이며 량 수거되고 있지 

못한 상황이다. 폐타이어는 야외 치 등으로 미 을 해칠 뿐 아니라 각종 병원체의 달 매개체인 동

물의 서식지 역할을 하게 되어 여러 가지로 사회  문제를 야기하고 있다(윤여원, 2004). 

 최근에는 폐타이어의 발생량과 함께 재활용량의 증가도 계속되고 있다. 그러나 재 재활용의 약 70%

가 시멘트 킬른에서 소각원료로 활용되면서 석탄이나 갈탄을 연료로 활용한 시멘트에 비해 납, 아연, 카

드뮴 등의 속이 수백 배 포함되어 건설 후 심각한 2차 환경문제의 야기가 지 되고 있다. 따라서 

보다 환경오염을 일 수 있고 량으로 활용할 수 있는 분야의 개발과 이에 한 연구가 필요한 실정

이다. 

 석탄회와 폐타이어는 그 경량의 특성을 이용하여 연약지반의 경량성토재료로 활용하는 것이 제안되고 

있다. 따라서 앞선 연구를 통해 경량 폐기물의 성토재로서의 활용과 합리 인 설계  시공을 해서 

이들 재료의 입도분포, 비 , 상 다짐 도, 투수시험 등 기본물성  형삼축압축시험 등 실내 실험을 

통해 지반공학  물성과 환경  유해성 평가를 한 실험으로 성토재료로서의 합성을 검증한 바 있다

(고태훈 등, 2007; 이성진 등, 2007, 2008). 한 실제 장에서의 혼합  다짐 특성과 지지력 특성 등을 

평가하 고 실내 형 토조에서 실 형 모형 성토체를 조성하여 성토구조물로서의 거동을 기존 성토재

료와 비교하여 기존 성토재를 체할 수 있는 재료  특성을 확보하고 있는 것을 확인할 수 있었다(이

성진 등 2008, 2009). 그리고 폐타이어와 석탄회  풍화토를 재료로 하여 장기 인 재료  압축침하특

성 검토와 온도변화에 따른 침하특성을 비교하여 성토재로서의 활용성을 검토하 다(이성진 등 2009). 

이어서 본 연구에서는 폐타이어, 매립 회, 5mm 이하로 스크린된 회, 일반 풍화토 등 4가지 단면으로 

시험 성토체를 조성하고, 각 단면의 층별침하, 수평변 , 토압, 깊이별 온도변화, 간극수압  함수비 변

화 등을 계측하고 성토체하부와 주변 지하수의 수질변화를 평가하여 재생혼합재료의 성토재료로의 활용 

가능성을  평가하고자 한다.
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(a) 시험성토 치 (b) 성토재료별 단면 구조

그림 1 장 시험 성토 치  단면 구조

2. 실험 개요

 본 연구는 폐기물을 활용하여 성토재료로 활용하는 것이므로 이때 발생될 수 있는 침하  변형 등의 

경향을 확인하는 것이 요구된다. 이를 해 지난 연구를 통해 TBA층과 WS층을 포함하는 실 형의 성

토구조물을 조성하여 정  동  하 에 해 발생되는 침하정도를 비교하여 약 1m의 복토 조건 하에서 

그 차이가 매우 미미한 것을 확인할 수 있었다. 하지만 성토구조물의 경우 장기간 활용되어야 하고, 특



- 1034 -

히 석탄회를 포함한 재생혼합재료의 경우 동결 등의 환경 변화에 물리 , 환경  향을 받을 수 있기 

때문에 온도, 함수비 등의 변화 조건을 포함하여 장기 인 거동변화 경향을 확인하고 이에 비하는 것

이 필요할 것이다. 따라서 본 연구에서는 폐타이어, 석탄회를 연약지반에 성토한 후, 성토체 거동  수

질환경 향을 평가하고 일반성토재료와의 비교를 통하여 실제 성토재료로 활용하기 한 정보를 확보

하기 해 충남 태안군의 매립지 장에 설치하 다. 

 성토는 3가지 재생혼합재료-매립 회(RBA), 폐타이어-매립 회 혼합재료(TRBA), 5mm 이하로 스크린

된 회(BA)재료를 다음 그림과 같이 30cm 층씩 다짐하여 1.7m 높이로 성토한 후 표 인 일반성토

재료인 풍화토(WS)로 상부와 측면에 두께 60cm로 복토를 하 다. 그리고 한 단면은 체 높이에 풍화

토만으로 성토하여 다른 재생혼합토가 포함된 단면들의 거동과 수질환경에 한 특성을 비교하 다. 

2.1 시험 성토체 재료 특성

 석탄회는 태안화력발 소에 매립되어 있는 매립 회를 활용하 으며, 두 종류로 회를 구분하여 비교

하 다. 먼  매립 회(RBA)는 매립되어 있는 회를 스크린작업 없이 이용한 재료이고, BA(<5mm)는 

5mm 이하로 정제한 회이다. 폐타이어는 폐타이어 가공 업체에서 300mm 이하로 분쇄된 타이어 슈

드를 사용하 으며, 일반성토재료로서 풍화토를 비교 단면과 복토재료로 활용하 다. 매립 회는 매립된 

치와 시기에 따라서 세립분을 많이 포함하기도 하고 보다 큰 입자들이 많이 섞여 있었다. 성토 후 측

정된 건조단 량은 다음 표 1과 같다.

        표 1 실험 상 재료 설명  단 량

Material 건조단 량( )

RBA 매립 회 11.14

TRBA 300mm이하의 폐타이어와 매립 회 혼합재료 -

WS 풍화토 15.54

BA(<5mm)  5mm이하의 회 10.98

0.6m

6m

지지층

2.3m

4m 2m

Settlement Plates

Earth Pressure Cells

Thermometer

Water Col lect ing Well
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(a) 시험성토 치 (b) 시험성토체 표 단면 구조

그림 2 장 시험 성토체 경  계측기 황
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센서종류 수량 센서번호 센서 치 비고

지하수 계 4

W-A1 RBA 심

W-A2 RBA 심으로부터 동쪽측면 10m

W-A3 RBA 심으로부터 동쪽측면 14m

W-A4 RBA 심

층별침하계 4

S-A1 RBA 심 하부지반

S-A2 RBA 심 원지표

S-A3 RBA 심 원재료 지표

S-A4 RBA 심 성토체 지표

토압계 2
EP-A-V RBA 심 원지표

EP-A-H RBA와 TRBA 경계 원지표

경사계 1
RBA-A
RBA-B

RBA 심으로부터 동쪽측면 8m

센서종류 수량 센서번호 센서 치 비고

지하수 계 4

W-B1 TRBA 심

W-B2 TRBA 심으로부터 동쪽측면 10m

W-B3 TRBA 심으로부터 동쪽측면 14m

W-B4 TRBA 심

층별침하계 4 S-B1 TRBA 심 하부지반

2.2 계측기 설치 황

 성토체의 장기 거동을 단면별로 비교하기 해 성토체 층별침하, 토압, 지하수 측공, 경사계 등은 4

개의 단면에 모두 설치되어 계측되고 있으며, 온도, 함수비, 부간극수압 등은 표 인 단면에 설치하여 

계측되고 있다. 계측기 설치 평면도와 설치 황은 다음 그림 3과 표 2 〜 표 5와 같다. 추가 으로 

장에는 강우량계를 설치하여 장 강우정보와 성토체 내부의 함수비 변화 경향을 악하는 데 활용하

다.

A B C D

Case A(RBA) Case B(TRBA) Case C(WS) Case D(BA)

A' B' C' D'AB' BC' CD'

AB BC CD

그림 3 계측기 설치 평면도

            표 2. RBA단면 계측기 황

            표 3. TRBA단면 계측기 황
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S-B2 TRBA 심 원지표

S-B3 TRBA 심 원재료 지표

S-B4 TRBA 심 성토체 지표

토압계 2
EP-B-V TRBA 심 원지표

EP-B-H TRBA와 WS 경계 원지표

경사계 1
TRBA-A
TRBA-B

TRBA 심으로부터 동쪽측면 8m

온도계 3

T1 TRBA 심 성토체 지표로부터 20cm 깊이

T2 TRBA 심 성토체 지표로부터 70cm 깊이

T3 TRBA 심 성토체 지표로부터 120cm 깊이

센서종류 수량 센서번호 센서 치 비고

지하수 계 4

W-D1 BA 심

W-D2 BA 심으로부터 동쪽측면 10m

W-D3 BA 심으로부터 동쪽측면 14m

W-D4 BA 심

층별침하계 4

S-D1 BA 심 하부지반

S-D2 BA 심 원지표

S-D3 BA 심 원재료 지표

S-D4 BA 심 성토체 지표

토압계 2
EP-D-V BA 심 원지표

EP-D-H WS와 BA 경계 원지표

경사계 1
BA-A
BA-B

BA 심으로부터 동쪽측면 8m

온도계 3

T4 BA 심 성토체 지표로부터 20cm 깊이

T5 BA 심 성토체 지표로부터 70cm 깊이

T6 BA 심 성토체 지표로부터 120cm 깊이

센서종류 수량 센서번호 센서 치 비고

지하수 계 4

W-B1 TRBA 심

W-B2 TRBA 심으로부터 동쪽측면 10m

W-B3 TRBA 심으로부터 동쪽측면 14m

W-B4 TRBA 심

층별침하계 4

S-B1 TRBA 심 하부지반

S-B2 TRBA 심 원지표

S-B3 TRBA 심 원재료 지표

S-B4 TRBA 심 성토체 지표

토압계 2
EP-B-V TRBA 심 원지표

EP-B-H TRBA와 WS 경계 원지표

경사계 1
TRBA-A
TRBA-B

TRBA 심으로부터 동쪽측면 8m

온도계 3

T1 TRBA 심 성토체 지표로부터 20cm 깊이

T2 TRBA 심 성토체 지표로부터 70cm 깊이

T3 TRBA 심 성토체 지표로부터 120cm 깊이

  
            표 4. WS단면 계측기 황

            표 5. BA단면 계측기 황
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토양수분계 5

M1 BA 성토체 동쪽 길어깨 지표로부터 30cm깊이

M2 BA 성토체 동쪽 길어깨 지표로부터 60cm깊이

M3 BA 성토체 동쪽 길어깨 지표로부터 90cm깊이

M4 BA 성토체 동쪽 길어깨 지표로부터 120cm깊이

M5 BA 성토체 동쪽 길어깨 지표로부터 150cm깊이

M6 BA 성토체 동쪽 길어깨 지표로부터 180cm깊이

부압력계 5

P1 BA 성토체 동쪽 길어깨 지표로부터 30cm깊이

P2 BA 성토체 동쪽 길어깨 지표로부터 60cm깊이

P3 BA 성토체 동쪽 길어깨 지표로부터 90cm깊이

P4 BA 성토체 동쪽 길어깨 지표로부터 120cm깊이

P5 BA 성토체 동쪽 길어깨 지표로부터 150cm깊이

P6 BA 성토체 동쪽 길어깨 지표로부터 180cm깊이

(a) (b)

(c) (d)

3. 결과

  

3.1 계측 황

 앞서도 언 된 바와 같이 석탄회는 동결 융해의 반복 과정에서 강도가 감소되는 것으로 밝 진 연구결

과가 있어 깊이별로 온도변화경향을 계측하 으나 동 기를 거치면서 기온도가 하 15도까지 하강해

도 복토 60cm 이하에서는 하의 온도로 떨어지지 않는 경향을 확인할 수 있었다. 이는 앞선 논문에서 

밝힌 바와 같이 90cm 이상의 복토가 이루어졌을 때 성토재료로 사용된 석탄회 재료의 동결융해에 따른 

강도 감소의 우려는 없을 것으로 단된다. 한 침하는 실내실험에서도 동결융해 시에 일반성토재료 

비 크게 발생하지 않는 것을 확인할 수 있었다(이성진 등, 2009).
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(e) (f)

그림 4 단면별 표  계측결과

 층별침하계측결과 성토 후 재까지 4개의 단면에서 성토부 표면과 내부 층별 침하 모두 어떤 변화도 

측되지 않았다. 상부 성토재의 무게차이에 비해 상 으로 하부 연약지반의 두께가 깊지 않아서 

체 인 침하도 측되지 않았으며, 성토재 자체 무게에 따른 사하  이외에 추가 인 활하 이 재하되

지 않은 상황에서 내부에 성토된 재생혼합층에 따른 층별침하의 변화가 없다고 단정지을 수는 없지만, 

재까지 성토체 축조 후 동 기를 지나는 약 5개월여동안에 재생혼합재료의 자체 인 추가침하는 없는 

것으로 보인다. 향후에 추가 인 동 하 을 가하면서 층별침하거동을 측할 필요는 있을 것으로 단

된다. 경사계에서도 4개의 단면에서 큰 차이를 보이지 않고 으로 작은 변 만 측되었다. 이는 

앞선 층별침하결과와 마찬가지로 성토체 높이와 자체하 에 비해 연약지반 깊이가 깊지 않아서 상

인 차이를 측하기에 어려웠던 것으로 단된다. 토압계의 경우 다짐 도의 경향과 같이 일반성토재료

인 풍화토(WS)에 비해 재생혼합재료 단면에서 경감되는 결과를 보 다. 함수비는 동 기의 강설 후에 

녹으면서 상 으로 침투되는 경향을 보 으나 복토층 두께 이상으로 침투되는 것으로 보이지는 않으

며, 향후 하 기 집  강우 시에 침투에 의한 안정성 평가와 침투수에 의한 재생혼합재료의 하부주변 

지반 수질에 향을 미칠 수 있는 가능성에 해 단이 추가 으로 이루어져야 할 것이다.

3.2 수질 분석 황

  지하수공을 통해 채취된 셈 에 해 10개 속 성분(As, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Zn, Hg)을 

분석하 다. As, Cd, Cr, Ni, Se은  시료에 해 불검출되었으며, Cu, Mn, Pb, Zn의 경우 일부 검출이 

되었으나 먹는물 수질기  이하로 명되었다. Hg의 경우도 먹는물 기 치인 1µg/L 보다 훨씬 작은 농

도로 검출되어 속으로 인한 수질오염은 없는 것으로 단된다. 

 지하수공을 통해 채취한 시료에 해 5가지 음이온(F-, NO2
-, NO3

-, PO4
2-, SO4

2-)을 측정하 다. NO2
-, 

NO3
-, PO4

2-의 경우 검출되지 않았으며, F-의 경우 기 시료(TRBA-1)에서 최  616 µg/L의 농도로 검

출되었으나 이는 먹는물 기 치인 2000 µg/L 보다 낮은 값이며 이후 지속 으로 감소하여 검출이 되지 

않았다. SO4
2-의 경우는 실제 장실험에서도 다른 항목들에 비해 높은 농도로 유출이 되었다. 그러나 

속히 감소하여 먹는물 기 치 이하로 검출이 되었다. 이 항목에 해서는 장 지하수 수질, 사용 재

료의 보   이송과정, 유출 농도 변화  확산 경향 등을 종합 으로 고려하여 단해야할 것이다.

4 결론

   본 연구에서는 재생혼합재료를 활용하여 장 시험성토체를 구축하고, 이에 한 거동과, 수질 향을 

분석하고자 하 으며, 재까지 계측  시험된 결과 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.

(1) 깊이별로 온도변화경향을 계측하 으나 동 기를 거치면서 복토 60cm 이하에서는 하의 온도로 떨
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어지지 않는 경향을 확인할 수 있었다.

(2) 층별침하  수평변 의 경우 성토체 자체 하  하에서는 4단면에서 특징 인 변화가 발생되지 않

았다.

(3) 함수비는 동 기에 강설의 향으로 일부 침투되는 경향을 보 으나 복토층 두께 이상으로 침투되

는 것으로 보이지는 않으며, 향후 하 기 집  강우 시 계측결과를 활용하여 침투에 의한 안정성 평

가가 추가 으로 이루어져야 할 것이다.

(4) 10개 속 성분(As, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Zn, Hg)의 경우 먹는물 수질기  이하로 명되

어 속으로 인한 수질오염은 없는 것으로 단된다.

(5) 5가지 음이온(F
-
, NO2

-
, NO3

-
, PO4

2-
, SO4

2-
)을 상으로 분석한 결과 SO4

2-
를 제외한 다른 항목들은 

문제없는 것으로 단되며, SO4
2-
의 경우 장 지하수 수질, 사용 재료의 보   이송과정, 유출 농

도 변화  확산 경향 등을 종합 으로 고려하여 유해성 여부와 활용 방법에 해 단해야할 것이

다.
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