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SYNOPSIS : Korea is considered to be a seasonal frozen soil area that is thawed in the spring, and most of 
the area is frozen in winter as to the characteristic of geography. In the current design codes for anti-freezing layer, 
the thickness of anti freezing layer is calculated by freezing depth against the temperature condition. Therefore, 
they have a tendency of over-design and uniform thickness without the considerations of thermal stability, bearing 
capacity and frost susceptibility of materials. So, it is essential for studying the appropriateness and bearing capacity 
besides the seasonal and mechanical properties of pavement materials to take a appropriate and reasonable design 
of the road structure.
 In this research, the evaluation of frost susceptibility on subgrade, ant-freezing layer, sub base was conducted by 
means of the mechanical property test and laboratory field road model downed scale experiment. The temperature, 
heaving amount, heaving pressure and unfrozen water contents of soil samples, the subgrade, anti-freezing layer, 
sub base soils of highway construction site, were measured to determine the frost susceptibility.
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1. 서 론

 지리학 인 특성으로 인하여 국내 기후 조건은 4계 이 뚜렷하고, 여름철에 강수량이 집 되는 상을 

보이며, 겨울철 도로 동상 피해에 한 고려로 도로 동상방지층을 설계에 반 하는 등의 안 책을 

장에 반 하 다. 그러나 최근에 들어오면서 지구의 온난화 상 등에 의해 국내 겨울철 온도가 차차 

증가하는 상을 보여 도로 동상방지층의 설계에 한 기 에 의문의 제기가 증가하고 있는 추세이다. 

하지만 이러한 일반 인 의식의 환에 반 로 2008년 12월의 아침 평균 최  기온은 1.8℃ 으나, 2009

년 12월 아침 평균 최  기온은 -1.1℃로 매년 겨울철 국내 기온이 일정하게 증가만 한다고 단정을 지

을 수는 없다(기상청, 2010). 따라서 도로포장의 하부구조는 겨울철 하 온도에 안정성을 도모하기 

해 한 포장 설계 기 을 해 정 한 연구가 필요하다. 도로 포장 하부구조는 여러 조건들에 따라 

겨울철에는 냉각되어 동결이 발생하고, 철에는 동결된 포장 하부의 형성 재료들이 녹으면서 포화되어 

지지력이 약화되는 상이 발생한다. 이러한 하기온의 동결과 하에서 상으로의 융해 과정을 통하

여 기후 인 요소에 의한 공용성 하가 발생하기도 한다. 포장공용성에 향을 미치는 요한 요소들 

의 하나는 온도변화에 의한 동결과 강우를 포함하는 기후 조건이다. 포장체에서 동결융해작용은 노상

의 동결에 의한 동상(frost-heaving)과 융해에 의한 노상의 역학  특성치 하로 나  수 있다. 동결 
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과정의 체 팽창은 포장체 표면의 거칠기를 증가시키고, 융해과정의 노상의 역학  특성치 감소는 포장

체의 구조  능력을 감소시켜 도로포장 손의 원인으로 작용한다. 본 연구에서는 국내의 이러한 겨울

철의 추 에 의한 도로포장구조의 동결발생을 억제하여 융해에 따른 도로의 지지력이 약화되는 상을 

방지하고자 장도로의 시공되어진 포장구조에 하여 모사하여 실험을 실시하 다. 특히, 동상을 일으

키는 3요소인 온도의 지속 인 조건과 노상토의 함수비 변동, 도로의 포장 형태 조건에 비 을 맞추어 

실험을 실시하 다. 

2. 동결 이론

   동결토는 토립자, 얼음, 물, 공기의 4상 구조로 구성되어 있다. 기의 온도가 0℃이하로 되면 지표면

의 간극수가 동결을 시작하여 동결면이 서서히 땅속으로 이동되며, 이때 토질이나 지하수의 조건에 따

라 물이 이동되고, 부동수분이라는 하의 온도에서도 동결되지 않는 얼음 형태가 형성되고, 이에 따라 

지반이 팽창, 상승하는 상을 동상이라고 한다(박정 , 2003).

그림 1. 지반의 동결 원리

 그림 1은 도로포장의 노상토에 결빙이 생겨 동결이 발생하는 개념도를 나타내고 있다. 물은 얼면 단지 

9%의 체 팽창을 일으키지만 간극수가 동결할 때 하부로부터 모 수가 계속 공 되면 그 체 이 50%

이상 팽창하기도 한다. 이로 인해 도로 포장이 손되기도 하고 철도, 매설 , 주택 등이 융기하기도 하

는 피해를 일으킨다(남 국, 2002).

3. 옥외 동상시험 시스템을 통한 장 도로 모사 시험

 본 연구에서는 동상방지층의 설치 유무에 따른 동상거동을 평가 하기 해 지하수 를 일정하게 유지하

여 노상토의 함수 상태를 변하지 않게 제어 하 다. 한 동상에 따른 부동수분의 변화량을 계측하여 

동상 상에 따른 부동수분의 거동 특성을 악하 다. 그리고 기온도의 겨울철 온도 변화에 따른 각 

층별 온도변화  지지력을 측정하여 동상 상의 특성을 분석하 다. 

3.1 기본 물성 실험결과

흙의 종류에 따라 같은 온도에서 다른 특성을 나타낸다. 본 연구에 사용된 장 체용 시료는 그림 2

와 같이 기본물성 시험에 따른 결과를 나타낸다. 
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그림 2. 옥외동상시험 시스템 내 시료의 기본물성 시험결과

3.2 옥외 동상시험 시스템의 구조

  

 본 연구를 해 제작한 옥외 동상시험 시스템은 3m × 6m × 3m의 직사각형 철제 토조로 그림 3, 4 5

와 같이 계측장비를 설치하 다. 실험은 도로의 세 가지 경우를 상 모의 시험을 하여 3개의 섹션을 

각각 노상과 노체, 노상과 노체와 동상방지층, 노상과 노체와 동상방지층과 보조기층으로 구분하여 장 

도로 형태를 구성하 다. 각 섹션에는 노체를 제외하고 침하량을 측정하기 한 침하 을 각 층 마다 

설치하 고, TDR 과 동결심도계를 매설하여 온도의 변화에 따른 부동수분의 량과 동결 깊이를 측정하

는데 활용하 다. 한 32개의 LVDT 온도 측정계를 설치하여 각 층별 심도별 그리고 기의 온도를 

측정할 수 있게 하 다. 온도는 장에 설치한 TDS 측정기를 통하여 5분 간격으로 실시간 온도의 변화

를 확인 할 수 있도록 구성하 다. 한 TDR 시험기를 통하여 신뢰성 있는 부동수분의 온도에 따른 변

화 특성을 측정하 다. 

그림 3. 옥외동상시험 시스템 모식도
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그림 4. 옥외동상시험 시스템 경

그림 5. 옥외동상시험 시스템 구축현황

4. 옥외 동상시험 시스템을 이용한 포장구성층의 온도 분포 분석

 도로의 포장 구성층을 모사한 옥외 동상 시험에서 노상의 유무, 도로 동상방지층의 유무, 보조기층의 

유무에 따른 겨울철 하 온도에 따른 동결 특성 분석을 한 시험을 하 다. LVDT와 동결심도계를 

이용하여 각 층의 동결 깊이에 따른 온도 분포를 측정하 다. 

 그림 6은 각 섹션에 따른 깊이별 온도의 변화를 나타낸 것이다. 국내 기후 조건에서 가장 추운 1월 한

달동안의 기 온도 변화에 따른 포장구성층의 온도변화를 확인할 수 있다. 옥외 동상시험 시스템 외부

에 LVDT를 이용하여 장의 기 온도를 측정하 으며, 신뢰성을 높이기 해 인천 기상청의 기후 변

화 데이터를 확보하여 비교 하 다. 시스템 주변의 기온도는 1월 평균 -1.94℃, 기상청의 계측온도는 

-2.14℃를 나타내었다. 한 1월 최고 기온은 시스템 주변 5.48℃, 인천 기상청 6.90℃ 값을 나타 냈으며, 

1월 최  기온은 시스템 주변 -9.36℃, 인천 기상청 -11.20℃의 값을 나타내었다. 



- 1168 -

그림 6. 단면구성에 따른 온도변화

 그림 7은 도로의 포장 방법에 따른 차이를 나타낸다. 그  노상층 상 하에 따른 온도의 변화를 살펴 

볼 수 있다. 기 온도에 가장 향을 받을 노상층 상부의 온도변화를 찰할 때 보조기층과 동상방지층을 

매설하지 않은 섹션 1이 최 온도 -6.63℃로 가장 낮은 온도를 나타냈으며, 동상 피해를 이고자 동상방

지층만을 매설한 섹션2는 최 온도 -4.60℃, 동상 피해를 이고자 섹션 2에 보조기층까지 매설한 섹션 3

은 최 온도 -3.60℃의 온도 분포를 나타내었다.

그림 7. 노상층 단면구성에 따른 온도변화

 그림 8은 동상방지층 상 하에 따른 온도의 변화를 나타낸다. 기 온도에 가장 향을 받을 동상방지

층 상부의 온도변화를 찰할 때 보조기층을 매설하지 않은 섹션 2가 최 온도 -8.01℃로 가장 낮은 온도

를 나타냈으며, 동상 피해를 이고자 보조기층까지 매설한 섹션3은 최 온도 -5.56℃온도 분포를 나타내

었다.
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그림 8. 동상방지층 단면구성에 따른 온도변화

 그림 9는 보조기층 하에 따른 온도의 변화를 나타낸다. 기 온도에 가장 향을 받을 보조기층의 

앙부의 온도변화를 찰할 때  최 온도 -8.21℃로 나타냈으며, 최고온도는 4.46℃의 온도 분포를 나타내

었다.

그림 9. 보조기층 단면구성에 따른 온도변화

5. 옥외 동상시험 시스템을 이용한 포장구성층의 부동수분 분포 분석

 부동수분은 동상량에 가장 큰 변화매체인 물의 양을 측정하는 것으로 이 부동수분의 양을 통하여 동상

량과 동상압에 하여 상 계를 통한 그 값을 측 할 수 있다(신은철,2009). 부동수분을 측정하기 

한 TDR 입 에 TDR Probe를 삽입하여 그림 10과 같은 값을 측정하 다. 동상방지를 해 아무 층

도 매설하지 않은 섹션 1의 노상층 내 부동수분은 최  14.7% 최소 11.7%의 값을 나타냈으며, 동상방지

층을 매설한 섹션2의 노상층 부동수분은 최  21.6%, 최소 21.3%, 동상방지층과 보조기층을 매설한 섹

션3의 노상층 부동수분은 최  22.9%, 최소 19.5%의 값을 나타냈다. 한 섹션 2의 동상방지층의 부동

수분은 최  11.7%, 최소 3.9%, 보조기층을 매설한 섹션 3의 동상방지층 부동수분은 최  13.2%, 최소 

4.4%의 값을 나타냈다. 섹션 3의 보조기층 내 부동수분은 최  6.0%, 최소 1.1%의 값을 나타냈다. 
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그림 10. 단면구성에 따른 부동수분 변화

6. 결론

본 연구에서는 도로 포장체의 동상 피해에 따른 동상 특성을 악하기 하여 옥외 동상시험 시스템을 

제작  매설하여 국내의 겨울철 가장 추운 1월 달 온도 분포 변화를 측정하 다. 도로의 동상피해 방지를 

해 매설하는 동상방지층 유무와 동상방지층과 보조기층의 유무에 따른 각 층별 온도 분포 변화와 동상 

상의 주요요소인 수분의 거동에 따른 부동수분의 측정을 통하여 포장구성층의 동결 특성을 분석 하 다. 

2009년 1월 계측 데이터를 이용하여 겨울철 단면별, 깊이별 온도분포의 상 계를 분석하고 장 동결깊

이와 비교 하 으며, 본 연구를 통해 얻은 결론은 다음과 같다. 

1. 장 도로 모사 시험을 한 옥외 동상시험에 따라 겨울철 기에 노출되어 있는 노상토의 상부 최  

온도는 -6.63℃ 으며, 노상토에 동상방지층을 매설한 노상층 상부의 최 온도는 -4.60℃, 동상방지층과 보

조기층을 매설한 노상층의 상부는 최 온도 -3.60℃으로 동로 동상 방지층과 보조기층은 동상에 한 피해

를 상당부분 일 것으로 단하 다.

2. 동상방지층의 상부의 최  온도는 -8.01℃이며, 보조기층을 매설한 섹션 3의 최  온도는 -5.56℃를 

보 다. 동상방지층과 보조기층은 동결 온도 변화에 한 향을 충분히 보이며, 섹션 1과 2의 동상방지층 

유무에 따른 차이와 섹션 2와 3의 보조기층 유무에 따른 온도 변화를 비교하면 보조기층의 온도 차감 효과

가 클 것으로 단된다.

3. 부동수분은 하의 온도가 지속됨이 은 곳에서 큰 값을 나타낸다. 섹션1의 노상토 부동수분이 섹션 

3의 노상층 부동수분의 양보다 2배 가까이 은 값을 나타낸다. 이에 따라 노상층의 동상작용으로 인해 섹

션 1에서 큰 동상 상으로 더 큰 피해가 생길 것으로 단된다. 한 섹션 2의 동상 방지층에서의 부동수

분이 섹션 3의 부동수분 보다 더 은 값을 나타나며, 이에 따른 동상의 피해도 섹션 3보다 섹션 2가 클 

것으로 단된다. 

4. 포장구조체의 온도 분포 변화와 부동수분의 변화는 섹션과 포장체 매설 종류에 따라 비슷한 양상을 
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보이며, 동상방지층과 보조기층은 동상 피해를 방하는데 크게 기여한다고 단된다. 본 연구에서도 일정

한 두께의 단면으로 실험값에 따른 동상 피해 차감 효과 계를 더욱 신뢰성 있게 공식화 하기 하여 다양

한 두께의 모사시험에 한 더 다양한 연구를 진행하고 있다. 
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