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PC7) 활성적니를 이용한 타르폐수중의 페놀 제거
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1. 서론 
목재 연료 연소시 타르 폐수에서 페놀계 에테르(phenolic ethers), 알킬 페놀(alkyl phenolics), 헤테로사이클

릭 에테르(heterocyclic ethers), PAH (Poly-Aromatic Hydrocarbons)등이 발생한다. 본 연구는 알루미늄 제련폐
기물인 적니를 활성화한 활성적니를 이용하여 이때 발생하는 타르 폐수의 제거특성을 분석하였다. 

2. 재료 및 방법
적니의 활성화 방법은 400℃,에서 약 1시간 정도의 간격으로 휘저어주면서 4시간 동안 furnace에서 가열하

였으며, 이후 1 N 염산용액(HCl) 400 ml에 적니 20 g을(20 g/400 ml)넣은 후 2시간동안 동안 교반시킨 후 1 
L의 증류수 4시간 세척 후 105℃에서 2시간 동안 수분을 증발시켰다.

3. 결과 및 고찰
타르 폐수는 폐놀류로서 phenol, m- or p-cresol, 3-ethylphenol, o-cresol이 각각 317.6 mg/L, 163.4 mg/L, 

98.2 mg/L, 76.4 mg/L의 농도로 검출 되었으며 각 성분에 대한 활성적니에 의한 제거 특성은 Fig. 2와 같다. 

Fig. 1. Total Ion Chromatogram of quantified compounds in wood tar waste water. 

Fig. 2. Removal efficiency of phenols in tar waste water. 
 

 제거 효율은 phenol 79.8%, o-cresol 82.5%, m- or p-cresol 64.8%, 3-ethylphenol 69.4%로 제거되었다. 
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