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요    약 : 본 연구에서는 연안어장 설퇴 물에 한 양염류(인공수  질산염과 인산염)의 흡착반응에서 흡착제, pH, 이온강도가 미치는 

향을 살펴보았다. 그리고 설퇴 물을 이용해서 양염류를 제거할 수 있는 가능성을 평가하고자했다. NO3
-
-N(100μM, 10mM), 

PO4
3-
-P(100μM, 10mM)에 한 흡착반응은 10분 이내에 완료되었고, 정상상태에서 100μM NO3

-
-N과 100μM PO4

3-
-P가 각각 61%, 77% 제거

되었다. 900℃에서 설퇴 물을 열처리했을 때 양염류 제거율은 증가하지 않았다. CaO와 MgO 같은 첨가제를 사용하면 질산염의 제거율

은 0%까지 감소했으나, 인산염 제거율은 98%까지 증가했다. 질산염과 인산염의 등온흡착은 Freundlich 식에 의해 잘 설명되었다(R
2
>0.99). 

흡착반응은 pH와 이온강도에 의해 거의 향을 받지 않았다. 흡착반응시간이 짧고 양염류 제거율이 상당히 높다는 연구결과는 연안어장 

설퇴 물이 양염류 제거를 해 실제로 사용될 수 있는 가능성을 보여 다. 

핵심용어 : 질산염, 인산염, 흡착, 양염류, 설퇴 물, 연안어장

Abstract : In the present study, experiments have been performed to investigate the effects of the type of adsorbent, pH, and ionic strength 
on the adsorption of nutrients (nitrate and phosphate in artificial solution) onto the dredged sediment from a coastal fishery. In addition, 

this study aims to evaluate the possibility of removing the nutrients from the water using the dredged sediment. In the adsorption 

experiments of the nutrients, the reactions were completed within 10 minutes using NO3
-
-N(100μM, 10mM) and PO4

3-
-P(100μM, 10mM). 

In the steady state, 61% and 77% of the initial amounts were removed respectively for 100μM NO3
--N and 100μM PO4

3--P. The thermal 

treatment of the dredged sediment at 900℃ was not helpful to increase the removal efficiencies of the nutrients. Additives such as CaO 

and MgO dropped the removal efficiency of NO3
-
 to 0%, but increased that of PO4

3-
up to 98%. Adsorption isotherms of NO3

- 
and PO4

3-
 

could be explained by the Freundlich equation (R2>0.99). The adsorption reaction was little influenced by the pH and ionic strength. Based 

on the results showing short reaction time and considerably high removal efficiencies of the nutrients, it is proposed to apply the dredged 

sediment from a coastal fishery to removing nutrients such as nitrate and phosphate in the water.
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1. 서  론

최근 몇 십년동안 호수나 강, 해안, 외해에서 양염류 농도

는 10～20배 증가하여 부 양화를 가 시키고 있다. 부 양화

는 1차생산자의 증가, 조류의 종조성 변화, 유해조류의 번성, 

용존산소의 감소, 서생물의 감소 등의 문제를 유발하기 때

문에 한 책이 필요하다(Billen et al., 1999).

지 까지 양염류 제거를 해 화학  침 , 생물학  처

리, 흡착제 이용 등의 방법이 시도되어왔다. 화학  침 을 이

용한 방법은 화학약품이 고가이고 슬러지 처리가 어렵다는 것

이 단 이고, 생물학  처리는 환경친화 이지만 미생물이 주

 환경의 변화에 민감하게 반응하기 때문에 운 이 어렵다는 

단 이 있다. 흡착  침 방법으로 질소와 인을 제거하기 

해 국내외에서 다양한 재료들을 가지고 연구가 수행되었다. 

를 들면, 활성탄, alum sludge, 상수슬러지, 황토, 참나무 탄

화물, 란타늄-황토 복합체 등을 이용한 연구결과가 보고되었

다(김 등, 2002; 이 등, 2004; 김 등, 2011; 신 등, 2011; Öztürk 

and Bektaş, 2004; Babatunde and Zhao, 2010). 그러나 지 까

지 국내외에서 연안어장 설퇴 물을 이용해서 양염류를 

제거하는 연구결과가 보고된 은 없었다.

일반 으로 양염류의 농도가 높은 연안어장 설퇴 물

을 이용해서 NO3
-와 PO4

3- 이온을 제거하는 연구  활용은 

그 한계가 있을 수 있으나 다음 목 을 해 본 연구를 진행

하 다. 본 연구실에서는 이 에 연안어장 설퇴 물을 이용
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해서 조생물인 Cochlodinium polykrikoides을 효과 으로 

제거하는 연구결과를 발표했다(선 등, 2010). 본 연구는 조

제어에 한 추가연구로써 Cochlodinium polykrikoides을 제

거하기 해 뿌려진 연안어장 설퇴 물이 양염류를 동시

에 제거할 수 있는가를 알아보기 해 수행되었다.

본 연구에서는 연안어장 설퇴 물을 NO3
-와 PO4

3- 이온

에 한 흡착제로 사용해서 다음 실험을 수행하 다: 1) 흡착

제의 흡착성능 비교, 2) 흡착 반응속도, 3) 등온흡착, 4) pH에 

따른 흡착특성 악.

2. 재료  방법

2.1. 시료채취

본 연구에 사용한 연안어장 설퇴 물은 약 20년간 피조

개 양식장으로 사용된 곳에서 설선을 이용하여 채취하 다. 

시료를 그늘지고 통풍이 잘되는 곳에서 상온 건조한 후 분말

상태에서 200 μm 체로 걸 다.

2.2. 실험방법

NO3
-, PO4

3- 인공수는 KNO3, KH2PO4 각각을 순수에 녹

여서 만들었다. 실험에 사용한 설퇴 물의 입자크기는 200μ

m 이하이었고 온도는 20±1℃를 유지하 다.

2.2.1. 흡착제 성능비교

NO3
--N(50μM, 100μM), PO4

3--P(50μM, 100μM) 인공수를 

다양한 흡착제와 반응시켜 흡착성능을 비교하 다. Table 1에

서 보는 바와 같이 6가지 종류의 흡착제를 만들었는데, 설

퇴 물을 별다른 처리 없이 그냥 사용하기도 했고, 이것을 열

처리하거나 CaO 는 MgO를 첨가하여 양염류 제거실험을 

하 다.

7개의 200mL 삼각 라스크를 비한 후, 6개의 삼각 라스

크에 Table 1에 열거한 각 흡착제와 50μM NO3
--N 인공수를 

1:10의 비율(2g:20mL)로 섞었다. 1:10은 흡착제와 흡착물질 비

율을 결정하는 비실험에서 얻은 정비율이다. 나머지 1개 

삼각 라스크에는 50μM NO3
-
-N 인공수만 넣었다. CaO와 

MgO가 첨가되는 경우에는 설퇴 물 1.6g과 각 첨가제 0.4g

을 섞어서 흡착제 2g을 만들었다. 7개의 삼각 라스크를 4시

간 동안 교반(300rpm)해서 탁액을 원심분리(5000rpm)한 후, 

상등액을 0.45μm membrane으로 여과해서 NO3
--N 농도를 공

정시험법에 따라 측정하 다. 100μM NO3
--N, 50μM PO4

3--P, 

100μM PO4
3--P 인공수를 가지고 동일한 흡착성능 비교실험

을 각각 실시했다.

인공수의 NO3
-와 PO4

3-의 농도가 매우 낮으므로(100μM 이

하) 설퇴 물과 첨가제 자체로부터 용출되는 NO3
-와 PO4

3-

의 양을 악하는 바탕실험을 다음과 같이 실시하 다. 4개 

삼각 라스크에 4 가지 물질( 설퇴 물, 900℃에서 열처리한 

설퇴 물, CaO, MgO) 2g을 각각 넣고 순수 20mL를 각각 

더하여 앞과 같은 방법으로 실험한 다음 용출된 NO3
--P와 

PO4
3-
-N의 농도를 측정했다.

2.2.2. 흡착반응속도

NO3
--N(100μM, 10mM), PO4

3--P(100μM, 10mM) 인공수를 

가지고 흡착반응속도 실험을 다음과 같이 실시했다. 7개의 

200mL 삼각 라스크에 설퇴 물과 100μM NO3
-
-N 인공수

를 1:10의 비율(2g:20mL)로 각각 넣은 다음 동시에 교반하다

가 일정시간(10, 30, 40, 60, 80, 100, 120분) 간격으로 삼각 라

스크를 교반기에서 꺼냈다. 나머지 자세한 실험과정은 “2.2.1. 

흡착제 성능비교” 실험에서 기술한 바와 같다. 10mM 

NO3
-
-N, 100μM PO4

3-
-P, 10mM PO4

3-
-P 인공수를 가지고 동

일한 흡착반응속도 실험을 각각 실시했다.

2.2.3. 등온흡착 

NO3
-
, PO4

3-
 인공수의 이온강도를 각각 두 가지(0M, 0.01M 

NaCl)로 조 하여 등온흡착 실험을 다음과 같이 실시하 다. 

11개의 200mL 삼각 라스크에 설퇴 물과 11 가지 농도

(0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2, 3, 5, 7, 10mM)의 NO3
--N 인공수

(0M NaCl)를 1:10의 비율(2g:20mL)로 각각 넣은 후, 2시간 동

안 교반하여 평형에 이르도록 하 다. 평형에 도달하는 충분

한 시간은 흡착반응속도 실험결과를 바탕으로 선택하 다. 나

머지 자세한 실험과정은 “2.2.1. 흡착제 성능비교” 실험에서 

기술한 바와 같다. NO3
-(0.01M NaCl), PO4

3-(0M, 0.01M NaCl) 

인공수를 가지고 동일한 등온흡착 실험을 각각 실시했다.

2.2.4. pH에 따른 흡착특성 변화

세 가지 농도(100μM, 1mM, 10mM)의 NO3
--N 인공수의 

pH를 2～12로 조 하여 흡착실험을 각각 실시했다. 인공수의 

pH는 HCl과 NaOH를 사용하여 조 하 고, 반응시간은 2시

간으로 고정하 다. 나머지 자세한 실험과정은 “2.2.1. 흡착제 

성능비교” 실험에서 기술한 바와 같다. 세 가지 농도(100μM, 

1mM, 10mM)의 PO4
3-
-P 인공수를 가지고 동일한 실험을 각

각 실시했다.

3. 실험결과  고찰

3.1. 설퇴 물의 특성

설퇴 물은 다공질이며 부분(92%)의 입자크기가 100μ

m 이하로 작았다. 양이온 교환능력은 15.4meq/100g로 높은 

편이었고, Ca 함량도 26%로 높았다. pHPZC 값은 5.1, pH는 8.3

이었다. 유기물 함량은 11.3%로 일반토양보다 높았고, 

Cu(44.4 mg/kg), Cr(32.0 mg/kg), Zn(135 mg/kg) 농도가 높

은 편이었다. 설퇴 물의 분석방법  기타 물리화학  특

성은 본 연구실에서 이 에 발표한 논문에 자세히 설명되어있

다(선 등, 2010). 
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3.2. 흡착제의 성능비교

NO3
--N(50μM, 100μM), PO4

3--P(50μM, 100μM) 인공수를 

6가지 흡착제와 반응시킨 실험결과를 Table 1에 나타내었다. 

설퇴 물은 PO4
3- 
제거에 좀더 효과 이었다. 어떤 처리도 

하지 않은 설퇴 물은 NO3
-와 PO4

3-를 각각 61～64%, 77～

78% 제거했다. 설퇴 물을 열처리하면 효율이 높아질 것이

라는 상과 달리 NO3
-, PO4

3- 제거율이 모두 감소했다. 900℃

에서 열처리했을 때 NO3
-(55～58%), PO4

3-(52～61%)를 제거

했다. 한 설퇴 물에 CaO나 MgO를 첨가했을 때 NO3
- 

제거율은 0%에 가까웠으나, PO4
3- 제거율은 98%까지 증가했다.

설퇴 물을 이용하여 NO3
-
-N, PO4

3-
-P 를 제거하는데 

있어서 농도(50μM, 100μM)에 따른 효율차이는 거의 없었다.  

한 앞에 언 한 열처리와 첨가제의 향도 두 가지 농도에

서 비슷하게 나타났다.

흡착제 없이 NO3
-, PO4

3-만을 삼각 라스크에 넣고 실시한 

바탕실험 결과, 인공수에서 NO3
-
, PO4

3-
 농도변화는 무시할 정

도로 작았다. 반면에 흡착제에 한 바탕실험 결과, 설퇴

물로부터 용출된 NO3
--N 농도는 10.7μM로 높게 나타났다. 이 

결과는 NO3
- 제거실험에서 제거효율을 계산할 때 음의 향

을 미칠 수 있다.  반면에 모든 흡착제로부터 용출되는  PO4
3- 

농도는 2.7μM 이하로 실험에 거의 향을 미치지 않을 정도

로 낮았다.

국내에서 해수로부터 양염류를 제거하기 해 황토와 상

수슬러지를 살포한 연구가 진행된 이 있다(김 등, 2002; 이 

등, 2004). 황토를 1～10g/L 비율로 해수에 살포한 지 24시간 

지났을 때 59～99%의 인이 제거되었으며 황토살포 농도가 증

가할수록 제거효율이 높게 나타났다(김 등, 2002). 상수슬러지

를 2g/L 비율로 해수에 첨가하여 연속교반하면 32～100%의 

인이 제거가 되었고 상수슬러지 입자크기가 작을수록 제거율

이 증가했다(이 등, 2004). 본 연구와 기존 연구의 실험조건이 

다르기 때문에 연구결과를 직  비교하기는 어렵지만 연안어

장 설퇴 물의 양염류 제거율이 황토나 다른 흡착제에 비

해 결코 낮지 않음을 확인할 수 있다.

Table 1 Removal efficiencies of nitrate and phosphate by 

various adsorbents

Adsorbents

Removal efficiency (%)

NO3
--N PO4

3--P

50μM 100μM 50μM 100μM

Dredged sediment 64 61 78 77

Dredged sediment + MgO 0 0 98 98

Dredged sediment + CaO 0 0 98 97

 Dredged sediment with 
thermal treatment at 900℃ 55 58 52 61

Dredged sediment with thermal 
treatment at 900℃ + CaO 0 0 96 94

Dredged sediment with thermal 
treatment at 900℃ + MgO 0 0 97 96

3.3. 흡착 반응속도

두 가지 농도(100μM, 10mM)의 NO3
--N, PO4

3--P가 설퇴

물에 흡착하는 반응속도 결과를 Fig. 1에 나타내었다. 설

퇴 물에 한 양염류 흡착반응은 매우 빠르게 일어났다. 

양염류 종류  농도에 상 없이 네 가지 경우에 한 모든 

흡착반응이 10분 이내에 완료되었고, 이후 시간에는 흡착되는 

NO3
-, PO4

3- 양에 거의 변화가 없었다. 이 결과는 상수슬러지

와 황토를 이용해서 해수에 녹아있는 약 10～20μM PO4
3-을 

제거한 다른 연구자의 결과와 다르다(이 등, 2004). 상수슬러

지 혹은 황토(2g)와 해수(1L)를 각각 혼합하여 30분～6시간 

정도 연속교반했을 때 정상상태에 도달하 다. 입자크기가 작

을수록 흡착반응이 완료되는데 걸리는 시간은 짧았다. 두 연

구에서 반응완료 시간의 차이가 있는 것은 흡착제와 흡착물질

의 비율, 흡착제에 포함된 물질의 구성비 등이 다르기 때문

이라고 단되며 설퇴 물을 이용한 양염류의 흡착반응 

속도가 상당히 빠름을 확인할 수 있다.

평형상태에서 기 NO3
--N의 65%(100μM), 30%(10mM)가 

설퇴 물에 흡착되었고, 기 PO4
3--P의 87%(100μM), 

47%(10mM)가 흡착되었다. PO4
3-의 높은 제거율은 다공성 

설퇴 물에 흡착되는 것과 높은 함량의 Ca과 반응하여 인산

칼슘으로 침 하는 두 가지 기작으로 설명할 수 있다(선 등, 

2010; Khelifi et al., 2002). 설퇴 물에 포함된 높은 

Fe(4wt%), Al(12wt%) 함량이 흡착반응을 뒷받침하며, 

Ca(26wt%) 함량이 침 반응을 뒷받침한다.
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Fig. 1 Kinetics of the adsorption of nitrate and phosphate on 

the dredged sediment
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3.4. 등온흡착

두 가지 이온강도에서 설퇴 물에 한 NO3
-, PO4

3-의 등

온흡착 실험결과를 Fig 2에 나타내었다. 이온강도의 크기에 

상 없이 모든 실험조건에서 NO3
-
, PO4

3- 
용액의 농도가 증가

함에 따라 흡착된 양이 계속 증가했다. 등온흡착 실험결과를 

Langmuir 식과 Freundlich 식에 용했을 때, 다음 

Freundlich 식을 잘 만족한다는 결과를 얻었다.

 Ss = m Sw
n or log Ss = n log Sw + log m

Ss: 단  설퇴 물 질량당 흡착된 NO3
-
, PO4

3-
의 양

(mmol/kg)

Sw: 평형상태 도달이후 용액에 남아있는 NO3
-
, PO4

3- 
농도

(mmol/L)

m: Freundlich 상수

n: 비선형도

Freundlich식과의 상 계수(R
2)는 0.99 이상이었으며, 이것

은 설퇴 물 표면에서 일어나는 NO3
-, PO4

3- 흡착반응이 

Freundlich 등온흡착식으로 잘 설명됨을 의미한다. 일반

으로 Freundlich 식은 토양과 같이 불균질한 표면을 갖는 

물질에서의 흡착반응에 잘 맞는다. 한 이온강도가 증가함

에 따라 흡착효율이 약간 감소했으나 큰 차이를 보이지는 

않았다.

Fig. 2 Adsorption isotherms of nitrate and phosphate on the 

dredged sediment

3.5. pH에 따른 흡착특성 변화

NO3
-, PO4

3-의 흡착반응에 한 pH 향을 기 NO3
-, 

PO4
3- 농도를 세 가지로(100μM, 1mM, 10mM) 달리해서 살펴

보았다. 토양 용액의 pH에 따라 토양 표면의 하가 변하기 

때문에 넓은 pH 범 (2∼12)가 선택되었다. pH 변화에 따른 

NO3
-, PO4

3- 흡착반응 결과가 Fig 3에 나타나있다. 실험에서 

선택한 모든 pH(2∼12), 모든 농도(100μM, 1mM, 10mM)에서 

PO4
3-의 흡착율이 NO3

-보다 높았고, 농도에 따른 흡착율 차이

도 PO4
3-
의 경우에 더 크게 나타났다. 세 가지 농도(100μM, 

1mM, 10mM)의 NO3
--N에 해 pH에 따른 흡착효율 차이가 

크지 않았고 일정한 경향을 나타내지 않았다. 그러나 PO4
3-의 

제거율은 세 가지 농도에서 pH에 따라 동일한 경향을 보 고 

실험한 pH  pH 4에서의 인 제거율이 다른 pH에서보다 낮

았다. 

기존연구결과에 의하면 pH는 PO4
3- 
제거속도와 메커니즘에 

요한 향을 미친다. pH>8 일때는 화학 인 침 이 우세하

고, pH<6 일때는 흡착반응이 우세하다고 알려져 있다(Lee et 

al., 1997; Khelifi et al., 2002). 상수슬러지를 이용하여 해수에

서 인을 제거하는 실험에서는 pH 10에서의 인 제거율이 다른 

pH(6-9)에서보다 더 높게 나왔다(이 등, 2004). 본 연구결과만

으로 pH와 양염류 제거 메커니즘의 계를 규명하기는 어

렵지만, 연구결과를 종합하면 일반 인 해수의 pH가 7.5∼8.5

이므로 설퇴 물을 바닷물에 살포할 경우 PO4
3- 제거율이 

매우 높고 NO3
- 제거율도 상당하리라고 기 한다.
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Fig. 3 Removal efficiencies of nitrate and phosphate for 

three initial concentrations (100μM, 1mM, and 

10mM) by the dredged sediment at various pHs

4. 결  론

본 연구결과에 의하면 연안어장 설퇴 물은 부 양화의 
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주원인이 되는 양염(NO3
-, PO4

3-)을 제거하는데 매우 효과

이다. 100μM NO3
-
-N, PO4

3-
-P을 각각 61%, 77% 제거했다. 

설퇴 물을 열처리하거나 첨가제를 넣는 것은 NO3
- 제거율

을 오히려 감소시켰다. 그러나 첨가제를 넣었을 때 PO4
3- 제거

율은 98%까지 높아졌다. 설퇴 물에 의한 양염류 흡착반

응은 매우 빨랐고, 이온강도나 pH 변화에 크게 향을 받지 

않았다. 

본 연구결과는 연안어장 설퇴 물로 부 양화와 조의 

원인이 되는 양염류를 효과 으로 제거할 수 있다는데 그 

의의가 있으며, 조와 동시에 양염류를 제거할 수 있어서 

조 방에도 매우 도움이 되기를 기 한다. 
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