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Abstract

This study shows an air-purification test by the UV lamp on which TiO2 catalyst is deposited with glass

fiber in the reactor chamber. This test was based on the fundamental data of air-purifier as assessing a

removing ability on various contaminants such as CH3COOH, NH3, NO and SO2 as variation of the TiO2

coating, the wave of UV lamp, and the additive CaO. As a result, the highest decomposing removal ratio was

shown when 5-times coated glass fiber was used. It can be due to the recombination reaction of electrons and

electron-hole in the loaded CaO. Thus, the decomposing removal ratio increased as the recombination ratio

decreased. In addition, it was confirmed that the decomposing removal ratio lowered when CaO was

considerably deposited because it hided the lamp of OH-1 radical.
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Ⅰ. 서 론

독성물질 제거기술로서 자외선(Ultraviolet)을 이용한

제거기술[1]이 전 세계적으로 주목을 받아오고 있고,

대표적인 예가 이산화티타늄(TiO2)의 광촉매 반응을

이용한 산화분해로서 오염물질의 분해반응이 상온/상압

하에서 이루어지고, 최종적으로 CO2와 H2O로 전환되

기 때문에 경제적, 환경적으로 효과적인 기술로서 인식

되고 있다[2]. 또한 광촉매 물질의 활용에 있어서 높은

광학적 활성, 가시광선이나 자외선 영역에서의 높은 광

흡수능, 반응에 적당한 에너지 영역, 생물학적, 화학적

으로 비활성, 광학적 안정성, 저렴한 가격 등의 여러

가지 조건들이 요구되는데 이러한 광촉매로 사용될 수

있는 물질 중에서 TiO2가 가장 효과적인 물질로 알려

져 있다[3]. 광촉매는 자외선 또는 가시광에 의해 활성

되어 수산기가 생성되며 생성된 수산기에 의해 유기화

합물 등을 산화시켜 물과 이산화탄소로 분해시키게 된

다. 광촉매는 일반적인 촉매와는 달리 상온에서도 활성

이 있으며, 반응장치가 간단하고, 소규모로 사용이 가

능한 특징을 가지고 있다. 광촉매로서의 응용분야는 향

균 효과(세균이나 대장균의 성장 억제), 탈취 기능(실내

오염 공기의 정화), 자외선 차단 효과(기재의 변색방지

-고분자의 황변 방지), 방오, 친수 효과(오염물 방지,

김서림 방지), 난분해성 유해물질 분해(VOCS, NOx,

SOx 제거) 등 여러 분야에서 응용[4,5,6]되고 있으며

본 연구에서는 TiO2의 코팅횟수, UV lamp 파장, 첨가

물질(CaO)의 양 등을 변화시켜 다양한 오염물질인

CH3COOH, NH3, NO 및SO2에대한제거능력을알아냈다.
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II. 실험방법

본 실험에 사용된 시료가스는 초기농도가 100ppm인

CH3COOH, NH3, NO, SO2(N2 base 99.95%)를 사용하

여 실험하였다. 가스의 농도는 순도 99.95%의 N2가스

와 시료가스를 혼합하여 100ppm으로 유지하여 Chamb

er에 주입한 후 30분간 유지시킨 후 실험하였다. 시료

가스 주입전에 Glass fiber를 씌운 UV lamp를 반응용

기에 설치하였고, 이 가스의 분석은 GC/MS 및 가스

분석기로 농도를 측정 하였다.

실험은 상온, 대기압 하에서 하였으며 시료가스가 누

출되는 것을 방지하기 위하여 테프론 테이프로 Chamb

er를 밀봉하였으며, UV lamp에 의한 빛 이외에는 차단

하여 실험하였다. 실험변수는 TiO2 코팅횟수를(1, 2, 3,

4, 5회)로 변화시켰고, UV lamp 파장은(350nm)를 사용

하였고, CaO 농도(1, 2, 3, 4wt%), 첨가물질(TiO2,

TiO2 + CaO)의 농도비를 변화시켰고, 이들 실험변수

의 기준 값은 코팅횟수 5회(CaO의 농도 를 변화시킨

실험에는 코팅횟수 3회), 350nm의 UV lamp 파장, CaO

농도 3wt%, 시료가스 100ppm의 농도로 하였다. 이들

실험변수 중 기준 값을 고정하고 한 개의 변수만을 변

화시키면서 CH3COOH, NH3, NO, SO2의 남은 양을

측정 GC/MS 와 가스분석기로 측정하였다. 물질의 분

석을 위하여 사용된 가스분석기는 ECOM사의 RBR-

ECOM-JR를 이용하여 NO, SO2를 측정 하였다.

또한 CH3COOH, NH3의 분석을 위해 사용된

GC/MS는 SHIMADZU사의 GCMS-QP2010S 이며, 선

택적 이온 모니터링 분석법인 SIM(Selected Ion

Monitoring) 모드로 정량분석하였다. GC/MS에 사용한

Column 및 분석조건은 <Table 1>에 나타내었다.

<Table 1> GC/MS analysis conditions

Column
Rtx-5

(30m × 0.25mm × 0.25um)

Oven Temp

30℃(4min) → 15℃/min) →

180℃(2min), Post Run:

200℃(4min)

Injection

Temp.
100℃

Injection

mode
Split

Carrier Gas Helium(99.999%) 1.5ml/min

Solvent delay 3min

Ⅲ. 결과 및 고찰

Fig. 1은 TiO2를 코팅한 유리 섬유가 CH3COOH의

분해제거능력에 미치는 영향을 나타낸 그림이다. 실험

은 동일한 크기의 용기에 각각의 유리섬유 (TiO2가

1～5회 코팅된 유리섬유)를 씌운 4개의 UV lamp(20W,

350nm)를 평행하게 놓고 초기농도 100ppm의 아세트산

을 주입하여 2시간 간격으로 아세트산의 농도를

GC/MS로 측정하였다.

실험결과 5회 코팅된 유리섬유를 사용하였을 때 94%

로 가장 높은 분해제거율을 나타내었고, CH3COOH의

경우 코팅횟수가 증가함에 따라 분해 제거율이 높게

나타났다. 일반적으로 광촉매를 이용한 공정에서는 사

용된 광촉매의 양이 증가함에 따라 제거효율이 증가한

다고 알려져있다. 하지만 정기원[7], Hong[8]등은 TiO2

촉매를 이용하여 BTX(Benxen, Toluen, Xylene),VOC

(Volatile Organic Compound)를 제거한 연구로부터 알

수 있듯이 TiO2의 코팅의 두께가 어느 정도 증가하고

촉매의 양이 어느 정도 증가하면 오염물질의 제거효율

이 증가하지 않게 된다. 이것은 일정 수준 이상으로 광

촉매를 사용하였을 경우 이미 반응에 필요한 촉매가

충분히 존재하기 때문이고 지나치게 많은 양의 촉매를

코팅하게 되면 코팅된 두께로 인해 광에너지의 흡수와

투과를 방해하며 그 이상의 광촉매 활성을 나타내지

않게 되기 때문이라고 보고하였다[7]. 하지만 본 연구

에서는 코팅한 양에 따라 제거효율이

증가함을 알 수 있었다. 이는 본 실험에서는 코팅된 두

께가 광에너지의 흡수와 투과를 방해할 정도로 많은

양이 코팅된 것이 아닌 것으로 사료 된다.
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[Figure 1] Decrease of CH3COOH with TiO2 catalyst



J. Korea Saf. Manag. Sci. Vol. 15 No. 3 September 2013 ISSN 1229-6783(Print)

http://dx.doi.org/10.12812/ksms.2013.15.3.127 ISSN 2288-1484(Online)
                                                                                               

129

Fig. 2는 TiO2를 코팅한 유리 섬유가 NH3의 분해제

거능력에 미치는 영향을 나타낸 그림이다. 실험은 동일

한 크기의 용기에 각각의 유리섬유 (TiO2가 1～5회 코

팅된 유리섬유)를 씌운 4개의 UV lamp(20W, 350nm)

를 평행하게 놓고 초기농도 100ppm의 NH3을 주입하

여 2시간 간격으로 NH3의 농도를 GC/MS로 측정하였다.
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[Figure 2] Decrease of NH3 with TiO2 catalyst

실험결과 5회 코팅된 유리섬유를 사용하였을 때 96%

로 가장 높은 분해제거율을 나타내었고, NH3의 경우도

코팅횟수가 증가함에 따라 분해 제거율이 높게 나타났

다. 이는 Fig. 1의 실험과 같이 코팅된 두께가 광에너

지의 흡수와 투과를 방해할 정도의 양이 코팅된 것이

아니기 때문으로 사료된다.

[Figure 3]은 TiO2에 CaO를 담지시켰을 때의 CH3

COOH의 분해제거능력에 미치는 영향을 나타낸 그림

이다. 실험은 TiO2에 CaO(3wt%)를 담지시키고 이 담

지시킨 TiO2를 유리섬유에 5회 코팅한 후 코팅된 유리

섬유를 씌운 4개의 UV lamp(20W, 350nm)를 평행하게

놓고 초기농도 100ppm의 CH3COOH을 주입하고 2시간

간격으로 CH3COOH의 농도를 GC/MS로 측정하였다.

비교 실험을 위해 위와 같은 방법으로 유리섬유에 5회

코팅된 TiO2만을 사용했을 경우의 농도를 측정하였다.
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[Figure 3] Decrease of CH3COOH with TiO2

catalyst, TiO2 and CaO

실험결과는 TiO2와 CaO를 첨가하였을 때 CH3

COOH의 분해제거율은 98%로서 TiO2만 넣었을 때의

분해제거율 96%보다 2%높게 나타났다. CaO가 담지된

경우 CH3COOH의 분해제거율이 높아지는데, 그 이유

는 산화금속이 담지됨으로서 자외선의 조사에 의해 생

성된 전자와 정공 중에서 전자들을 trap하여 광촉매 반

응을 줄이는 전자와 정공의 재결합9) 반응을 감소키기

때문이다. 그러므로 광촉매 활성이 증가되어 분해제거

율이 증가되는 것으로 사료된다.

Fig. 4는 TiO2에 CaO를 담지시켰을 때의 NH3의 분

해제거능력에 미치는 영향을 나타낸 그림이다. 실험은

TiO2에 CaO(3wt%)를 담지시키고 이 담지시킨 TiO2

를 유리섬유에 5회 코팅한 후 코팅된 유리섬유를 씌운

4개의 UV lamp(20W, 350nm)를 평행하게 놓고 초기농

도 100ppm의 NH3을 주입하고 2시간 간격으로 NH3의

농도를 GC/MS로 측정하였다. 비교 실험을 위해 위와

같은 방법으로 유리섬유에 5회 코팅된 TiO2만을 사용

했을 경우의 농도를 측정하였다.
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[Figure 4] Decrease of NH3 with TiO2 catalysis,

TiO2 and CaO

실험결과는 TiO2와 CaO를 첨가하였을 때 NH3의 분

해제거율은 97%로서 TiO2만 넣었을 때의 분해제거율

94%보다 3%높게 나타났다. 그 이유는 Fig. 3에서 설명

한 바와 같이 광촉매 활성이 증가되어 분해제거율이

증가되는 것으로 사료된다.

Fig. 5는 TiO2에 CaO를 담지시켰을 때의 NO의 분

해제거능력에 미치는 영향을 나타낸 그림이다. 실험은

TiO2에 CaO(3wt%)를 담지시키고 이 담지시킨 TiO2

를 유리섬유에 5회 코팅한 후 코팅된 유리섬유를 씌

운 4개의 UV lamp(20W, 350nm)를 평행하게 놓고 초

기농도 100ppm의 NO을 주입하고 2시간 간격으로 NO

의 농도를 GC/MS와 가스분석기로 측정하였다. 비교

실험을 위해 위와 같은 방법으로 유리섬유에 5회 코팅

된 TiO2만을 사용했을 경우의 농도를 측정하였다.
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[Figure 5] Decrease of NO with TiO2 catalysis,

TiO2 and CaO

실험결과는 TiO2와 CaO를 첨가하였을 때 NH3의 분

해제거율은 96%로서 TiO2만 넣었을 때의 분해제거율

95%보다 1%높게 나타났다. 그 [Figure 3]에서 설명한

바와 같이 광촉매 활성이 증가되어 분해제거율이 증가

되는 것으로 사료된다.
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[Figure 6] Decrease of SO2 with TiO2 catalyst, TiO2

and CaO

Fig. 6은 TiO2에 CaO를 담지시켰을 때의 SO2의 분

해제거능력에 미치는 영향을 나타낸 그림이다. 실험은

TiO2에 CaO(3wt%)를 담지시키고 이 담지시킨 TiO2

를 유리섬유에 5회 코팅한 후 코팅된 유리섬유를 씌운

4개의 UV lamp(20W, 350nm)를 평행하게 놓고 초기농

도 100ppm의 SO2을 주입하고 2시간 간격으로 SO2의

농도를 GC/MS와 가스분석기로 측정하였다. 비교 실험

을 위해 위와 같은 방법으로 유리섬유에 5회 코팅된

TiO2만을 사용했을 경우의 농도를 측정하였다.

실험결과는 TiO2와 CaO를 첨가하였을 때 SO2의 분

해제거율은 97%로서 TiO2만 넣었을 때의 분해제거율

95%보다 2%높게 나타났다. 그 Fig. 3에서 설명한 바와

같이 광촉매 활성이 증가되어 분해제거율이 증가되는

것으로 사료된다.
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[Figure 7] Decrease of CH3COOH with CaO weight

percent

Fig. 7은 CaO의 농도에 따른 CH3COOH의 분해제거

능력에 미치는 영향을 나타낸 그림이다. 실험은 유리섬

유에 TiO2와 CaO(1～4wt%)를 3회 코팅한 후 파장이

350nm인 UV lamp 4개를 평행하게 놓고 초기농도

100ppm의 CH3COOH을 주입하고 2시간 간격으로

CH3COOH의 농도를 GC/MS로 측정하였다.

실험결과는 TiO2와 3wt%의 CaO를 첨가하였을 때

CH3COOH의 분해제거율은 97%로서 TiO2와 1wt%의

CaO를 넣었을 때의 분해제거율 95%보다 2%높게 나타

났다. 3wt%의 CaO를 담지 시켰을 경우 CH3COOH의

분해제거율이 높아지는데, 그 이유는 산화금속이 담지

됨으로서 자외선의 조사에 의해 생성된 전자와 정공

중에서 전자들을 trap하여 광촉매 반응을 줄이는 전자

와 정공의 재결합 반응을 감소시킨다. 그러므로 광촉매

활성이 증가되어 분해제거율이 증가되는 것으로 사료

된다. 그러나 4w%의 CaO를 침지시켰을 경우 반응속

도가 감소하는데 그 이유는 CaO 담지가 너무 많이 증

가하면 산화티탄 표면에 CH3COOH 광분해 반응에 중

요하게 작용하는 OH-1 radical등을 가려 분해제거율이

낮아지게 되는 것으로 사료 된다.

[Figure 8] Typical FT-IR spectrum for treatment of NO
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[Figure 9] Typical FT-IR spectrum for treatment of NO

Fig. 8과 Fig. 9는 100ppm인 NO가스를 90%의 분해

제거율로 분해된 생성물의 FT-IR 흡수 스펙트럼이다.

1,600～1,500 cm⁻¹에서 NO가스의 흡수 피크로서 두개

의 신축진동이 나타났고, 2,178.4 cm⁻¹에서는 N2O,

1,696과 3,854 cm-1에서 H2O(g)를 확인하였다. 여기서

NO 가스는 N2O, NO2및 수증기로 분해되는 것을 나

타내고 있다.

Ⅳ. 결 론

본 연구에서는 광분해 반응의 촉매로 널리 이용되고

있는 TiO2를 Sol-Gel 방법으로 도입하여 유리섬유를

제조하여 다양한 오염물질인CH3COOH, NH3, NO 및

SO2에 대한 제거능력을 코팅 횟수, 첨가물질 CaO의

농도, UV lamp의 파장에 대한 영향을 평가하였다. 실

험결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 5회 코팅된 유리섬유를 사용하였을 때 가장 높은

분해제거율을 나타내었고, 코팅횟수가 증가함에 따라

분해 제거율이 높게 나타났다. 이는 일반적으로 광촉매

를 이용한 공정에서는 사용된 광촉매의 양이 증가함에

따라 제거효율이 증가함을 알 수 있다.

2. CaO가 담지되었을 경우 분해제거율이 높아지는데,

그 이유는 산화금속이 담지됨으로서 자외선의 조사에

의해 생성된 전자와 정공 중에서 전자들을 trap하여 광

촉매 반응을 줄이는 전자와 정공의 재결합 반응을 감

소시켜 광촉매 활성이 증가되어 분해제거율이 증가됨

을 알 수 있다.

3. 3wt%의 CaO를 첨가하였을 때 1wt%의 CaO를 넣

었을 때의 분해제거율 보다 높게 나타났다. 이는 전자

와 정공 중에서 전자들을 trap하여 광촉매 반응을 줄이

는 전자와 정공의 재결합 반응을 감소시켜 분해제거율

이 증가된다. 또한 많은 양의 CaO를 침지시켰을 경우

는 OH-radical등을 가려 분해제거율이 낮아지게 된다.
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