
Journal of the Korea Academia-Industrial 

cooperation Society

Vol. 15, No. 2 pp. 1109-1117, 2014

http://dx.doi.org/10.5762/KAIS.2014.15.2.1109

1109

S형상 점진기능재료 나노-스케일 판의 

자유진동 특성에 미치는 비국소 탄성 효과 

김우중1, 이원홍1*, 박원태2, 한성천3 
1경남과학기술대학교 토목공학과, 2공주대학교 건설환경공학부, 3대원대학교 철도건설과 

Nonlocal elasticity effects on free vibration properties 

of sigmoid functionally graded material nano-scale plates

Woo-Jung Kim1, Won-Hong Lee1*, Weon-Tae Park2 and Sung-Cheon Han3

1Department of Civil Engineering, Gyeongnam National University of Science and Technology
2Division of Construction and Environmental Engineering, Kongju National University

3Department of Civil & Railroad Engineering, Daewon University College

요  약  본 논문에서는 S형상함수를 이용한 점진기능재료 나노-스케일 판의 자유진동 특성에 미치는 비국소 탄성 이
론의 효과에 대하여 연구하였다. 비국소 탄성 이론은 미소 규모 효과를 고려할 수 있고 S형상함수는 점진기능재료의 
정확한 특성변화를 고려할 수 있다. 이러한 이론을 이용하여 나노-스케일 판의 고유진동수에 미치는 비국소 이론의 
효과를 제시하였고, 국소 탄성이론과의 관계를 수치해석 결과를 통하여 고찰하였다. 또한 (i) 거듭제곱 지수, (ii) 비국
소 계수, (iii) 탄성계수 비 그리고 (iv) 나노-스케일 판의 두께 및 형상 변화 등이 나노-스케일 판의 무차원 진동수에 
미치는 효과에 대하여 관찰하였다. 본 연구의 결과를 검증하기 위해 참고문헌의 결과들과 비교 분석하였으며 해석결
과는 참고문헌의 결과들과 잘 일치함을 알 수 있었다. 비국소 이론에 의한 나노-스케일 판의 진동에 관한 연구는 향
후 관련연구에 비교자료로 활용될 수 있을 것이다.

Abstract  We study free vibration analysis of sigmoid functionally graded materials(S-FGM) nano-scale plates, 
using a nonlocal elasticity theory of Eringen in this paper. This theory has ability to capture the both small 
scale effects and sigmoid function in terms of the volume fraction of the constituents for material properties 
through the plate thickness. Numerical solutions of S-FGM nano-scale plate are presented using this theory to 
illustrate the effect of nonlocal theory on natural frequency of the S-FGM nano-scale plates. The relations 
between nonlocal and local theories are discussed by numerical results. Further, effects of (i) power law index 
(ii) nonlocal parameters, (iii) elastic modulus ratio and (iv) thickness and aspect ratios on nondimensional 
frequencies are investigated. In order to validate the present solutions, the reference solutions are compared and 
discussed. The results of S-FGM nano-scale plates using the nonlocal theory may be the benchmark test for the 
free vibration analysis.

Key Words : Nonlocal elasticity theory; Sigmoid functionally graded material(S-FGM); Power law index; Free 
vibration analysis, Nano-scale plates
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1. 서 론

금속-세라믹 복합 판은 다른 공학 분야에 널리 이용되

고 있다. 높은 외부 면내 압력과 공명 거동이 복합판 구
조물에 작용할 경우 구조물에 발생한 불안정한 상태는 
구조적 안정에 영향을 줄 것이고, 구조물은 파괴되기 쉬
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운 상태가 될 것이다. 따라서 점진기능재료 판의 역학적 
동적 거동에 대한 이해는 판 구조물의 안전을 평가하기 
위해 매우 중요하다. Praveen과 Reddy[1]는 전단변형률과 
회전관성이 고려된 판 유한요소를 사용한 점진기능재료 
세라믹 금속판의 정적 및 동적 거동을 연구하였다. 점진
기능재료 판의 동적해석은 고유치 문제의 또 다른 분야
이다. 상대적으로 점진기능재료 판의 자유 진동해석은 주
목을 받지 못하였다. 

지수함수법[2]과 거듭제곱법[3]을 사용한 점진기능재
료는 재료는 비록 연속이지만 급속히 변화함으로써 접촉
면의 한 곳에서 응력집중이 발생할 수 있다. Chung과 
Chi[4]는 새로운 체적요소를 정의하는 2개의 거듭제곱 함
수로 된 S형상 점진기능재료(S-FGM)를 제한하였다. Chi
와 Chung[5]은 S형상 점진기능재료의 사용으로 균열체의 
응력 밀도 계수를 줄일 수 있음을 제시하였다. 
Zenkour[6]는 개선된 삼각급수 판 이론을 이용하여 단순
지지된 점진기능재료 후판의 자유진동해석을 수행하였
다. 이원홍 등[7]은 S형상 점진기능재료 판의 휨, 진동 및 
좌굴해석을 수행하였다.

"나노(nano)란 그리스어의 "난장이"란 의미에서 유래
한 말로 10억분의 1을 가리키는 미세 단위이다. 마이크로 
및 나노 규모 분야에서  빠른 기술 발달로 인해 미소 규
모 효과 및 원자간 힘들의 고려가 반드시 필요하다. 이러
한 효과를 무시하였을 경우에 완벽한 결과를 얻을 수 없
거나 잘못된 설계를 하게 된다. 최근 들어 규모 효과나 
원자간 거리에 대해서 고려하기 시작하였다.  그럼에도 
불구하고 이러한 연구에서는 수많은 방정식이 필요하게 
되어 해석에 엄청난 노력과 시간이 소모되었다. 따라서 
연속체 역학의 개념이 방대한 시스템의 해석에 적용되었
다. 이러한 연속체 역학 이론 중에 미소 규모 효과를 포
함하며 잘 알려진 방법 중의 하나가 Eringen[8-9]의 비국
소 탄성 이론이다. 기존의 고전적 연속체 역학 이론들과 
비교하여 Eringen[8-9]의 비국소 탄성 이론은 수많은 방
정식을 풀지 않고 나노 구조물의 거동을 정확하게 예측
할 수 있다. 

최근들어 몇몇 연구자들이 마이크로 및 나노 구조의 
연구를 수행하였다[10-11]. 이러한 연구들은 고전적 판 
이론 혹은 전단변형 이론을 적용한 등방성 및 거듭제곱 
점진기능재료(P-FGM) 미소 규모 판으로 제한 되었다. 특
히 S형상 점진기능재료로 구성된 미소 규모 판의 연구는 
전무한 상황이다.

일반적인 판 구조들은 동적 하중상태에 존재하게 된
다. 나노-스케일 판 역시 고유진동수가 존재하게 되며 이
러한 고유진동수는 미소 규모 효과에 의해 영향을 받게 
된다. 나노-스케일 판의 효과적인 사용을 위해서는 공명

현상을 피하기 위한 동적 응답에 관한 연구가 반드시 필
요하다. 특히 미소 규모 효과가 고려된 점진기능재료 나
노-스케일 판에 대한 자유진동해석이 매우 부족한 상황
이므로 비국소 탄성이론을 이용한 나노-스케일 판의 동
적 평형방정식을 제시하였다. 본 연구에서는 국소 탄성이
론과의 관계를 수치해석 결과를 통하여 고찰하였고 여러 
가지 변수들이 점진기능재료 나노-스케일 판의 무차원 
고유진동수에 미치는 효과에 대하여 관찰하였다.   

2. 동적 평형방정식

2.1 전단변형 이론

S형상 점진기능재료의 기하학적 형상은 Fig. 1과 같다. 
전단변형이 고려된 변위장은 식(1)과 같이 표현할 수 

있다.

 
   ,   

 

 
            (1) 

여기서  는 중립면(  )의 한 점에서의 면내 변
위들이고, 는 판의 중립면에서 수직방향 변위이다. 그
리고  는 중립면에서 전단변형각이다.  

 



 



S-FGM plate
 

 

[Fig. 1] Geometry of S-FGM plate 

가상 변형 에너지는 식(2)와 같다.

 






                   (2)

여기서, 는 응력 텐서 성분, 는 변형률 텐서 성분이
고      이다.

외력에 의한 가상 일은 식(3)과 같다.

 

                          (3)

여기서, 는 외력 벡터 성분이고 는 변위 벡터 성분이다.
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가상 운동에너지는 식(4)와 같다.








                  (4)

여기서, 는 밀도이고 는 를 시간 변수 에 대해서 
한번 미분한 것을 나타낸다.

2.2 비국소 탄성 이론

비국소 탄성 이론에서 동적 평형방정식은 비국소 균형
법칙으로부터 구할 수 있다. 

 ℒ 
                  (5)

여기서 는 Hooke 응력 텐서이고 선형 미분 연산자 ℒ
은 식(6)으로 정의된다. 

ℒ∇,   
                   (6)

여기서 는 비국소 변수, 는 실험으로 정해지는 재료 
상수이고 는 내적 특성 길이이다. 나노-스케일 판에서 
비국소 변수의 범위는 Wang과 Wang[12]에 제시된 범위를 
사용하였다. Wang과 Wang[12]은 탄소 나노 튜브에서 식(5)

의  가 2nm보다 작은 범위에 있어야 한다고 제시 하였
다. 따라서 본 연구에서 사용하는 비국소 변수의 범위는 0에
서 4로 가정하였다. 

식(5)의 연산자를 Eringen[9]이 제안한 비국소 응력 텐
서를 표현하기 위한 구성 모델에 적용하면 비국소 구성
방정식을 구할 수 있다[13].

ℒ .                 (7) 

일반적으로 식(6)의 미분 연산자 ∇는 3차원 라플라
스 연산자이다. 2차원 문제를 해석하기 위해 라플라스 연
산자 ∇는 2차원으로 감차할 수 있다. 2차원 선형 미분 
연산자 ℒ는 식(8)과 같다. 

ℒ 



  .                 (8) 

미분 연산자 ℒ는 방향에 대해 독립적이다. 

2.3 동적 평형방정식

Hamilton의 가상변위 원리를 식(9)와 같이 나타낼 수 
있다[14].

 




                      (9) 

식(9)에 식(2), (3)과 (4)를 대입하고 부분적분하여 정리하
면 식(10)-(14)와 같은 동적 평형방정식을 얻을 수 있다.

  
  

  ℒ         (10)

  
  

  ℒ   (11)

  
  

  ℒ     (12)

  
  

 
  ℒ   (13)

  
  

 
  ℒ (14) 

여기서,  




       이고 합응력은 식

(19)와 (20)에 나타내었다. 

3. 점진기능재료 판의 구성방정식

3.1 S형상 점진기능재료 판의 재료특성

재료의 구성성분을 연속적으로 변화시켜 점진기능재
료를 제작하게 된다. 점진기능재료의 특징은 연속적으로 
등급화된 성질을 가지는 비균질 미세구조라는 것이다. 점
진기능재료는 체적요소의 변화에 의해 정의되고 거듭제
곱 함수, 지수함수, 혹은 체적요소를 나타내는 S형상 함
수를 사용한다. 

본 연구에서는 접촉면의 응력집중을 피하기 위해 S형
상 함수를 사용하였다. 응력의 완만한 분포를 확보하기 
위해 2개의 거듭제곱 함수를 이용한 체적요소를 식(15)로 
정의할 수 있다. 


   

 
 



 ≤  ≤   (15a)


  

 
 



 ≤  ≤     (15b)

여기서 는 S-FGM 나노-스케일 판의 두께이고 는 거
듭제곱 지수이다.

혼합법칙을 사용하여, S형상 점진기능재료의 재료성
질은 식(16)과 같이 계산할 수 있다.

 
 

 ≤  ≤ 
     (16a) 

 
 

≤  ≤ 
    (16b)

여기서 과 는 각각 판의 상면과 하면의 재료성질이다.

식(16a)와 (16b)에서 체적요소의 변화가 S형상 분포를 
나타낸다. 이러한 점진기능재료 구조물을 S형상 점진기
능재료 구조물이라고 한다. 탄성 직사각형을 판을 고려하
였을 때 위층과 아래층 면에서 재료의 성질, 탄성계수와 
포와송 비는 다르지만 요구되는 성능에 따라 미리 규정
된 값이다. 그러나 두께방향( -축)으로 판의 탄성계수, 
밀도와 포와송비는 연속적으로 변하는 것으로 가정할 수 
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있다. 즉,    이다 (Fig. 2)

Young's Modulus
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[Fig. 2] The variation of elastic modulus of S-FGM plate

3.2 S형상 점진기능재료 판의 구성방정식

S형상 점진기능재료 나노-스케일 판의 구성방정식은 
식(17)과 같다.































    
    

    

   
    






























(17)

여기서,

 



     


. (18)

S형상 점진기능재료 나노-스케일 판의 합응력은 식
(19)와 같다.
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(20)

여기서




 

















 












           




 












 (21)

본 연구에서는 1차 전단변형이론을 적용하였으므로 식
(19)와 (20)에서       이다. 또한 

는 전단보정계수(=5/6)을 곱해서 계산해야한다.

4. 해석적 방법

S형상 점진기능재료 나노-스케일 판의 진동해석시 미
소 규모 효과를 연구하기 위해 비국소 이론을 이용한 단
순지지 판의 진동 해석 결과를 제시하였다. 4변이 단순지
지된 경우에 Navier 방법으로 해석결과를 구할 수 있다. 
Navier 방법에서 판의 중립면에서의 변위는 이중 푸리에 
급수로 식(22)와 같이 표현할 수 있다.  

        


∞




∞

  ,  

        


∞




∞

  ,

       


∞




∞

   ,  

(22)

여기서   ⋅
 ,

   ⋅
 ,    ⋅

  

그리고  


,  


, 은 고유진동수이다.

자유진동 해석을 위하여 식(22)을 식(10)-(14)에 대입하고 
  을 적용하면 동적 평형방정식 식(23)을 얻을 수 있
다. 
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  (23)

여기서       그리고 
는 강성행렬, 은 질량행렬이다.

5. 해석 결과 

본 해석 기법의 성능을 검증하기 위하여 점진기능재료 
판의 해석결과를 참고문헌[15]의 고유진동수 해석 결과와 
비교하였다. 점진기능재료 나노-스케일 판의 재료 및 기하
학적 성질은 식(24) 그리고 Fig. 1과 같다.

     

  ×
   ×



     × (24) 
진동수의 무차원 값은 식(25)를 사용하여 나타내었다. 

×

 





(25) 

5.1 해석 결과 검증

Table 1에서는 점진기능재료 나노-스케일 판의 폭-두께
비 변화에 따른 고유진동수를 Thai 등[15]의 결과와 비교하
였다. Thai 등[15]은 P- FGM판의 해석을 수행하여 직접적인 
비교가 어려우나   인 경우에는 S-FGM 판의 경우와 
동일하다. 본 연구의 결과와 참고문헌의 결과가 잘 일치함
을 알 수 있었다.

   
[Table 1] Non-dimensional frequency of FGM nano-scale 

plate    


Thai etc.[15]

P-FGM(   )

this study

S-FGM(   )

5 4.8744 4.8744

10 5.2697 5.2697

20 5.3880 5.3880

50 - 5.4229

100 - 5.4280

비국소 변수()의 변화에 따른 고유진동수의 변화를 
검증하기 위하여 등방성 나노-스케일 판의 고유진동수를 
Table 2에 비교하였다. 등방성 나노-스케일 판의 물성치
는 식(26)과 같다.

       (26)
진동수의 무차원은 식(27)을 사용하였다.

×




(27) 

비국소 변수의 변화에 따른 고유진동수 값도 참고문헌
의 결과와 잘 일치함을 알 수 있었다.

[Table 2] Non-dimensional frequency of isotropic 

nano-scale plate     

 Lee etc.[13] this study

0 0.0930 0.0930

0.25 - 0.0908

1.0 0.0850 0.0850

2.25 - 0.0774

4.0 0.0695 0.0695

5.2 S형상 점진기능재료 나노-스케일 판의 자

유진동 해석

S형상 점진기능재료 나노-스케일 판의 자유진동 해석
을 위한 물성치는 식(24)와 같다. Table 3은 비국성 변수
와 거듭제곱 지수의 변화에 따른 고유진동수를 나타내었
다. 거듭제곱 지수가 증가할수록 비국성 변수가 증가할수
록 고유진동수는 줄어드는 것을 알 수 있었다.

[Table 3] Non-dimensional frequency of S-FGM nano-scale 

plate     


S-FGM

        
0 4.8478 4.4508 4.3250

0.25 4.5025 4.1337 4.0168

1 3.7887 3.4784 3.3801

2.25 3.1075 2.8529 2.7723

4 2.5733 2.3626 2.2958

Talbe 3에 S형상 점진기능재료 나노-스케일 판의 폭-
두께 비 변화에 따른 고유진동수의 변화를 나타내었다. 
폭-두께 비는 5에서 100까지 변화시켰다. 나노-스케일 판
의 비국소 변수의 값은 0에서부터 4까지 변화시키면서 
고유진동수의 변화를 나타내었다. 폭-두께 비가 증가할수
록, 즉 나노-스케일 판의 크기가 커질수록 고유진동수의 
크기도 커짐을 알 수 있었다. 폭-두께 비가 100 이상이 
되면, 즉 두께가 매우 얇은 경우에, 고유진동수는 국소 고
전적 판 이론의 결과에 수렴되었다. 비국소 변수의 효과
도 나노 판의 폭-두께 비가 50이상 이면  줄어드는 현상
을 나타내었다. Fig. 3에서 비국소 전단변형 판 이론에 의
한 판의 강성은 국소 고전적 판 이론에 비해 작아지고 이
로 인해 작은 고유진동수를 가짐을 알 수 있었다. 또한 
여러 가지의 다른 비국소 변수상태에서 같은 고유진동수
를 추측할 수 있었다.  
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[Fig. 3] Effect of side-to-thickness ratio on the natural 

frequencies of nano-scale plate with variable 

non-local parameter

거듭제곱 지수의 영향을 분석하기 위하여 비국소 변수
가 4인 S형상 점진기능재료 나노 판의 고유진동수를 Fig. 
4에 나타내었다. Fig. 3과 마찬가지로 나노 판의 폭-두께 
비가 증가할수록 고유진동수의 크기도 크게 나타났다. 거
듭제곱 지수가 5이상이면 5미만인 경우에 비해 점진기능
재료 효과도 줄어들었다. 폭-두께 비가 100인 경우에 비
국소 고전적 판 이론에 의한 결과에 수렴되었다. 이러한 
경향은 전단변형 효과가 거의 무시될 수 있기 때문이라
고 판단된다.

[Fig. 4] Effect of side-to-thickness ratio on the natural 

frequencies of nano-scale plate with variable 

power law index

Fig. 5에서는 탄성계수 비 변화가 고유진동수에 미치
는 영향에 대해서 분석하였다. 예측가능한대로 탄성계수 
비의 증가는 점진기능재료 나노 판의 강성을 증대시켜 
고유진동수의 증가를 유발하였다. 폭-두께 비가 증가하게 
되면 비국소 고전적 판 이론 결과에 수렴되었다. 

Fig. 6에서는 비국소 변수의 변화에 따른 여러 가지 거듭
제곱 지수를 가지는 S형상 나노-스케일 판의 무차원 고유진
동수를 나타내었다. 모든 거듭제곱 지수에서 비국소 변수가 
증가할 때 고유진동수가 감소하였다. 거듭제곱 지수가 5이
상이면 거듭제곱 지수에 의한 영향이 상대적으로 줄어듦을 
알 수 있었다. 

비국소 변수가 0에서부터 4까지 변하는 동안 S형상 점
진기능재료 나노-스케일 판의 무차원 고유진동수를 Fig. 
7에 나타내었다. 나노-스케일 판의 폭-두께 비는 10에서
부터 100까지 증가시켰다. 무차원 고유진동수는 나노-스
케일 판의 폭-두께 비가 작을수록, 비국소 변수가 커질수
록 작게 나타났다. 고유진동수의 차이는 비국소 변수가 
증가될수록 점점 크게 나타났다. 

[Fig. 5] Variation of natural frequencies of nano-scale 

plate with variable side-to-thickness ratio
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[Fig. 6] Variation of natural frequencies of nano-scale 

plate with variable nonlocal parameter

   

[Fig. 7] Effect of non-local parameter on the natural 

frequencies of nano-scale plate with variable 

side-to-thickness ratio

6. 결  론

본 연구에서 비국소 탄성이론을 이용하여 S형상 점진
기능재료 나노-스케일 판의 자유진동해석을 위한 정식을 
유도하였다. 점진기능재료의 효과를 정확하게 나타내기 
위해 S형상 함수를 사용하였다. 

본 연구의 결과로부터 비국소 변수가 S형상 점진기능

재료 나노-스케일 판의 고유진동수에 매우 중요한 영향
을 준다는 것을 알 수 있었다. 비국소 탄성이론을 적용한 
나노-스케일 판의 고유진동수는 국소 탄성이론을 적용한 
경우보다 항상 작은 값을 나타내었다. 분석결과들을 정리
하여 다음과 같은 결론을 도출하였다. 

(1) 비국소 변수와 거듭제곱 지수가 커질수록 S형상 
점진기능재료 나노-스케일 판의 고유진동수는 감
소하였고, 거듭제곱 지수가 5이상이면 점진기능재
료 효과가 5미만인 경우에 비하여 상대적으로 감
소하였다. 

(2) S형상 점진기능재료 나노-스케일 판의 폭-두께 비
가 커질수록 고유진동수의 크기도 커짐을 알 수 
있었다. 폭-두께비가 100 이상이 되면 고유진동수
는 고전적 판 이론의 결과에 수렴되었다. 

(3) 탄성계수 비의 증가는 점진기능재료 나노 판의 강
성을 증대시켜 고유진동수의 증가를 유발하였다. 
폭-두께 비가 증가하게 되면 고유진동수는 비국소 
고전적 판 이론 결과에 수렴되었다. 

미소 규모 효과가 고려되어야 하는 점진기능재료 나노
-스케일 판의 경우 최근에 연구가 활발히 진행되고 있는 
상황이다. 그러나 S형상함수를 이용한 점진기능재료 나
노-스케일 판의 연구는 전무한 실정이다. 본 연구의 결과
는 향후 S형상 점진기능재료 나노-스케일 판의 자유진동
해석을 연구하는 연구자들을 위한 참고자료로 활용될 수 
있을 것이며 보다 엄밀한 진동해석을 위해 S형상 점진기
능재료 나노-스케일 판의 강제진동해석으로 연구의 범위
를 확장시켜 나가야 할 것으로 판단된다. 
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