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표면도장공법의차염효과

표면도장공법의종류

<그림 1> 표면도장공법의 종류

<그림 2> 표면도장공법의 품질에 따른 차염효과
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차염성능실험
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<그림 3> 농도차 확산셀 실험장치

<그림 4> 표면도장된 모르터의 확산계수
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표면도장공법의균열실링효과

<그림 5> 균열이 발생한 콘크리트에

적용된 표면도장공법

<그림 6> 표면도장된 콘크리트의

염소이온 확산계수

(a)CT (b)PT (c)PCT
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