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ABSTRACT: The objective of this study lies in identifying the applicability of zeolite for the removal of 

wastewater ammonium and nitrate nitrogens. To this end, the author tracked adsorption variations as 

seen with the adsorption removal of wastewater ammonium and nitrate nitrogens. As a result, it was indicated 

that the maximum adsorption of zeolite acting on the adsorption removal of ammonium nitrogen would 

reach 120mg/g (weight of ammonium nitrogen divided by that of zeolite), and that Langmuir adsorption 

isotherm explained the adsorption of ammonium and nitrate nitrogens better than Freundlich adsorption 

isotherm. This means that zeolite makes ion exchanges with adsorbate for unilayer adsorption. It was 

also indicated that the removal efficiency of ammonium nitrogen with varying pH would be higher in the 

order of pH7>pH5>pH9>pH3.
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초 록: 본 연구는 제올라이트를 이용한 수중의 암모니아성질소 및 질산성질소 제거특성을 알아보고자 수중의 

암모니아성질소 및 질산성질소의 흡착제거에 대한 흡착변화를 조사하였다. 연구결과 암모니아성질소 흡착제거

에 대한 제올라이트의 최대흡착량은 120mg/g(암모니아성질소/제올라이트 무게)임을 알 수 있었고, 암모니아

성 및 질산성질소의 흡착에 대해 Freundlich식과 Langmuir식을 비교해 보았을 때 Langmuir 등온흡착식에 

더 일치함을 알 수 있었다. 이는 제올라이트가 피흡착제와 이온교환 및 단층흡착함을 의미한다. 또한, pH 변화

에 따른 암모니아성질소의 처리효율은 pH 7 > pH 5 > pH 9 > pH 3 순임을 알 수 있었으며, 제올라이트가 암모

니아성질소 인공폐수의 pH를 상승시킴을 알 수 있었다.

주제어: 제올라이트, 암모니아성질소, 질산성질소, 흡착, 수소이온농도
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1. 서 론

최근 호소나 하천으로 유입되는 질소 화합물로 인

해 자주 발생하는 부영양화 현상은 수질환경에 많은 

악영향을 미치고 있다.
1),2)

 따라서 질소 오염원을 많

이 배출하는 하⋅폐수, 축산폐수, 매립지 침출수 등

의 암모니아성질소 오염원을 적절한 방법으로 조절, 

제거하는 것은 매우 중요하다.
3)
 일반적으로 암모니

아성질소의 제거법으로는 nitrification-dinitrification, 

air-stripping, 이온교환법, 염소처리법, algae를 

이용하여 처리하는 방법 등이 있다.
4)

이 중 이온교환법은 용액 속에 내포되어 있는 이

온들을 이온교환능력이 있는 매질에 통과시켜 제거

하고자 하는 이온을 선택적으로 흡착 분리하는 방

법으로, 플러스 전하를 띤 폐수 중의 금속 이온을 

제거하기 위해 이온교환방법이 사용될 수 있으며, 

Ca, Mg 이온이 많이 포함된 경수를 이온교환방법

을 이용하여 Na이온을 함유한 연수로 전환시키는 

데에도 사용된다. 최근에는 이온교환 능력이 뛰어

난 제올라이트를 이용하여 암모니아성질소(플러스 

전하)를 제거하기 위한 이온교환법이 많이 연구되

고 있다.

제올라이트는 정사면체 구조의 단위로 이루어진 

복합 산화물로서 일반적인 상황에서 세공 내에 물을 

포함하고 있으며, 양이온 교환 성질이 있고, 골격구

조나 조성에 따라 종류가 다양하게 존재하며 흡착제

로 많이 사용되고 있다.
5)
 제올라이트에 있어서 이온

교환은 양이온의 종류, 이온교환 온도, 양이온의 농

도, 용매의 종류 등의 인자에 영향을 받는다.
6)

제올라이트를 이용한 암모늄 제거는 제거 속도가 

빠르고, 수온의 변화에 대한 영향이 적으며, 저농도 

뿐만 아니라 고농도에 대해서도 안정적인 처리 효

율을 보이는 것으로 알려져 있다. 또한, 공정자체가 

간단하여 기존의 정수 및 폐수 처리 시설에 적용하

기가 용이하며, 처리 후 발생하는 물리, 화학적, 생

물학적 부작용이 거의 없는 것으로 알려져 있다. 

따라서 본 연구는 부영양화의 유발물질 중의 하

나인 질소를 제거하기 위해 제올라이트를 이용한 

암모니아성질소 및 질산성질소의 흡착제거 실험을 

수행하였다.

2. 실험장치 및 방법

2.1 실험재료

본 연구에 사용된 제올라이트는 WP화학에서 제조

한 것으로, 주성분은 Hydrated sodium potassium 

calcium aluminum silicate(Na, Ca)2(Al2Si3O10)⋅
8H2O로 구성되어 있다.

또한, 실험에 사용된 인공폐수는 Standard methods
7)

에 따라 암모니아성질소는 NH4Cl를 사용하여 제조

하였고, 질산성질소는 KNO3를 사용하여 제조하였다. 

2.2 제올라이트를 이용한 암모니아성질소의 흡

착제거 특성 실험 방법

인공폐수로 NH4Cl를 사용하여 암모니아성질소 

농도를 30㎎/L로 한 후 각각의 Falcon tube에 인공

폐수 40ml와 제올라이트 0.1, 0.2, 0.4, 0.8g을 넣

고 Rotator로 0, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 240분간 

회전시켰다. 제올라이트 무게당 암모니아성질소 최

대흡착량과 각각의 시간에 대한 암모니아성질소의 

제거농도를 통해 흡착곡선을 작성하여 암모니아성

질소의 흡착제거 특성을 알아보았다. 시료는 원심분

리기로 2분간 회전시킨 후 UV Spectrophotometer 

(SHIMADZU사, UV-1601 Model)를 이용하여 제올

라이트의 흡착제거 특성을 분석하였으며, 암모니아

성질소 측정은 Standard methods
7)
에 따라 분석하

였다.

2.3 제올라이트를 이용한 질산성질소의 흡착

제거 특성 실험방법

인공폐수로 KNO3를 사용하여 질산성질소 농도를 

10, 20, 40, 80, 160㎎/L로 한 후 각각의 

Polypropylene bottle에 인공폐수 100ml와 제올라

이트 5g을 넣고 Rotator로 0, 5, 10, 15, 30, 60, 

120, 240분간 회전시켰다. 각각의 시간에 대한 질산

성질소의 제거농도를 통해 흡착곡선을 작성하여 질산

성질소의 흡착제거 특성을 알아보았다. 시료는 원심

분리기로 2분간 회전시킨 후 UV Spectrophotometer 

(SHIMADZU사, UV-1601 Model)를 이용하여 제올

라이트의 흡착제거 특성을 분석하였으며, 질산성질

소 측정은 Standard methods
7)
에 따라 분석하였다.
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2.4 pH 변화에 따른 암모니아성질소 흡착제거 

특성 실험 방법

인공폐수로 NH4Cl를 사용하여 암모니아성질소 

농도를 30㎎/L로 제조한 후 각각의 Falcon tube에 

인공폐수 30ml와 제올라이트 0.3g를 넣고 0.5N 

HCl, 0.5N NaOH 시약으로 pH를 3, 5, 7, 9로 조

절한 후 Rotator로 0, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 240

분간 회전시켰다. 각각의 시간에 대한 암모니아성

질소의 제거농도를 통해 흡착곡선을 작성하여 암모

니아성질소의 흡착제거 특성과 pH 변화를 알아보

았다. 시료는 원심분리기로 2분간 회전시킨 후 UV 

Spectrophotometer(SHIMADZU사, UV-1601 Model) 

를 이용하여 제올라이트의 흡착제거 특성을 분석하

였으며, 암모니아성질소 측정은 Standard methods
7)

에 따라 분석하였다.

3. 결과 및 고찰

3.1 암모니아성질소의 흡착 특성

제올라이트의 주입량 변화에 따른 암모니아성질

소 흡착특성 실험 결과를 [Fig. 1]~[Fig. 4]에 나타

내었다. 실험결과 [Fig. 1]과 같이 제올라이트의 주

입량이 많을수록 암모니아성질소의 농도가 감소하

였으며, [Fig. 2]에서 제올라이트 무게당 암모니아

성질소 최대흡착량은 120mg/g(암모니아성질소/제

올라이트무게)임을 알 수 있었다. 제올라이트의 암

모니아성질소 흡착능력을 알아보기 위해 Langmuir

와 Freundlich 흡착등온식에 적용하여, 그 결과값

을 Freundlich 흡착등온식과 Langmuir 흡착등온

식에 적용하여 비교해 보았을 때, [Fig. 3], [Fig. 

4]와 같이 나타났으며 Langmuir 흡착등온식에 잘 

맞는 것으로 나타나 흡착에 용이함을 알 수 있었다. 

이를 통해 제올라이트가 피흡착제와 이온교환 및 

단층흡착함을 알 수 있었다.
8)
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Fig. 1. Ammonium nitrogen adsorption variations with
the changing quantity of zeolite injection.

0

20

40

60

80

100

120

140

0 5 10 15 20

Ce(mg/L)

q
(m

g
/g

)

Fig. 2. Ammonium nitrogen adsorption curve.
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Fig. 3. Result of applying ammonium nitrogen to the
Langmuir adsorption isotherm.
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3.2 질산성질소의 흡착특성

질산성질소의 농도 변화에 따른 제올라이트 흡착

특성 실험 결과를 [Fig. 5]~[Fig. 7]에 나타내었다. 

[Fig. 5]를 보면 반응 초기 2시간 내에 50%의 흡착

이 일어났고 반응 시작 후 2시간 이후에는 농도의 

감소가 매우 적게 나타났으며, 제올라이트를 이용

한 흡착제거 실험을 통해 질산성질소의 농도별 처

리율은 40㎎/L > 160㎎/L > 80㎎/L > 20㎎/L > 10㎎
/L 순임을 알 수 있었다. 또한, 제올라이트의 질산

성질소 흡착능력을 알아보기 위해 Langmuir와 

Freundlich 흡착등온식에 적용해 본 결과 [Fig. 6] 

및 [Fig. 7]과 같이 나타났으며, Freundlich과 

Langmuir을 비교해 보았을 때 Langmuir 흡착등

온식에 잘 맞는 것으로 나타나 흡착에 용이함을 알 

수 있었다.
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Fig. 5. Zeolite adsorption variations with the changing 
concentration of nitrate nitrogen.
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Fig. 6. Result of applying nitrate nitrogen to the 
Langmuir adsorption isotherm.

Fig. 7. Result of applying nitrate nitrogen to the 
Freundlich adsorption isotherm.

3.3 pH 변화에 따른 암모니아성질소의 흡착특성

pH 변화에 따른 제올라이트의 흡착특성 결과와 시

간에 대한 pH 변화를 [Fig. 8]~[Fig. 9]에 나타내었

다. 실험결과 [Fig. 8]과 같이 암모니아성질소에 대해 

pH 3, pH 5, pH 7, pH 9의 네 가지 조건에서 처리효

율을 살펴보았으며, pH 7에서 제거효율이 가장 높게 

나타났다. 이를 통해 pH 7에서 암모니아성질소의 흡

착제거시 가장 유리한 조건임을 알 수 있었다.

또한, [Fig. 9]에서 보듯이 시간에 따라 pH가 올

라가는 것을 볼 수 있었으며, 이는 제올라이트 내의 

Ca성분이 이온교환반응에 의해 다른 양이온과 치환

되어 pH 상승효과를 가져온 것으로 사료된다.
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Fig. 8. Adsorption variations by pH with time.
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4. 결 론

본 연구는 부영양화의 유발물질 중의 하나인 질

소를 제거하기 위해 제올라이트를 이용한 암모니아

성 및 질산성질소의 흡착제거 실험을 수행하였으

며, 본 연구결과 아래와 같은 결론을 얻었다.

1. 제올라이트를 이용한 암모니아성질소와 질산

성질소의 흡착제거 실험결과 제올라이트 무게

당 암모니아성질소 최대 흡착량은 120mg/g

(암모니아성질소/ 제올라이트무게)임을 알 수 

있었다. 또한 Langmuir과 Freundlich 흡착

등온식을 적용시켰을 때 Langmuir 흡착등온

식에 더 일치하였고, 이를 통해 제올라이트가 

피흡착제와 이온교환 및 단층흡착함을 알 수 

있었다.

2. 질산성질소의 농도 변화에 따른 제올라이트 

흡착특성 실험 결과를 반응 초기 2시간 내에 

50%의 흡착이 일어났으며 반응 시작 후 2시

간 이후에는 농도의 감소가 매우 적게 나타났

다. 질산성질소의 농도별 처리율은 40㎎/L >

160㎎/L > 80㎎/L > 20㎎/L > 10㎎/L 순임을 

알 수 있었다. 제올라이트의 질산성질소 흡착

능력을 알아보기 위해 Langmuir와 Freundlich 

흡착등온식에 적용해 Langmuir 흡착등온식

에 잘 맞는 것으로 나타나 흡착에 용이함을 

알 수 있었다.

3. pH 변화에 따른 암모니아성질소 흡착제거 실

험결과 흡착율은 pH 7 > pH 5 > pH 9> pH 3 

순임을 알 수 있었고 반응 시간에 따라 pH가 

증가함을 알 수 있었다.

본 연구결과를 통해 제올라이트는 수중에 질소성

분인 암모니아성질소 및 질산성질소를 제거하는데 

충분한 가능성이 있음을 확인하였다.
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