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Nomenclature

EPDM : Ethylene Propylene Diene Monomer

NBR : Nitrile Butadiene Rubber
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ABSTRACT

  Characteristic of thermal reaction of Kevlar/EPDM internal insulator used in a solid rocket motor 

chamber was investigated at 1,030 psi, 35.86 s and 1,406 psi, 36.63 s. Surface status after test was 

similar each other and thermal destruction depth was 4.10 mm and 4.18 mm, respectively. Kinetic 

constant ,  and thermal destruction velocity  were also similar. It was concluded that 

characteristics of thermal reaction of Kevlar/EPDM internal insulator were not affected by change of 

chamber pressure.

       록

  내열고무 성능평가 모사시험장치를 이용하여 고체로켓추진기  연소 의 내부단열을 해 사용하는 

Kevlar/EPDM 내열고무의 압력변화에 따른 열반응 특성을 비교하 다. 연소실 유효평균압력  유효

연소시간은 각각 1,030 psi, 35.86 s  1,406 psi, 36.63 s이었다. 시험후 시편의 표면 상태는 차이가 없

었으며, 열 괴두께는 각각 4.10 mm  4.18 mm이었다. 열반응 상수 ,   열 괴 속도 는 각

각 0.7839, -0.1646, 0.1328  0.7836, -0.1730, 0.1346이었다. Kevlar/EPDM 내열고무의 열반응 특성은 

압력변화에 따른 차이를 보이지 않았다.

Key Words: Solid Rocket Motor(고체로켓추진기 ), Internal Insulator(내열고무), Thermal Reaction

(열반응), Thermal Destruction(열 괴) 
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PBI : Polybenzimidizole 

PSA : Polysulfonamide

SBR : Styrene Butadiene Rubber

1. 서    론

  고체로켓추진기 의 연소실 내부는 추진제가 

연소되면서 발생하는 2,700℃이상의 고온 연소생

성물로 채워지며, 복잡한 화학반응이 일어난다. 

특히 추력 증진을 해 추진제 내에 알루미늄과 

같은 속 첨가물을 사용하는 경우 응축된 속 

산화물 입자들로 인해 연소실 내부 온도는 더욱 

상승한다. 

  이러한 극심한 열환경 하에서 연소시간 동안 

혹은 임무시간 동안 연소  구조물을 보호하기 

하여 열차폐시스템이 필요하며, NBR, EPDM, 

Silicone rubber, Polyisoprene 등과 같은 내열고

무가 사용된다. 그  EPDM은 우수한 기계  

물성과 열  안정성 때문에 선호되고 있다. 

EPDM은 다른 내열고무와 마찬가지로 단독으로

는 사용할 수 없으며, 내삭마성, 단열성, 숯의 견

고성 등을 해 Silica, Kevlar, Carbon fiber 등

과 같은 필러(Filler)를 첨가하여 사용한다. 

  열차폐시스템의 최 화를 한 많은 연구가 

진행되고 있다. 즉, 내열성  단열성이 우수하

고 경량인 소재 개발, 소재의 열반응 특성 연구 

 열반응에 향을 미치는 인자 연구, 실제 추

진기 시험 혹은 모사모타시험을 통한 시험데이

터의 확보 등이 그것이다. 이는 열차폐시스템의 

최 화가 추진기 의 성능에 직 인 향을 

미치기 때문이다.  

  Rajeev R. S. 등[1]은 EPDM, maleated EPDM, 

nitrile rubber를 기  재료(Base material)로 하

는 소재실험을 통하여 melamine fibre가 열특성 

 삭마특성을 증진시킨다고 하 으며, Gul 

Jamal[2]은 그의 논문에서 EPDM을 기  재료로 

필러, 즉 Cork, Kevlar, Asbestos의 함량을 변화

시켜가면서 실험하 으며, 열차폐시스템으로 가

장 합한 조성을 제안하 다. Jia Xiaolong 등

[3]은 삭마특성이 우수한 소재개발을 해 PSA/ 

EPDM과 aramid EPDM의 내열성능을 실험 으

로 비교하 으며, Sheu Shyu-Ming 등[4]은 Oxy- 

acetylene을 사용한 실험으로 V-44, Kevlar/ 

EPDM, I-58에 한 내열성능을 상 으로 비교

하 고, Martin Health Thomas[5]은 그의 논문

에서 실험을 통하여 PBINBR과 CFEPDM의 내열

성능을 비교하 다. 한 Ahmed Ashraf 

Fathy[6]은 2,760℃에서 필러의 종류에 따른 내

열성능을 비교하 다. 한편 Fackrell F.N.[7]과  

Crump Jesse K. 등[8], Romanos T.S. 등[9], 

McWhorter Bruce 등[10], Just Christophe[11] 등

은 실제 추진기 에 열 를 삽입하여 재료의 

열반응을 찰하 으며, Stampfl E. 등[12]은 기

존 시험결과를 종합하여 삭마식을 개발하 다.  

  본 연구에서는 내열고무 성능평가 모사시험장

치를 활용하여 압력변화에 따른 Kevlar/EPDM 

내열고무의 열반응을 비교하 으며, 열반응 상수 

 열 괴 속도를 도출하 다.

2. 본    론 

2.1 내열고무의 열반응 메카니즘

  내열고무의 열반응 메카니즘을 도식하면 Fig. 

1과 같다. 고온고압의 연소가스로부터 열이 달

되면 재료내의 휘발성분과 수분이 증발, 첨가제

의 분해로 인한 가스분출이 일어난다. 지속 인 

열유입은 내열고무의 3차원 망막 구조를 2차원 

고분자 구조, 분자 구조로 변형시키며, 동시에 

고상의 SiO2는 고 도의 액상으로 상변화를 일

Fig. 1 Schematic of the thermal reaction mechanism 

of internal insulator.
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으킨다. 이 과정에서 내부는 숯층이 형성되고 표

면의 탄소성분은 연소가스와 반응하여 화학  

삭마를 일으키며, 연소가스에 의한 단력  알

루미나(Al2O3)입자의 충돌에 의한 기계  삭마를 

일으킨다. 

  Kevlar/EPDM 내열고무의 분해가 시작되는 

온도는 약 300℃이며, 연소가스에 의해 삭마를 

일으키는 임계속도는 약 15 m/s이다.

2.2 열반응 상수

  내열고무의 열 괴(Thermal Destruction) 과정

을 그래 로 표 하면 Fig. 2와 같다. 삭마가 일

어나지 않는 경우에는 시간이 경과할수록 열

괴 속도는 감소하고, 열 괴 두께는 연소시간의 

0.5승에 비례한다. 한편 삭마가 일어나는 경우에

는 삭마 속도()와 삭마가 일어나는 시간의 곱

만큼 열 괴는 증가한다. 여기서 열 괴는 삭마

와 숯, 분해를 통합 으로 일컫는 말이다. 

  삭마가 발생하는 경우(1)와 발생하지 않는 경

우(2)에 따른 열 괴 두께()는 다음의 식으로 

표 된다. 

Fig. 2 Approximation of the process of Thermal 

destruction of EPDM under the conditions of 

char layer ablation.

  тд    (1)

  тд     (2)

여기서 

  ,  : 열반응 상수

      : 총 연소시간 혹은 노출시간

     : 삭마가 발생하기 시작하는 시간

     : 삭마 속도

  열반응 상수(, )  열 괴 속도()는 아

래의 식을 이용하여 구한다. 

 

 
∙  

∙   ∙
(3)

 ∙   ∙

  ∙  ∙
(4)

 

 
(5)

여기서

    : -th 열 의 유동표면에서부터의 깊이

    : -th 열 가 분해온도에 도달하는 시간

   : 계측 채 수

  

3. 시험평가  결과

  열환경 조건변화에 따른 내열고무의 열반응을 

확인하기 하여 성능평가 모사시험장치를 개발

하 으며, 형상은 Fig. 3과 같다. 모사시험장치는 

연소  부, 시편 부, 노즐 부로 구성되어 있으며, 

시편 부는 사각단면이고, 천이 역 부와 센서 부

로 나 어져 있다. 센서 부에는 Fig. 4와 같이 

마주보는 두 면에 열 를 5개씩 장착하여 온

도를 측정할 수 있다. 

  본 시험장치를 이용하여 연소실 평균압력 

1,000 psi(이후 Test 1)  1,400 psi(이후 Test 2)
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Fig. 3 Cross section of test equipment.

Fig. 4 Shape of test samples.

에서 Kevlar/EPDM 내열고무의 열반응을 비교

하 다. 사용된 추진제는 알루미늄을 2% 함유하

고 있으며, 연소실 온도는 약 2,700℃이다. 본 연

구에서는 삭마가 일어나지 않는 조건하에서 압

력변화에 따른 열반응을 비교하기 하여 시편 

부에서의 가스속도를 6.0 m/s가 되도록 노즐목 

직경을 조정하 다. 열  깊이는 유동표면에서

부터 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 

mm가 되도록 하 으나, 열  작업후 X-ray 

확인결과 다소 차이가 있었으며, 비과정  

Test 2의 열  3번은 결선이 발생하 다. 연소

시작 후 약 70 에 질소가스로 소화하 다.

  Fig. 5의 압력-시간 곡선으로부터 유효연소시

Fig. 5 Pressure-time curve.

Fig. 6 Shape of Surface after Test (Test 1/Test 2).

간()과 연소실 유효평균압력()을 계산하

다. 유효연소시간은 연소 기 연소실 압력이 

100 psi에 도달하는 시간부터 연소말기 30 psi에 

도달하는데 걸리는 시간이며, 연소실 유효평균압

력은 아래의 식과 같이 유효연소시간동안의 압

력 분값을 유효연소시간으로 나  값이다. 

  






 
(6)

  Test 1의 유효연소시간  연소실 유효평균압

력은 각각 35.86 s  1,030 psi이었으며, Test 2

는 36.63 s  1,406 psi이었다. 
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Fig. 7 Thermal destruction depth according to X-axial 

direction (Test 1). 

Fig. 8 Thermal destruction depth according to X-axial 

direction (Test 2). 

  Fig. 6은 시험후 시편의 표면상태를 보여주는 

것으로써, 상단이 Test 1이고, 하단이 Test 2이

다. 표면은 모두 숯이 형성되어 있으며, 표면상

태는 차이가 없었다. Fig. 7  Fig. 8은 각각 

Test 1  Test 2의 열 괴 두께를 나타낸 것이

다. 표면의 숯층  분해층을 제거한 후 시편의 

심선에서 20 mm 등간격으로 측정하 다. 

치별로 다소 편차를 보이고 있다. 이는 재료의 

불균일성 때문인 것으로 단된다. 평균 열 괴 

두께는 Test 1  Test 2가 각각 4.10 mm  

4.18 mm이었다. 

  열반응 상수 , 를 구하기 하여 열 량분석

기(Thermogravimetric Analyzer)를 이용하여 

Kevlar/EPDM 내열고무의 분해온도를 측정하

으며, 292℃임을 확인하 다. 한편 Fig. 9 - Fig. 

Fig. 9 Temperature-time curve (T-1∼T-5, Test 1). 

Fig. 10 Temperature-time curve (T-6∼T-10, Test 1).

Fig. 11 Temperature-time curve (T-1∼T-5, Test 2).

12의 온도-시간 곡선으로부터 각 측정 치에서 

분해온도에 도달하는 시간(Time)을 확인하 으

며, 이를 정리하여 Table 1에 나타내었다. Table 

2는 Table 1과 Eq. 3 - Eq. 5를 이용하여 열반응 
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Fig. 12 Temperature-time curve (T-6∼T-10, Test 2).

TC
No.

Test 1 Test 2

T/C 
depth
(mm)

Time
(s)

T/C 
depth
(mm)

Time
(s)

T1 0.7 5.64 0.7 5.76

T2 1.2 10.8 1.2 11.4

T3 1.7 15.9 1.7 -

T4 2.5 23.4 2.5 22.3

T5 2.8 25.1 2.7 24.8

T6 0.85 6.50 0.8 6.10

T7 1.4 10.6 1.4 12.1

T8 2.0 17.9 1.9 17.1

T9 2.5 22.2 2.5 21.8

T10 3.0 27.8 2.8 26.6

Table 1. Thermocouple depth from flow surface and 

duration until decomposition temperature.

Test 1 Test 2

 1,030 psi 1,406 psi

 0.7839 0.7836

 -0.1646 -0.1730

 0.1328 0.1346

Table 2. Calculation results at 1,036 psi/1,400 psi.

상수 ,   열 괴 속도 를 계산하여 정리

한 것이다. 압력변화에 따른 열반응 상수  열

괴 속도의 변화는 미미하 다. 

  데이터 획득과정, 즉 X-ray를 통한 깊이 측정, 

연소 종료 후의 소화조건의 차이 등으로 인하여 

결과에 다소 향을  수 있지만 크지 않다.

4. 결    론

  Kevlar/EPDM 내열고무의 압력변화에 한 

열반응을 비교하기 하여 알루미늄 2%의 추진

제를 사용하여 시험을 수행하 다. 유효연소시간

()  연소실유효평균압력()은 각각 35.86 

s, 1030 psi  36.63 s  1406 psi이었다. 

  시험 후 표면상태는 유사하며,  열 괴 두께는 

1,030 psi, 35.86 조건하에서 4.10 mm이고, 1,406 

psi, 36.63 조건하에서 4.18 mm이다. 열반응 상

수 , 는 1,030 psi에서 각각 0.7839, -0.1646이

고, 1,406 psi에서 0.7836, -0.1730이며, 분해속도 

는 각각 0.1328 mm/s  0.1346 mm/s이다 

  상기의 결과로부터 압력 변화에 따른 Kevlar/ 

EPDM 내열고무의 열반응은 압력 변화에 따른 

차이를 보이지 않는다.
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