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서 론1.

산업계에서는 환경보호와 에 지 감에 한

요구가 국내외 으로 높아짐에 따라 경량화에

한 기술개발이 활발하게 진행되고 있다 경량합.

내식성 연신율 가공성이 우수하고 재활용성이, ,

좋은 알루미늄 합 이 주목받고 있다 이에 따라.

알루미늄의 합 한계성을 해결할 수 있는 마찰교

반 합 공정 한(Friction Stir Welding :FSW)

용분야가 매우 넓어지고 있다.[1~2]

한편 제품의 소형화 경량화 됨에 따라 각

산업분야에 마찰교반 합을 이용한 두께 이1 mm

하의 박 합의 수요가 차 으로 증가하고 있

다 박 의 특성상 큰 열변형과 고정법 그리고.

합장치의 높은 강성을 필요로 하는 어려움이 있
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ABSTRACT

Recently, smaller and lighter products have become of interest in industry applications that increasingly

demand thin plate joints of thickness 1.0 mm or less using friction stir welding. In this study, high frequency

spindles that run at 3,500 6,500 rpm are introduced for thin friction stir-welded plates. Weldability tests are–

performed for the butt-joint method of Al5052-H32 alloy of 1.0 mm thickness under 3,500 6,500 rpm spindle–

revolution with 250 400 mm/min feed speed. An optical microscope was used to analyze the bid structure of–

the welded zone and stir zone. The tensile-strength and hardness of the welded zone were then measured.

Key Words : 마이크로 마찰교반용접 고주파스핀들Micro-Friction Stir Welding( ), High Frequency Spindle( ), Al

알루미늄합금 용접성 박판5052 alloy( ), Weldability( ), Thin Plate( )
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께 를 이용해 공구의 더 가 형상1 mm (Shoulder)

을 가지는 것과 형상이 없는 두 가지 공구를 이용

하여 공구회 속도 의 조건에서1120 ~ 1800 rpm

합 공구의 더 형상에 따른 미세구조를 찰하

다. Yuri Hovanski[4] 등은 알루미늄의 맞춤형 블

랭킹 에 마찰교반 합을 통하(Tailor-welded blanks)

여 으로 의 두께소1100 ~ 1950 rpm 1.2 ~ 3.3 mm

재에 한 용 성을 고찰하 다 기존 부분의.

연구에서는 공구회 속도를 이하로 연3000 rpm

구가 진행되었으며 이상의 마찰교반 합, 3000 rpm

연구는 거의 이루어지지 않고 있다.

따라서 본 논문에서는 이상을 가지는, 3000 rpm

고강성의 고주 스핀들과 두께 이하의 박1 mm

을 효과 으로 고정할 수 있는 진공척을 설계

제작하여 박 용 마찰교반 합장치를 개발하,

다 그리고 용 성 평가를 해 합비드면을.

찰하 고 합조건에 따른 인장강도와 경도값,

그리고 합부 미세조직을 비교 분석하 다.

박판용 마찰 반접합 공정2.

마찰교반 합은 에서처럼 공구가 회 하Fig. 1

여 소재에 로 가 삽입되면 공구와 소재(Probe)

사이에 마찰열로 인해 소재가 연화된다 로 는.

소재계면에 직 삽입되어 회 교반작용을 하고,

더 소재표면과 마찰열을 발생시키고 손실될 수

있는 연화된 소재와 열을 지키는 역할은 한다.[5]

마찰교반 합장치는 축과 공구 틸 각X, Y, Z

을 가능하게 하는 축으로 구성되어(Tilting angle) C

있다 틸 각은 특허에. TWI(The Welding Institute)

의해서 범 에서 사용되며 공구의 더는 오1~5°

목 형상으로 제작하여 사용된다 박 합(Concave) .

에서의 틸 각에 따른 박 소재 손실을 알아보기

해서 로부터 연 성을 조사하 다 두 의Fig. 2 .

손실은 틸 각이 클수록 더의 삽입 깊이가 깊어

지고 이로 인해 합부의 두께가 작아짐을 알 수

있다.[6] 그러므로 소재의 손실을 이기 해 박

에 한 마찰교반 합에 있어 틸 각을 로 하고0°

공구의 더가 볼록 형상인 공구를 통해(Convex)

합두께가 손실을 일 것으로 기 된다.

Fig. 1 Schematic diagram of FSW process[5]

Fig. 2 Effect of tool’s tilting angle at FSW process

실험장치 및 방법3.

박판용 마찰 반접합장치 성3.1

본 실험에서 공구회 속도를 높여 합부하를

이고 입열량을 높이기 해 이상의 고3000 rpm

속회용 고주 스핀들을 채용하여 과 같이Fig. 3

설계하 다 그리고 동력손실을 최소화하기 해.

빌트인방식을 채택하 다 마찰교반 합의 특성상.

공구를 통해 달되는 열을 고려하여 고주 스핀

들의 하우징에 냉각자켓을 설치하여 냉각수가 2

로 순환하게 하 다0 .℃ [7-8] 는 박 용 에서Fig. 4

주축부와 이송부의 충분한 강성을 고려한 장비이
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며 박 의 마찰교반 합의 소재의 셋 효율을 높,

이기 해 으로 홀을 가공하고 최 진5 mm 2φ

공 의 진공펌 를 사용하여 흡입통로를 통2/20bar

해 진공 흡입력을 발생시킴으로써 소재를 간단하

게 지그에 고정시킬 수 있도록 하 다 공구는 열.

충격에 강한 소재로 열간 형강 을STD61(HRC60)

와 같이 제작하여 사용하 다Fig. 5 .[9]

Fig. 3 Schematic image of high frequency spindle

for thin FSW process (a) photo of high

frequency and (b) Drawings of high frequency

spindle[9]

Fig. 4 Photo of -friction stir welding machineμ [9]

Fig. 5 Geometry shape and photo of FSW tool

실험방법3.2 FSW 및 특성 분석방법

맞 기용 시의 합부 균일도를 고려하여,

링가공을 통해 크기100 mm x 300 mm x 1 mm

로 단하 다 합 의 화학 성분. Al5052-H32

기계 성질은 각각 와 같다Table 1, Table 2 .

합조건은 과 같이 공구회 속도Table 3 3500 ~

과 합속도 에서 실6500 rpm 250 ~ 400 mm/min

험을 진행하 다 용 성의 평가방법은 비드면의.

아크 와 버 의 형태 회 피치 크랙 등을(Arc) (Burr) , ,

Mg Si Cr Mn Cu Zn Fe Al

2.6 0.25 0.25 0.1 0.1 0.1 0.4 Bal.

Table 1 Chemical compositions of Al5052-H32

Ultimate tensile

strength (MPa)

Yield strength

(MPa)

Elongation

(%)

230 195 12

Table 2 Mechanical characteristics of Al5052-H32

Parameter Conditions

Rotating speed(rpm) 3500, 4500, 5500, 6500

Welding speed(mm/min) 250, 300, 350, 400

Table 3 Experimental conditions in FSW process
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Fig. 6 Drawing and actual photo of specimen for

UTM(Ultra tensile-strength measurement)

test

기 으로 찰하 다 인장시험은. ASTM E8

규격에 의하여 과 같이 시험편을 제작하Fig. 6 여

평가하 고 마이크로 비커스 경도기, (MMT-X,

를 이용하여 경도값을 측정하 다Matszawa) .

합부의 미세구조는 연삭과 폴리싱 과정을 거

친 후 에칭하여 학 미경 을(KH8700, Hirox)

통해 찰하 다.

실험결과 및 고찰4.

접합 비드면 찰4.1

합길이 를 기 으로 장비 제작 테100 mm

스트를 통한 선행실험과 문가의 기술문의를 통

해 합가능범 의 평가기 을 선정하 고, Table

는 합가능범 결과이다 은 공구회 속4 . Fig. 7

도 과 합속도 과3500 rpm 6500 rpm, 250mm/min

의 비드면을 나타내고 있다400 mm/min . Fig. 7(a)

는 공구회 속도 인 경우에 불규칙~ (b) 3500 rpm

한 아크와 버의 발생이 은 것으로 보아 입열량

이 음을 알 수 있다 에서는. Fig. 7(c) ~ (d) 6500

에서 비교 높은 공구회 속도의 효과로 인rpm

해 아크가 일정하게 나타난다 의 경우 실. Fig. 7(c)

험조건 가장 높은 입열량을 가지는 조건으로

많은 양의 버가 생성되는 것에 반해 는Fig. 7(d)

합속도가 빨라지면서 버가 많이 감소함을 알 수

있다.

인장강도 특성4.2

은 합속도 의 조건에서 공Fig. 7 250 mm/min

구회 속도에 따른 인장강도로 공구회 속도가 빠

를수록 인장강도가 떨어짐을 보 다 한 공구회.

속도 이하의 에 한 인장3000 rpm Al5052-H32

강도 특성과 같은 경향을 보 다.[10] 은Fig. 8

합속도 에서 공구회 속도에 따른 인400 mm/min

장강도 특성으로 공구회 속도 조건을, 6500 rpm

제외한 모든 공구회 속도에서 합속도 250

의 조건 보다 인장강도가 떨어졌다 특히mm/min . ,

공구회 속도 에서 조건에서6500 rpm 250 mm/min

의 인장강도를 가지나 조건에122 MPa 250 mm/min

서 의 인장강도를 가지나 조122 MPa 400 mm/min

건에서는 로 인장강도가 상승함을 보133 MPa 고,

이러한 결과는 합속도가 빨라짐에 따라 입열량이

어 인장강도가 증가함 을 알 수 있다.[9]

접합부 경도값 특성4.3

공구회 속도에 따른 경도 값을 변화를 찰하

기 해 합속도 일 때400 mm/min 3500 ~ 6500

의 조건의 경도 값을 측정한 결과는 와rpm Fig. 9

같고 공구회 속도와 상 없이 거의 비슷한 값을,

Table 4 Proper FSWed conditions through bead state

Rotation Speed

(rpm)

Welding Speed (mm/min)

250 300 350 400 600 800

6500 ○ ○ ○ ○ ○ ○

5500 ○ ○ ○ ○ ○ ○

4500 ○ ○ ○ ○ ○ X

3500 ○ ○ ○ ○ X X

Fig. 7 Bead state with (a) 3500rpm, 250 mm/min

(b) 3500rpm, 400mm/min (c) 6500rpm,

250mm/min and (d) 6500rpm, 400mm/min
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Fig. 8 Tensile strength according to welding speed

250 mm/min, 400 mm/min

가지는 경향을 보 다 한 모재에 비해 합부.

는 경도 값이 낮으며 특히 교반부에 비해 열 향,

부에서 격히 낮은 특성을 보 다.

접합부 미세조 찰4.4

합속도 에서 입열량이 가장 낮은400 mm/min ,

과 가장 높은 에서의 미세구조3500 rpm 6500 rpm

를 에 나타내었다 에서는 입열량Fig. 10 . Fig. 10(a)

이 어 직 으로 입열되는 부분만 교반부가 얇

고 좁게 형성되어 있고 는 입열량의 증, Fig. 10(b)

가로 교반부가 로 를 심으로 넓게 형성되어

있다 공구회 속도가 높아질수록 입열량의 증가.

로 소재의 연성이 높아져 공구원심력에 의해 버로

이탈되는 소재가 많아져 합부가 얇아진다.[9,11]

Fig. 9 Micro-hardness according to tool speed

Fig. 10 Micro structure of welding zone observed

by optical microscope (a) 3500rpm,

400mm/min and (b) 6500rpm, 400mm/min

결 론5.

본 연구에서는 고주 스핀들이 장착된 마찰교

반 합장치를 이용하여 박 의1 mm Al 5052-H32

합 소재의 맞 기 합시 용 성을 평가하여 다

음과 같은 주요 결과를 얻었다.

고속 스핀들과 테이퍼베어링에 의한 고강성1.

구조 그리고 진공 척을 사용하여 두께의 알, 1mm

루미늄소재를 합속도 에서250 mm/min 800

그리고 공구회 속도 에서mm/min 3500rpm

까지 합이 용이함을 알 수 있었다 이러6500rpm .

한 조건들로부터 고속 마찰교반 합에 의한 합
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속도 향상효과를 얻을 수 있었다.

인장강도는 합속도 에서2. 250 ~ 400 mm/min

고속 공구회 속도인 인 경우에3500 ~ 6500 rpm

모재보다도 작은 의 조건과 같은 경향성3000 rpm

을 얻었고 특히 합속도 의 조건에, 400 mm/min

서 은 의 인장강도 보다6500 rpm 250 mm/min

상승함을 보 다9.2% .

경도값은 공구회 속도의 증가에 체로 일3.

정한 값을 가진다 한 미세조직 찰을 통해 고.

속 공구회 속도에서는 입열량의 증가로 교반부의

체 이 넓게 형성되어 있음을 알 수 있었고 이는,

고속 공구회 속도 조건에서는 빠른 합속도로

합 시 공구회 속도 이하의 합조건3000 rpm

과 비슷한 인장강도를 가짐을 알 수 있다.
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