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1. 서 론

최근 도심지 건축물들의 대형화, 초고층화 추세에 따라 

지하굴착공사의 규모도 대형화, 대심도화 되고 있다. 특히, 

도심지에서의 수직굴착공사는 인접 건물과 근접한 위치에
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ABSTRACT

Two-row Overlap Pile wall is a novel retaining wall system with high flexural rigidity and waterproofing for deep excavation 

support currently being developed in Korea. The Two-row Overlap Pile wall is constructed by making an overlap between 

consecutive four-axis (or two-axis) auger piles which themselves are overlapped and arranged in zigzag manner. In this 

study, the flexural rigidity of the Two-row Overlap Pile wall, including the effect of cross-sectional shape, was examined 

using both theoretical and numerical approaches. The results of investigation suggested that the Two-row Overlap Pile wall 

formed with two-row piles exhibit greatly higher flexural rigidity than conventional one-row pile walls such as Cast in place 

pile (CIP) and Secant pile wall (SPW), whereas the effect of overlap length between piles on the flexural rigidity is relatively 

minimal.

요   지

2열 겹침말뚝벽체는 30m 이상의 대심도에 적용 가능한 고강성의 주열말뚝으로서 동시에 연속성을 확보하여 차수벽이 되는 

흙막이 벽체를 목표로 현재 개발 중에 있는 공법이다. 본 연구에서는 그러한 2열 겹침말뚝벽체의 최적 단면을 결정하는데 

필요한 기초 데이터를 확보할 목적으로 여러 조건으로 가능한 시공 단면에 대하여 이론적 방법과 수치해석을 통해 각각의 

휨 강성 특성을 조사하고, 이를 기존의 전형적인 CIP 및 SPW 단면의 휨 강성과 비교, 분석하였다. 그 결과, 말뚝 간 겹침길이가 

커질수록 휨 강성이 감소하나 말뚝 주열수, 즉 1열과 2열 말뚝 간 휨 강성의 현저한 차이에 비해서는 그 차이가 미미한 것으로 

나타났고 또한, 2열 겹침말뚝에서 보강재 종류와 말뚝개당 사용 개수가 휨 강성 크기에 미치는 영향은 겹침길이 차이에 따른 

영향보다도 작은 것으로 나타났다. 따라서, 벽체의 구조적 성능 관점에서 본다면 2열 겹침말뚝벽체는 말뚝 간 겹침부 크기와 

사용 보강재의 종류, 갯수에 크게 상관없이 대심도용 흙막이 벽체로 기존 공법인 CIP나 SPW 등에 비해 월등히 우수한 성능을 

갖춘 것으로 파악되었다.
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서 이루어지는 경우가 많고 그로 인해 지하수 저하, 지반

함몰(싱크홀 등)의 발생 위험과 발생 시 예상되는 피해 규

모도 크게 증가하고 있다. 또한, 대심도 굴착 시에는 지반

을 지지하는 흙막이 구조물에 작용하는 토압과 수압의 크

기가 커져 벽체 변위의 충분한 억제와 차수를 통한 지반 

안정성 확보가 매우 중요한 문제가 된다.

현재 국내에서는 깊은 굴착 시 흙막이 공법으로 지하연

속벽(Diaphragm Wall)이나 주열식 말뚝 벽체인 Soil Cement 

Wall(SCW), Cast-In-place Pile(CIP) 공법 등이 많이 사용

되고 있다. 지하연속벽 공법은 굴착 부분에 벤토나이트 안

정액(Bentonite Slurry)을 채워넣고 지중에 연속된 철근 콘

크리트 벽을 형성하는 현장타설말뚝 공법으로 대부분의 

지반에 시공이 가능하고 다른 흙막이 구조물에 비해 벽체

의 강성이 매우 크고 내수성이 높다는 장점 때문에 대심도 

수직굴착현장에서 가장 많이 적용되고 있다(Noh et al., 

2011). 그러나, 벤토나이트 안정액을 사용하여 지반을 굴

착하기 때문에 굴착토와 분리가 곤란하고 굴착토 분리를 

위해서 추가적으로 침전설비 및 기계적 설비가 요구된다

는 점과 일반적으로 굴착에 사용되는 고가의 장비 등으로 

공사비가 비교적 높고 협소한 현장에서는 시공이 어렵다

는 단점이 있다. 한편, SCW 공법은 지중 토사에 시멘트 

용액을 주입 혼합, 연속벽을 조성하여 지수벽(Cut-off wall) 

역할과 동시에 횡방향 저항력 증대를 위해 벽체 내에 

H-Pile을 삽입하여 주열식 말뚝으로 벽체를 형성하는 공

법으로 연속성이 높은 일체 타원 구조물로 형성되기 때문

에 차수성이 뛰어나고 삼축 오거에 의한 시공으로 공기의 

단축을 꾀할 수 있다는 장점이 있다. 하지만, 상대적으로 

강성이 크지 않아 적용 굴착 심도에 제약이 큰 점이 단점

이라 할 수 있다. 반면, CIP 공법은 계획심도까지 Steel 

Casing을 삽입함과 동시에 Casing 내부의 토사를 완전히 

천공하고, 철근망 또는 H-Pile을 근입한 뒤 콘크리트를 타

설하여 주열형태의 콘크리트 말뚝을 형성하는 공법(Jang 

et al., 2012)으로 SCW보다는 강성이 커 지반 변위 억제에 

효과적이다. 그러나, 말뚝 시공시 수직도를 유지하지 못할 

경우 말뚝 간 틈새를 따른 누수 위험이 있고 굴착 심도가 

커질 경우 배면 그라우팅으로도 차수가 어렵게 되는 단점

이 있다. CIP의 이러한 단점을 보완할 수 있는 유사한 주

열말뚝공법으로 미국이나 유럽 등 해외에서 주로 사용되

는 겹침주열말뚝(Secant Pile Wall, SPW) 공법이 있다. 이

는 현장타설 콘크리트를 이용하여 1차말뚝(primary pile)

과 1차말뚝을 절삭하여 시공하는 2차말뚝(secondary pile)

을 번갈아 설치하여 강성토류벽을 형성하는 공법인데, 

CIP와 다른 점은 시공 후 단면이 1차와 2차 말뚝 간 겹침 

구간의 존재로 SCW와 같이 연속성이 높은 단면이 되어 

차수성이 크게 증대한다는 점이다. 이 때 1차 말뚝은 10∼

20MPa의 무근콘크리트, 2차 말뚝은 35MPa 이상의 철근

콘크리트를 주로 사용하여 2차 말뚝 설치를 위한 1차 말뚝

의 절삭이 용이하게 하며, 강성이 커 시공 중에는 가시설

벽체로, 그리고 시공 후에는 내부벽체와 결합하여 영구벽

체로 사용하기도 한다(Won et al., 2016).

위에 기술한 흙막이 공법 중 강성 주열벽체의 단면 성능

(휨 강도, 차수성 등)이나 기존 공법을 개선하기 위한 연구

로 최근에는 주로 CIP를 대상으로 한 연구가 많았으며, 그 

중 Lee(2012)는 CIP 단면의 휨 강도 시험 결과를 기반으

로 새로운 단면 설계 방법을 제시하고 휨 강도 산정 시 

변형률 적합법을 사용한 구조설계기준을 적용할 것을 권

고하였다. 또한, Sim et al.(2008)은 홈형 강관파일과 가이

드바가 부착된 천공기를 이용한 주열식 흙막이벽체 형성

기술(EJ-Pile ; Excellent-Joint Pile)을 제시하며 기존 CIP 

벽체에 추가적인 차수 대책이 불필요한 개량형 CIP 공법

을 선보였다. 해당 연구에서는 EJ-Pile 부재에 대하여 휨 

강도 및 모형토조 내 가압실험을 수행하여 현장 적용성과 

안정성 등을 평가하였다. 또한, 개량형 CIP 공법에 대하여 

Jang et al.(2012)은 실내 실험과 수치해석을 통하여 차수

성 향상과 휨 강성 증대 효과를 확인하였다. 그리고, Noh 

et al.(2011)은 CIP 공법의 가장 큰 문제점인 개별 말뚝의 

독립 시공으로 인한 수직도 불량 및 이로 인한 연속성 확

보의 문제를 개선하고자 특수 제작한 케이싱을 이용하여 

4∼5공을 연속해서 천공한 후 동시에 일체 타설함으로 연

속된 하나의 판넬을 형성시키는 Uni-wall 공법을 활용한 

지하 영구벽체(Permanent Uni-wall System, PUS)의 전단

성능을 평가하는 연구를 수행하였고, 상세 해석을 통하여 

효율적으로 구조시스템을 결정할 수 있을 것으로 판단하

였다. Hong(2012)은 PUS 공법에 의하여 형성되는 원형케

이싱과 특수케이싱의 단위 단면에 대한 휨 성능을 평가하

고자 실험 및 해석적 연구를 진행하고 PUS 단위 단면의 

종류에 따른 효율적인 휨 강도 및 단면 설계 방법을 제시

하였다. 한편, SCW 공법 개선에 관한 최근 연구로는 Chung 

and Na(2017)이 강성을 증대시키기 위해 기존 SCW 벽체 

내부에 이형철근망이 배치된 MSRC(Modular Steel-plates 

Reinforced Concrete) 강재 블록을 삽입하고 블록 내부에 

콘크리트를 주입하여 시공하는 개량형 SCW 벽체에 대해 
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휨 성능 연구를 수행한 바 있다. 요약하면, 주열말뚝벽체

에 관하여 기존 공법별로 각각 벽체의 강성이나 차수성이 

부족한 단점을 보완하기 위한 개량 벽체에 관하여 최근의 

연구들이 진행되어 왔음을 확인 할 수 있다. 그러나, 현재

까지 주열말뚝타입으로 대심도 적용이 용이한 고강성의 

벽체인 동시에 별도의 차수대책도 필요 없는 흙막이 벽체

에 대한 연구는 부족한 편이며, 아직 연구가 많이 필요한 

상황이다.

본 연구에서는 30m 이상의 대심도에 적용 가능한 고강

성의 주열말뚝으로서 연속성 확보로 동시에 차수벽이 되

는 흙막이 벽체의 개발을 목표로 현재 연구개발 중인 2열 

겹침말뚝벽체에 대하여 벽체의 단면 구조에 따른 휨 강성 

분석을 이론적 검토와 수치해석을 통하여 수행하였다.

2. 2열 겹침말뚝벽체 공법

2.1 공법 개요

Fig. 1(a)∼(c)에 보는 바와 같이, 2열 겹침말뚝벽체는 현

재 개발 중에 있는 다축 오거(multi-axis auger)를 이용해 

지반을 굴착 후 콘크리트를 타설, 양생하여 조성되는 벽체

를 의미하며, 이 때 벽체의 단면은 주열말뚝이 지그재그식

(Zigzag type)으로 2열로 되어 있는 형태가 된다. 이 때 말

뚝 간 겹침부의 크기는 오거 축 간의 거리에 따라 달라질 

수 있으며, 오거 간 날개의 겹침 폭이 최대가 되는 조건에

서 조성된 말뚝 간 겹침부 크기가 최대가 되게 된다. 오거

의 축 수는 2축 혹은 4축이 될 수 있고 또한, 오거 굴착과 

동시에 오거 축 내부를 통해 보강재를 삽입할 수 있도록 

함으로써 다공 굴착과 보강재 동시 시공을 통해 벽체 조성 

속도를 더욱 높일 수 있도록 계획하고 있다. Fig. 1(c)는 

오거 개당 508강관에 150mm 날개를 부착해 만든 4축 오

거와 말뚝 개당 51mm 이형철근을 보강재로 사용해 1회 

오거 굴착에 의해 시공된 단면 구조를 예시로 나타낸 것이다.

벽체 단면은 말뚝 겹침부의 크기를 어떻게 할 것인지, 

또는 어떠한 종류의 보강재를 사용할 것인지 결정되어야 

그에 적합한 오거를 제작할 수 있고, 무엇보다 단면 구성

과 형태에 따라 달라지는 강성의 크기를 결정할 수 있게 

된다. 이미 밝힌 바와 같이 현재 개발을 목표로 하고 있는 

위 공법은 현재 개념 정립 단계를 거쳐 시공 벽체의 적절

한 단면 조건을 결정하는 단계로서 본 연구는 그러한 개발 

과정의 일환으로 벽체의 단면 조건에 따른 휨 강성을 비

교, 분석한 연구이다. 

3. 해석 방법

본 연구에서는 2열 겹침말뚝벽체의 최적 단면을 결정하

는데 필요한 기초 데이터를 확보할 목적으로 여러 조건으

로 가능한 시공 단면에 대하여 이론적 방법과 수치해석적 

방법을 통해 각각의 휨 강성 특성을 조사하고, 이를 기존

의 전형적인 CIP 및 SPW 단면의 휨 강성과 비교, 분석하

였다. 검토된 2열 겹침말뚝의 단면 조건은 말뚝 간 겹침부

의 크기와 보강재 종류, 그리고 보강재 개수에 따라 구분

하여 각각의 영향을 조사하고자 하였다.

3.1 이론적 검토

이론적 방법에 의한 벽체 단면의 휨 강성은 검토 단면별

로 산정한 단면2차모멘트와 탄성계수를 이용하여 아래 기

(a) Multi-axis auger (b) Two-row overlap pile wall (c) 4-axis auger pile wall section

Fig. 1. Two-row overlap pile wall (Multi-axis Auger Pile (MAP) wall) method
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술한 방법과 같이 도출하였다.

우선, 임의의 단면에 대해 축에 대한 단면의 도심( ) 

및 단면2차모멘트(

)는 다음 적분식 (1), (2)와 같이 정의

된다. 

 











  (1)







 (2)

여기서,  : 단면의 면적,  : 단면의 미분 요소 의 축 

좌표

또한, 평면상에 있는 임의의 축에 대한 단면2차모멘트 

계산은 Fig. 2와 같이 임의의 축과 평행한 도심축과의 거

리 관계를 이용한 평행축정리(Parallel-Axis Theorem)를 

사용하여 다음 식 (3)과 같이 정의할 수 있다(Gere and 

Goodno, 2013).



 




 


 (3)

여기서, 



: 

축에 대한 단면2차모멘트, 


 : 


축으로부

터 평행축(축)까지의 거리

위의 원리에 따라 계산된 단면2차모멘트를 이용하여 철

근콘크리트 부재 단면의 휨 강성은 다음 식 (4)과 같이 구

할 수 있다.










 (4)

여기서, 

 : 콘크리트의 탄성계수, 


 : 콘크리트의 단면2

차모멘트



 : 철근의 탄성계수, 


 : 철근의 단면2차모멘트

위 식에서 콘크리트의 탄성계수(

)는 다음 식 (5), (6)

을 사용하여 산정할 수 있다(ACI 318, 2008).



′ 


′ ≤  (5)



′  


′   (6) 

여기서, 

′ : 콘크리트의 압축강도(MPa)

이상 위에 기술한 이론적 방법에 따라, Fig. 3과 Fig. 4

에 보인 바와 같이 동일 보강재 사용 조건에서 겹침부의 

크기를 달리한 3종류 단면과 보강재 영향을 파악하기 위

해 동일한 말뚝 겹침 조건에서 보강재 종류를 달리한 2종

류 단면, 그리고 보강재 사용 개수를 절반으로 줄인 단면

과 마지막으로 주열개수의 영향을 보기 위해 1열로만 시

공한 단면 등 총 6개 단면에 대하여 휨 강성을 산정하였다. 

여기서, 말뚝 간 겹침부의 크기는 겹침부 최대길이를 기준

으로 0mm, 70mm, 140mm를 적용한 경우에 대하여 그리

고, 보강재는 철근을 사용한 경우와 H-pile을 사용한 경우

로 검토하였다. 또한, 위 검토 단면들의 휨 강성과 기존 

Fig. 2. Definition of second moment of area and parallel axis 

theorem

(a) Overlap length: 0 mm (b) Overlap length: 70 mm (c) Overlap length: 140 mm

Fig. 3. Cross-section of piled wall for calculation of flexural rigidity (different overlap length)
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공법인 CIP와 SPW의 휨 강성을 비교하기 위하여 Fig. 5

와 같은 CIP와 SPW의 전형적인 단면에 대해서도 동일 방

법으로 휨 강성을 산정하였다.

단면 조건별 휨 강성 산정을 위한 단면2차모멘트 계산 

시 정확한 면적 계산을 위하여 Matlab을 이용하여 수치 

적분을 수행하였다. 겹침길이 0mm인 경우 벽체 단면의 

전체 면적에 대한 단면2차모멘트와 철근 면적에 대한 단

면2차모멘트를 계산하고 

 


 


 (


:전체 면적에 

대한 단면2차모멘트)로 하여 콘크리트의 단면2차모멘트

를 산정하였고, 겹침길이 70mm, 140mm의 경우에는 겹침

길이를 고려하여 Fig. 6(a), (b)와 같이 단면의 구간을 나누

어 전체 면적에 대한 단면2차모멘트를 산정하였다. 한편, 

콘크리트의 압축강도 값은 24MPa를 적용하여 식 (5)에 따

라 콘크리트 탄성계수(

) 값을 산정하였고, 철근의 탄성

계수(

) 값은 KCI(2012)를 따라 


×  의 

값을 적용하였다.

(a) One-row, overlap length: 140 mm (b) H-Pile reinforcement (c) Steel reinforcement for half section

Fig. 4. Cross-section of piled wall for calculation of flexural rigidity (different types of reinforcement)

(a) CIP cross-section (overlap length: 0 mm)

(b) Secant pile wall cross-section (overlap length: 100 mm)

Fig. 5. CIP and Secant Pile Wall (SPW) cross-section for calculation of flexural rigidity

(a) Overlap length 70 mm (b) Overlap length 140 mm

Fig. 6. Example of the calculation of flexural rigidity
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3.2 수치해석

앞서 기술한 이론적 방법 이외에 수치해석을 통해 벽체 

단면의 휨 강성을 도출하고자 하였으며, 이를 위해 검토 

단면 별 벽체에 대하여 중앙점 재하법(ASTM C293, 2010)

에 의한 휨 시험을 모사한 유한요소해석을 수행하였다. 중

앙점 재하시험을 통한 탄성보의 휨 강성은 Fig. 7 및 식 (7)

에 보는 바와 같이 양단지지 탄성보 중앙에 하중을 재하시

켜 하중-처짐의 관계로부터 도출할 수 있다. 본 연구에서

는 해당 원리를 이용하여 벽체를 탄성보로 모델링하고, 범

용 유한요소해석 프로그램인 MIDAS GTS NX를 사용하

여 벽체의 중앙점 재하시험에 대한 3차원 유한요소해석을 

수행하였다. 모델링 벽체 단면은 동일한 보강 조건(말뚝 

개당 철근 보강)으로 겹침길이가 각각 20, 70, 140mm인 

2열의 말뚝 단면과 겹침길이가 140mm인 1열의 말뚝 단면

으로 하여 겹침길이의 영향과 말뚝주열수의 영향을 검토

하고자 하였다.

 


max




 (7)

여기서, P : 하중 ()

L : 부재의 축방향 길이 ()


max

: 부재의 최대 처짐 ()

이론적 방법에 의해 검토된 단면들과 같이 단면 형태가 

비대칭일 경우 중앙점 재하시 편심이 생기는 것을 피하기 

위하여 수치해석 단면은 Fig. 8에 보는 바와 같이 대칭 단



 

max






(a) (b)

Fig. 7. Flexure test using center-point loading method

(a) Two-row, 20 mm overlap (b) Two-row, 70 mm overlap

(c) Two-row, 140 mm overlap (d) One-row, 140 mm overlap

Fig. 8. Cross-section of piled wall for finite element modelling
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면으로 하였다. Fig. 9는 중앙재하시험을 모사한 3차원 해

석 모델(메쉬)을 나타낸다.

한편, 해석에 적용한 겹침말뚝벽체의 콘크리트 및 철근

의 물성은 Table 1에 나타낸 바와 같이 이론적 방법에서 

적용한 물성과 동일 혹은 근사한 값을 적용하였다. 

4. 해석 결과

4.1 이론적 검토 결과

이론적 방법을 통하여 단면 조건에 따라 산정된 겹침말

뚝의 휨 강성을 Table 2에 나타내었다. 그리고 비교를 용

이하게 하기 위하여 겹침길이 변화와 보강재 종류, 주열개

수에 따른 휨 강성의 차이를 각각 Fig. 10과 Fig. 11, Fig. 

12에 각각 나타내었다.

단면 조건별 휨 강성의 크기는 전체 검토 단면에 대해서 

겹침길이가 0인 말뚝 개당 철근 보강재(D51)를 사용한 2

열 겹침말뚝의 휨 강성이 가장 크고, 반면 CIP의 휨 강성

이 가장 작은 것으로 나타났다. Fig. 10에 보인 바와 같이 

겹침길이 0인 2열 겹침말뚝의 휨 강성값을 기준으로 비교 

단면들의 휨 강성값을 상대 비율로 표시하였을 때 겹침길

이 140mm인 1열 말뚝의 휨 강성은 겹침길이 0인 2열 말

뚝 휨 강성의 8.3%에 지나지 않는 것으로 나타났다. 그리

고, 2열 겹침말뚝 간의 비교 시 겹침길이 차이에 따른 휨 

강성의 차이는 겹침길이 70mm, 140mm인 경우에 대해 각

각 90.4%와 83.5%로 나타나 겹침길이 증가에 따라 감소

하나 그 차이는 상대적으로 그리 크지 않게 나타났다. 겹

침길이가 커질수록 벽체 단위폭당 면적이 감소하고 따라

서, 단면2차모멘트의 감소로 휨 강성이 작게 나타난 것이

나, 말뚝 주열수, 즉 1열과 2열 말뚝 휨 강성간의 현저한 

차이에 비해서는 겹침길이의 영향이 미미함을 알 수 있다. 

또한, Fig. 11에 보인 바와 같이 보강재 종류와 사용개수의 

차이에 따른 휨 강성의 차이는 매우 작음을 알 수 있다. 

특히, D51 이형철근과 H-pile(100×100×6×8) 사용의 차이

는 거의 없는 것으로 나타났다. 한편, Fig. 12에 보는 바와 

같이 겹침길이 가장 큰 140mm 단면에 대해 1열을 기준으

(a) Two-row, 20 mm overlap (b) Two-row, 70 mm overlap (c) Two-row, 140 mm overlap (d) One-row, 140 mm overlap

Fig. 9. Finite element analysis of flexure test

Table 1. Material Properties for Numerical Analysis

Material Unit Weight (kN/m3) Elastic Modulus (GPa) Poisson’s ratio

Concrete 23 23 0.29

Steel 78.5 200 0.3

Table 2. Results of Flexural Rigidity by Theoretical Approach

Type of Wall Number of Row
Overlap Length

(mm)
Reinforcement

Flexural Rigidity

EI (N･m2/m)

EI/EI0
(%)

Overlap Pile Wall
2 Rows

0 D51 (SD40) 4,874,514,851 100

70 D51 (SD40) 4,410,032,342 90.4

140

H-Beam 4,083,346,883 83.7

D51 (SD40) 4,075,128,726 83.5

1/2 D51 (SD40) 4,034,383,469 82.7

1 Row 140 D51 (SD40) 403,325,677  8.3

Cast-In-place Pile 1 Row 0 H-Beam, D22 (SD40) 190,435,433  3.9

Secant Pile Wall 1 Row 100 D16 (SD40) 254,143,846  5.2
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로 하여 기존의 CIP와 SPW의 휨 강성과 비교 시 CIP와 

SPW의 휨 강성은 각각 1열 140mm 겹침말뚝 휨 강성의 

47.2%, 63.0%에 그치는 것으로 나타났다.

4.2 수치해석 결과

Fig. 13은 유한요소해석 결과로서 겹침길이(20, 70, 140mm)

와 말뚝 주열수(즉 1열 및 2열)가 다른 단면들에 대하여 

하중 재하에 따라 단면 내 발생하는 축방향 단면 응력(그

림에서 Y축)을 나타낸 것이다. 검토 단면들에 대하여 공통

Fig. 10. Comparison of flexural rigidity for different overlap 

length

Fig. 12. Comparison of flexural rigidity for different types of 

wall

(a) Overlap length : 20 mm (b) Overlap length : 70 mm

(c) Overlap length : 140 mm (d) Overlap length : 140 mm (1row)

Fig. 13. Results of finite element analysis

Fig. 11. Comparison of flexural rigidity for different types of 

reinforcement
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적으로 하중이 직접 작용하는 단면 중앙 상부에 압축응력

이 가장 크게 발생하고 그 지점을 따라 단면 하부로 이동

할수록 그 크기가 감소하며, 최하단부에는 인장응력임이 

작용하고 있음을 알 수 있다. 2열 말뚝 간 겹침길이에 따른 

차이를 보면, 겹침길이가 커질수록 인장응력 발생 영역이 

점차 감소하였고, 또한 2열에서 1열로 말뚝 주열수가 감소

하였을 때 그 감소폭은 보다 큰 것으로 나타났다. 결과적

으로, 벽체 단면의 전체 면적이 감소할수록 단면 내 압축

응력 부위가 증가함을 확인하였다.

Fig. 14는 수치해석 결과 겹침말뚝의 하중-처짐 관계를 

나타낸 것이다. 이론적 방법에 의한 결과와 마찬가지로 겹

침길이가 커질수록 동일 하중크기에서 처짐이 크게 발생

하여 강성이 감소하는 것으로 나타났다. 그러나, 겹침길이 

차이에 따른 강성의 차이는 주열수 차이에 따른 강성의 차

이에 비해서는 매우 작음을 알 수 있다. 수치해석을 통해 

산정한 단면 조건별 휨 강성 값은 Table 3에 나타내었다. 

그리고, Fig. 15에 상대 비율로 단면 조건별 휨 강성 크기

를 나타낸 바와 같이, 2열 겹침말뚝의 휨 강성은 20mm에

서 70mm, 140mm로 겹침길이가 증가함에　따라 90.7%, 

76.8%로 각각 휨 강성의 크기가 감소하였고, 1열 말뚝(겹

침길이 140mm)의 경우는 동일 겹침길이 2열 말뚝의 휨 

강성(76.8%)에 비해 그 크기가 매우 작은 것(5.3%)으로 

나타났다.

4.3 이론과 수치해석 결과 비교

Fig. 16은 이론적 방법과 수치해석을 통해 산정한 겹침

말뚝의 단면 조건별 휨 강성 결과를 비교를 위해 함께 나

타낸 것이다. 방법 간 전체적인 경향은 일치하는 것으로 

나타났고 수치해석을 통해 산정한 값이 이론적 방법으로 

도출한 값보다 전체적으로 작으나 그 차이는 크지 않은 것

으로 나타났다.

이상의 결과를 종합해보면, 말뚝 주열수에 따른 휨 강성

의 차이는 매우 큰 반면, 상대적으로 동일 주열수 말뚝에 

대해서 겹침 크기와 적용 보강재 등의 차이가 휨 강성 변

화에 미치는 영향은 작다고 볼 수 있다. 이러한 결과로부

터 벽체의 구조 성능 관점에서 2열 겹침말뚝벽체는 말뚝

의 겹침부 크기와 사용 보강재의 종류에 크게 상관없이 대

심도용 흙막이벽체로 유리한 단면 조건을 갖추고 있다고 

판단된다.

Table 3. Results of Flexural Rigidity by Finite Element Analysis

Type of Wall Number of Row
Overlap Length

(mm)

Flexural Rigidity

EI (N･m2/m)

EI/EI0
(%)

Overlap Pile Wall
2 Rows

 20 4,337,104,203 100

 70 3,932,179,266 90.7

140 3,332,392,182 76.8

1 Row 140 229,163,371  5.3

Fig. 14. Relationship between load and displacement obtained 

from FE analysis

Fig. 15. Comparison of flexural rigidity
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5. 결 론

본 연구에서는 이론적 방법과 수치해석을 통하여 2열 

겹침말뚝벽체의 단면 구조에 따른 휨 강성 특성을 조사하

고 기존 주열말뚝공법과 비교, 분석을 수행하였다. 이론과 

수치해석 간 유사한 결과를 도출하였으며, 그 결과는 말뚝 

간 겹침길이가 커질수록 단면2차모멘트의 감소로 휨 강성

이 작게 나타나나 말뚝 주열수, 즉 1열과 2열 말뚝 간 휨 

강성의 현저한 차이에 비해서는 그 차이가 미미함을 나타

내었다. 또한, 2열 겹침말뚝에서 보강재 종류와 말뚝 개당 

사용 개수가 휨 강성 크기에 미치는 영향은 겹침길이 차이

에 따른 영향보다도 작은 것으로 나타났다. 결과적으로, 

벽체의 구조적 성능 관점에서 본다면, 2열 겹침말뚝벽체

는 말뚝 간 겹침부 크기와 사용 보강재의 종류, 갯수에 크

게 상관없이 대심도용 흙막이 벽체로 기존 공법인 CIP나 

SPW 등에 비해 월등히 우수한 성능을 갖춘 것으로 판단

된다.

Acknowledgement

This research was supported by the Korea Agency for 

Infrastructure Technology Advancement under the Ministry 

of Land, Infrastructure and Transport of the Korean 

government. (Project Number: 17SCIP-B108153-03)

References

1. ASTM C293 (2010), “Standard Test Method for Flexural 

Strength of Concrete (Using Simple Beam With Center-Point 

Loading)” ASTM International, West Conshohocken, PA.

2. ACI Committe 318 (2008), Building Code Requirements for 

Structural Concrete(ACI 318-08) and Commentary(ACI 

318R-08), An ACI Standardm American Concrete Institute, 

Farmington Hills, Michigan 48333-9094, 2008, pp.465.

3. Chung, J. S. and Na, G. T. (2017), “Development of con-

struction method for underground buildings with MSRC 

diaphram wall and study on flexural performance of MSRC 

diaphram wall”, Journal of Korean Tunnelling and Under-

ground Space Association, Vol.19, No.6, pp.937-957.

4. Gere, J. M. and Goodno B. J. (2013), Mechanics of Materials, 

Cengage Learning.

5. Hong, S. J. (2012), “Performance Evaluation of the Composite 

member by PUS system”, Dept. of civil Eng, Graduate 

School Hanyang University, Master of Engineering Thesis.

6. Jang, S. Y., Choi, J. S., Song, B. W., Choi, Y. Y. and Yoon, 

J. S. (2012), “Advanced C.I.P Method to Use the Steel-Casing 

with Inner Joint”, Journal of the Korean Geo-Environmental 

Society, Vol.13, No.2, pp.95-102.

7. KCI (2012), Design Standards on Structural Concrete, Ministry 

of Land, Infrastructure and Transport, 3.4.3(2).

8. Lee, H. H. (2012), “Flexural Strength of Continuous Wall 

Constructed by C.I.P System”, Dept. of architectural Eng, 

Graduate School Hanbat University, Master of Engineering 

Thesis. 

9. Noh, S. Y., Kim, S. H., Hong, S. J., Park, J. T. and Kim, 

K. S. (2011), “A Study on the Economical Analysis of the 

PUS Applied to the Basement Wall”, Journal of the 

Architectural Institute of Korea Structure & Construction, 

Vol.27, No.11, pp.177-184.

10. Noh, S. Y., Kim, K. S., Yu, S. Y. and Lee, W. H. (2011), 

“On Shear Performance Evaluation of Plain Concrete Cross 

Section in Permanent Basement Wall Improving CIP 

Method”, Journal of the Architectural Institute of Korea 

(a) Flexural rigidity by magnitude (b) Flexural rigidity by relative ratio

Fig. 16. Comparison of results by theoretical approach and numerical analysis



대심도 굴착면 지지를 위한 2열 겹침말뚝의 휨 강성에 관한 연구 43

Structure & Construction, Vol.27, No.4, pp.77-85.

11. Sim, J. U., Son, S. G., Choi, J. S., Yoon, E. J. and Yoon, 

S. J. (2008), “A Study on Strength and Waterproofing Char-

acteristics of Excellent-Joint Pile(New Cast In Place Pile 

Method)”, Korean Society of Civil Engineers Conference 

2008, Vol.2008, pp.917-920.

12. Won, Y. H., Yoo, J. N., Jeon, B. U. and Yhim, S. S. (2016), 

“Study for utilizing stiff temporary structure wall to main 

structure wall”, Korean Society for Railway Conference 

2016, pp.1019-1025.


