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서론

우리 나라는 국민들의 구강 건강에 대한 관심 증대와 생활 수
준의 향상에 따라 치과 치료에 대한 수요가 증가했다. 이에 국내
의 치과 치료는 질과 양에 있어서 많은 발전을 나타냈고 치료에 
대한 환자의 만족도 또한 증가하였다.1 하지만 치료에 대한 불만

족 또한 비약적으로 증가하였고 이는 환자와 치과의사 간의 분
쟁으로 나타나고 있다. 한국 소비자보호원에 따르면 2011년 1
월부터 2013년 8월까지 치과 관련 소비자 상담의 건수는 17,631
건이고, 피해구제 신청은 302건으로 꾸준히 증가하고 있다. 또
한 이들 피해구제 신청에서 임플란트와 보철 치료 과정은 각각 
26.2%와 17.2%를 차지했으며, 이는 전체 치과 치료 중 최상위에 
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속하는 것이다.2

이와 같은 분쟁의 증가는 국민의 권리 의식 신장, 의료에 대한 
지나친 기대, 의사의 윤리의식 결여 및 법리에 대한 무지, 그리고 
사회적 불신 풍조 등 여러 요인이 복합적으로 작용하는데, 특히 
인터넷을 통한 과도한 정보의 생산과 유통이 의료 분쟁을 증가
시키는 데 일조하는 것을 간과하기 어렵다.3

이처럼 많은 수로 증가하는 치과의 분쟁을 피하기 위해 치과의
사는 환자에게 필요한 정보를 제공하고 자세한 설명을 통해 앞
으로의 치료 계획과 예후, 그리고 치료과정 또는 그 이후에 나타
날 수 있는 문제점과 합병증에 대해 환자에게 인식시키는 것이 
가장 중요하다.4 또한 분쟁이 일어났을 때 치과와 환자 간 분쟁
의 당사자들이 합리적으로 분쟁을 조정하는 것이 중요한데, 여
기에서 가장 필요한 것은 근거에 입각한 정보이다. 특히 보철 치
료의 경우 치료가 완료된 이후 발생하는 문제에 대해서 환자와 
치과의사 간의 이견을 조정하기 위해서는 보철물에 대한 객관적 
자료가 필요하다. 
보철물 수명에 대한 연구는 1970년대 이후 미국의 연구를 통
해 제시되고 있다. Schwartz5는 보철물의 장착 시기를 정확하게 
인지하고 있는 406명의 환자들의 1,320 유닛의 보철물을 검사
한 결과 이 중 791 유닛의 보철물이 계속 사용이 불가능하다고 
판단하였고, 이들의 평균 사용기간이 10.3년이라고 보고하였다. 
Foster와 Valderhaug도 같은 방식으로 측정한 결과 각각 6.2년, 
10.5년의 평균 사용기간을 보고하였다.6,7

국내에서도 2001년 대한치과보철학회에서 ‘보철물의 수명에 
관한 연구’가 시행되어 10개 치과대학에 내원한 환자 중 재제작
이 필요한 보철물의 평균 사용 기간을 조사한 결과, 고정성 보철
물은 7.67년, 국소의치는 7.03년, 그리고 총의치는 6.86년 동안 
구강 내에 사용된 것으로 보고되었다.8 이후에 Shin 등9은 2,551 
유닛의 고정성 보철물을 바탕으로 평균수명을 6.86년으로 보고
하였고, Yun 등10은 1,596 유닛의 고정성 보철물을 검사하여 평
균 사용기간을 8.6년, 그리고 추정 수명을 10.0명으로 보고한 바 
있다. 
그러나 이런 연구들의 한계점으로 보철물의 성공과 실패에 대
한 객관적 기준이 모호하고, 검사자 간에 판단 기준이 상이할 수 
있으며 광범위한 조사가 이루어지지 못했다는 문제가 제기된 바 
있다. 2014년 대한치과보철학회에서는 보철물 수명에 대한 광
범위하고 객관적인 조사가 필요하다는 인식 하에 보철물의 성공
과 실패를 평가할 표준화된 기준을 마련하기 위해 노력하였고, 
이에 따라 보철물의 평가를 위한 보철학회의 기준(KAP Criteria)
가 제작되었다.11 이 평가 기준은 과거 보철물의 평가를 위한 기
준인 United States Public Health Service (USPHS) criteria와 
California Dental Association (CDA) guideline을 접목시켜 검사
자가 보다 직관적이고, 객관적인 평가가 이루어질 수 있도록 하
였다. 
따라서 본 연구의 목적은 새롭게 개발된 보철물 평가 기준에 
따라 다기관에서 평가한 보철물 수명 자료를 바탕으로 보철물의 
기대수명에 영향을 미치는 요인에 대해 분석하는 데 있다. 

재료 및 방법

새롭게 개발된 보철학회 평가 기준에 따라 고정성 보철물, 가
철성 보철물, 그리고 임플란트 보철물을 평가한다. 고정성 보철
물의 평가 항목은 각각 변연 평가, 형태 평가, 그리고 심미 평가
로 이루어지고 가철성의 경우 각각 총의치와 국소의치로 나누어 
보철물의 상태를 평가하였다. 임플란트 보철의 경우 골유착, 임
플란트 주위염 등의 생물학적 실패는 제외하고 도재 파절, 나사 
풀림 등의 임플란트의 기계적 실패와 같이 보철물과 관련된 평
가만을 시행하였다.11 각각의 보철물을 평가 기준에 따라 평가하
여 그 등급을 수-우-양-가로 나누어 매긴다. 수는 보철물에 전혀 
이상이 없는 상태를, 우는 보철물의 수정을 통해 계속 사용이 가
능한 상태를, 양은 현재의 보철물이 주변 조직과 치아에 잠재적
으로 해를 가할 수 있는 상태, 그리고 마지막으로 가는 즉각적으
로 재제작이 필요한 상태를 의미하며 수 등급의 경우는 성공, 우, 
양, 가의 등급일 경우 실패로 간주하였다.
제작된 보철물 평가기준과 함께 보철물 평가 기록지를 다음의 

13개 기관에 배포하였고, 각 기관의 대표자에게 제작된 평가기
준과 기록지의 사용법을 교육하였다. 13개 기관은 가천대 길병
원 치과, 강릉원주대학교 치과대학병원, 경북대학교 치과대학병
원, 경희대학교 치과대학병원, 국민건강보험 일산병원 치과, 단
국대학교 치과대학병원, 서울대학교 치과대학병원, 연세대학교 
치과대학병원, 원광대학교 치과대학병원, 인하대학교 부속병원 
치과, 이대 목동병원 치과, 전남대학교 치과대학병원, 전북대학
교 치과대학병원이었으며, 해당 기관에 내원한 환자들의 구강검
진을 실시하여 구강 내 잔존된 보철물의 평가와 기록을 시행하
였다. 보철물의 평가는 2015년 11월 1일부터 12월 15일까지 45
일 간 이루어졌으며, 자기관에서 치료한 보철물은 제외하고 타 
치과의원에서 치료된 보철물만 시행하였고, 보철물의 사용기간
은 환자의 진술을 바탕으로 하였으나 정확한 제작연도를 진술하
지 못하는 증례에 대해서는 본 연구에서 배제하였다. 해당 평가 
기록은 의무기록화 하여 향후 보철물 수명 연구의 기록이 될 수 
있도록 하였다. 본 연구는 2015년 조사한 평가 자료의 의무기록
을 바탕으로 시행되었으며 인하대학교 의학전문대학원 연구윤
리위원회의 승인을 얻었다(INHAUH2017-01-012-001).
실패한 보철물의 평균 사용기간 및 보철물의 성공률을 구하
기 위해 Kaplan-Meier 생존 분석을 사용하였으며 개인당 여러 
개 치아의 측정치 간 관련성을 고려한 generalized estimating 
equations (GEE) 방법으로 보철물 실패와 관련성 있는 요인을 
알아보았다.

결과

13개 기관에서 조사한 증례는 고정성 보철물 810 증례, 가
철성 보철물 519 증례, 그리고 임플란트 보철물 475 증례로 총 
1,804 증례였다. 보철물의 평균 사용기간의 경우 고정성 보철물
은 11.41 ± 0.30년이었고, 중간값은 10년으로 나타났다. 가철성 
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보철물의 평균 사용기간은 8.18 ± 0.29년, 중간값은 7년이었고, 
임플란트 보철물의 경우 평균 사용기간 7.99 ± 0.30년, 중간값
은 7년이었다. Kaplan-Meier 분석에 의한 5년 성공률은 고정성 
보철물이 76%, 가철성 보철물이 58%, 그리고 임플란트 보철물
이 67%로 가철성 보철물의 5년 성공률이 가장 낮았다. Kaplan-
Meier 분석법에 의한 10년 성공률의 경우 고정성이 41%, 가철성
이 25%, 그리고 임플란트의 경우 26%의 성공률을 나타내었다
(Table 1). 
실패와 관련이 있는 요인들을 알아보기 위해 Generalized 

Estimating Equations을 사용한 결과를 각각의 보철물의 종류별
로 알아보았다. 먼저 고정성 보철물의 경우 총 810 증례 중 620
개의 증례는 실패, 나머지 190개의 증례는 성공으로 평가되었고, 
95%의 신뢰구간에서 통계적으로 의미 있는 결과는 유닛 수, 지
대치 개수, 근관치료된 지대치의 개수, 그리고 치태지수에서 나
타났다 (P < .001). 즉 유닛의 수가 길수록, 사용기간이 길수록 
실패율이 높았고, 지대치의 개수, 특히 근관치료된 지대치의 개

수가 많을수록 실패율이 높았다. 또한 치태 지수가 높을수록 실
패율이 높았다. 또한 재료에 따라 실패율의 유의미한 차이가 나
타났는데, 전부도재관을 기준으로 귀금속관의 경우 성공과 실패
에 유의미한 차이가 없었지만 (P = .133), 비귀금속관 (P = .003)
과 금속도재관 (P = .007)의 경우 통계적으로 유의미하게 실패
율이 높은 것으로 나타났다. 대합치의 경우 임플란트를 기준으
로 가철성보철인 경우 실패율에 차이가 있었다 (P = .015). 그 밖
에 나이, 성별, 시술 장소는 실패율에 통계적으로 유의한 영향을 
주지 않았다 (Table 2).
가철성 보철물의 경우, 총 519 증례의 가철성 보철물 중 458 
증례는 실패로, 61 증례는 성공으로 판정되었다. 실패 유무와 관
련 있는 요인을 알아본 결과 사용기간이 길수록 통계적으로 유
의하게 실패율이 높았고 (P < .001), 하악에 비해 상악의 성공률
이 높았으며 (P = .002), 대합치가 가철성 보철물인 경우와 비교
해 자연치일 경우 실패율이 높았다 (P = .037). 이밖에 환자의 연
령, 성별, 보철물 유형(국소의치/총의치), 시술 장소는 실패율에 

Table 1. Longevity and 5-year and 10-year survival rate by prosthesis type. Survival rate was estimated by Kaplan-Meier analysis

Type
Longevity (year) Survival Rate

Mean Median (25%, 75%) 5-year 10-year
FDP 11.41 ± 0.30 10 (6, 15) 0.76 0.41
RDP 8.18 ± 0.29 7 (4, 10) 0.58 0.25

Implant 7.99 ± 0.30 7 (4, 11) 0.67 0.26
FDP: Fixed Dental Prosthesis; RDP: Removable Dental Prosthesis 

Table 2. Factors affecting the failure of fixed dental prostheses using generalized estimating equations method
Failure (n = 620) Success (n = 190) P value

Age (year) 60.80 ± 14.50 57.06 ± 15.99 .062
Units (n) 2.90 ± 2.10 1.79 ± 1.27 < .001***
Duration (year) 10.08 ± 6.59 6.64 ± 6.02 .006***
Abutment (n) 2.21 ± 1.29 1.50 ± 0.82 < .001***
Abutment with RCT (n) 0.84 ± 1.03 0.58 ± 0.78 .032**
Plaque Index 1.33 ± 0.71 0.77 ± 0.54 < .001***
Gender Male 273 (44.03%) 72 (37.89%) .295

Female 347 (55.97%) 118 (62.11%) -
Material Gold 217 (35.06%) 100 (52.63%) .133

Metal 78 (12.60%) 10 (5.26%) .003**
PFM 309 (49.92%) 63 (33.16%) .007**
All-Ceramic 14 (2.26%) 17 (8.95%) -

Venue Local Clinic 546 (94.30%) 128 (100.00%)
Non-authorized 33 (5.70%) 0 (0.00%)

Opposing Dentition Natural 497 (80.16%) 158 (83.16%) .369
Removable 107 (17.26%) 20 (10.53%) .015*
Implant 16 (2.58%) 11 (5.79%) -

*P < .05; **P < .01; ***P < .001; PFM: Porcelain Fused to Metal
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대한 유의미한 차이가 없었다 (Table 3). 
총 475 증례의 임플란트 중 260개의 증례는 실패로 215 증례
는 성공으로 분류되었다. 임플란트 보철물의 실패 유무와 관련 
있는 요인은 다음과 같다. 임플란트의 개수가 많을수록 통계적
으로 유의미하게 실패율이 높았고 (P = .017), 사용기간이 길수
록 (P = .002), 치태지수가 높을수록 (P < .001) 실패율이 높았
다. 이밖에 다른 요인들은 통계적으로 의미 있는 차이를 보이지 

않았다 (Table 4). 
실패와 관련된 요인은 고정성의 경우 변연, 형태, 심미 이상 
중 변연의 이상이 가장 큰 실패 원인으로 나타났고, 가철성의 경
우 기능, 형태, 심미 이상으로 나누었을 때 기능이상이 가장 높
은 실패 원인이었다. 임플란트의 경우 기계적 실패가 생물학적, 
심미적 이상을 제치고 가장 큰 실패 요인인 것으로 분석되었다 
(Table 5).

Table 3. Factors affecting the failure of removable dental prostheses using generalized estimating equations method
Failure (n = 458) Success (n = 61) P value

Age (year) 73.41 ± 10.22 71.15 ± 13.09 .206
Duration (year) 7.93 ± 6.18 2.79 ± 2.45 < .001***
Gender Male 210 (45.85%) 24 (39.34%) .383

Female 248 (54.15%) 37 (60.66%) -
Dentition Maxilla 235 (51.31%) 43 (70.49%) .002**

Mandible 223 (48.69%) 18 (29.51%) -
Type RPD 266 (58.08%) 38 (62.30%) .532

CD 192 (41.92%) 23 (37.70%) -
Venue Local Clinic 342 (91.20%) 19 (95.00%) .554

Non-authorized 33 (8.80%) 1 (5.00%) -
Opposing Dentition Natural 293 (63.97%) 30 (49.18%) .037*

Removable 163 (35.59%) 31 (50.82%) -
*P < .05; **P < .01; ***P < .001; RPD: Removable Partial Denture; CD: Complete Denture

Table 4. Factors affecting the failure of implant prostheses using generalized estimating equations method
Failure (n = 260) Success (n = 215) P value

Age (year) 60.66 ± 11.53 58.00 ± 13.68 .060
Number of Implants (n) 1.88 ± 1.21 1.64 ± 0.76 .017*
Units (n) 1.95 ± 1.52 1.82 ± 1.19 .409
Duration (year) 6.09 ± 3.94 4.21 ± 3.92 .002**
Plaque Index 1.11 ± 0.69 0.71 ± 0.62 < .001***
Gender Male 142 (54.62%) 139 (64.65%) .070

Female 118 (45.38%) 76 (35.35%) -
Type Single 98 (37.69%) 98 (45.58%) -

FDP 151 (58.08%) 115 (53.49%) .186
RDP 11 (4.23%) 2 (0.93%) .114

Venue Local Clinic 182 (100%) 103 (100%)
Non-authorized 0 (0%) 0 (0%)

Opposing Dentition Natural 195 (75%) 180 (83.72%) .838
RDP 47 (18.08%) 20 (9.30%) .267
Implant 18 (6.92%) 15 (6.98%) -

*P < .05; **P < .01; ***P < .001; FDP: Fixed Dental Prosthesis; RDP: Removable Dental Prosthesis
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각 보철물 종류별로 보철물의 실패에 대한 위험률(Hazard 
Ratio)을 구하기 위해 콕스의 비례 위험 모델(Cox proportional 
hazards model)을 사용하여 개인 당 여러 개 측정치를 고려한 생
존 분석을 시행하였다. 고정성 보철물의 경우 재료에 따라 보철
물 실패의 위험률이 통계적으로 유의미한 차이를 보였다. 즉, 전
부 도재(all-ceramic)를 기준으로 귀금속의 위험률은 0.534배로 
낮았고 (P = .031), 비귀금속의 위험률은 0.522배로 낮았다 (P = 
.033). 근관치료된 지대치 개수가 증가할수록 실패의 위험률은 
1.104배로 높아졌고 (P = .025), 치태지수가 한 단위 증가할 때 
실패의 위험률은 1.240배 높아졌다 (P = .002) (Table 6). 가철성 
보철물의 경우, 총의치에 비해 국소의치의 실패 위험이 1.460배 
높았고 (P = .001), 대합치가 자연치일 때와 비교해 가철성 보철
일 경우 실패의 위험은 0.792배로 낮아졌다 (P = .045) (Table 7). 
임플란트 보철의 경우 여성에 비해 남성의 실패 위험률이 0.759
배로 낮았고 (P = .037), 대합치가 임플란트인 경우에 비해 자연
치열인 경우 실패 위험률은 0.544배로 낮은 것을 알 수 있었다 
(P = .026) (Table 8). 

Table 5. The primary cause of failure in various types of prostheses
Type Cause of Failure Number Percent (%)

FDP (n = 620) Marginal Integrity 222 35.81
Anatomic 58 9.35
Esthetic 27 4.35
Unknown/Combined/etc. 313 50.48

RDP (n = 458) Functional 166 36.24
Esthetic 21 4.59
Form 57 12.88
Unknown/Combined/etc. 214 46.72

Implant (n = 260) Biological 61 23.46
Mechanical 95 36.54
Esthetic 5 1.92
Unknown/Combined/etc. 99 38.08

FDP: Fixed Dental Prosthesis; RDP: Removable Dental Prosthesis

Table 6. Factors related to the risk of failure in fixed dental prostheses using the Cox proportional hazards model

Assumption 
P value

Simple Multiple
HR 95% CI P value HR 95% CI P value

Age .265 1.00 0.99 - 1.00 .068 1.00 0.99 - 1.00 .128
Gender Male .029* 1.03 0.88 - 1.21 .703 1.06 0.90 - 1.26 .487

Female - - - - - - -
Unit number (n) .665 0.98 0.94 - 1.01 .187 0.97 0.90 - 1.05 .490
Materials .003** .033*

Precious Metal .211 0.54 0.32 - 0.93 .026* 0.53 0.30 - 0.94 .031*
Non-precious .073 0.52 0.29 - 0.91 .023 0.52 0.29 - 0.95 .033*
PFM .041* 0.63 0.34 - 1.07 .087 0.65 0.37 - 1.15 .139
All-ceramic - - - - - - -
Etc. .329 0.65 0.09 - 4.96 .679 0.51 0.06 - 4.02 .519

Treatment Venue
Local Clinic .118 1.38 0.97 - 1.97 .076 1.44 0.98 - 2.12 .063
Non-authorized - - - - - - -

Opposing Dentition .974 .796
Natural - - - - - - -
FDP .870 0.00 0.00 - ∞ .957 0.00 0.00 - ∞ .957
RDP .291 0.96 0.78 - 1.18 .671 1.07 0.84 - 1.35 .601
Implant .291 1.04 0.63 - 1.72 .875 1.26 0.76 - 2.09 .370

Abutment teeth (n) .825 0.97 0.91 - 1.03 .310 0.97 0.84 - 1.12 .691
Abutments-root canaled (n) .837 1.10 1.02 - 1.18 .014* 1.10 1.01 - 1.20 .025*
Plaque Index .324 1.14 1.02 - 1.29 .026* 1.24 1.09 - 1.42 .002**

*P < .05; **P < .01; PFM: Porcelain Fused to Metal; FDP: Fixed Dental Prosthesis; RDP: Removable Dental Prosthesis
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고찰

보철물 수명에 관한 자료는 효과적인 치료계획을 수립하고, 
환자에게 새로 제작된 보철물에 대해 올바른 정보를 제공하며, 
증가하는 의료분쟁의 배상액 산정에도 중요한 영향을 미친다. 
보철물의 수명과 관련해 많은 연구들이 시행되고 그 결과가 발

표되었지만 국내에서 발표된 자료는 매우 적고, 대부분은 해외
에서 보고된 사례들이다. 또한 이제까지 임플란트 보철물에 대
한 보고는 국내에서 발표된 것이 현재까지 검색되고 있지 않다. 
따라서 이번 연구의 목적은 보철물 수명에 대한 광범위한 자료
를 바탕으로 보철물의 성공률과 평균 사용기간을 보고하는 데 
있었다. 

Table 7. Factors related to the risk of failure in removable dental prostheses using the Cox proportional hazards model

Assumption 
P value

Simple Multiple
HR 95% CI P value HR 95% CI P value

Age .070 1.00 0.99 - 1.00 .305 0.100 0.99 - 1.00 .449
Gender Male .665 0.97 0.81 - 1.17 .778 1.00 0.82 - 1.23 .977

Female - - - - - - -
Dentition Maxilla .931 0.94 0.78 - 1.13 .500 1.01 0.82 - 1.24 .939

Mandible - - - - - - -
Type RPD .819 1.34 1.11 - 1.61 .003** 1.46 1.17 - 1.82 .001***

CD - - - - - - -
Venue Local Clinic .363 1.18 0.83 - 1.69 .356 1.17 0.82 - 1.69 .388

Non-authorized - - - - - - -
Opposing Dentition .364 .093

Natural - - - - - - -
RDP .741 0.90 0.74 - 1.09 .272 0.79 0.63 - 1.00 .045*
Implant .413 1.83 0.45 - 7.36 .397 1.75 0.43 - 7.11 .431

*P < .05; **P < .01; ***P < .001; RPD: Removable Partial Denture; CD: Complete Denture; RDP: Removable Dental Prosthesis

Table 8. Factors related to the risk of failure in implant prostheses using the Cox proportional hazards model

Assumption 
P value

Simple Multiple
HR 95% CI P value HR 95% CI P value

Age .081 0.99 0.98 - 1.00 .102 0.99 0.98 - 1.00 .051
Gender Male .205 0.81 0.63 - 1.04 .104 0.76 0.59 - 0.98 .037*

Female - - - - - - -
Implant (n) .595 0.96 0.86 - 1.07 .429 0.90 0.74 - 1.10 .296
Units (n) .279 1.00 0.92 - 1.09 .965 1.07 0.92 - 1.23 .387

.895 .905
Type Single - - - - - - -

FDP .585 0.90 0.70 - 1.16 .418 0.95 0.69 - 1.31 .738
RDP .100 1.00 0.53 - 1.87 .993 0.87 0.44 - 1.75 .702

.067 .055
Opposing Dentition Natural .302 0.58 0.36 - 0.94 .028* 0.54 0.32 - 0.92 .026*

RDP .193 0.69 0.40 - 1.19 .179 0.65 0.37 - 1.17 .149
Implant - - - - - - -

Plaque Index .551 1.13 0.94 - 1.35 .188 1.25 1.03-1.51 .021
*P < .05; FDP: Fixed Dental Prosthesis; RDP: Removable Dental Prosthesis
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이제까지 발표된 해외의 문헌을 살펴보면, Walton 등12은 고정
성 보철물의 평균수명은 8.3년이며 고정성 보철물의 일반적인 실
패 원인은 대부분 이차우식 때문이라고 하였다. 또한 보철물을 
다시 제작하는 이유는 도재 파절과 같은 기계적, 심미적 이유인 
경우가 가장 높다고 하였다. Libby 등13은 아이오와 대학 보철과
에서 치료받은 50명의 환자, 384 유닛의 보철물의 계속 검진 결
과 보철물이 실패하는 데까지 4.1년에서 16.0년이 소요되었다고 
보고하였다. 
초기의 연구가 보철물의 사용기간을 단순 비교하는 데 비해 
이후 연구들은 일정 기간 동안의 생존율을 분석한 자료가 대부
분이다. Vermeulen 등14은 가철성 국소의치의 5년, 10년 생존율
을 조사하였는데, 5년 생존율을 75%로, 10년 생존율을 50%라
고 보고하였다. Sundh 등15은 101명의 163개의 고정성 보철물의 
계속 검진 결과 18년 성공률을 75%로 보고하였고, Lindquist와 
Karlsson16은 보험 기록을 토대로 8년 성공률을 97%, 14년 성공
률을 80%라 보고하였다. Holm 등17은 장기간의 보철물 수명을 
보고하였는데, 10년 성공률을 72%, 20년 성공률을 64%, 그리고 
30년 성공률을 53%라고 보고한 바 있다. 
최근에는 여러 가지 문헌의 자료들을 종합하는 메타분석 
자료들을 통해 광범위한 생존율 보고가 이루어지고 있는데, 
Creugers 등18은 고정성 보철물의 메타분석을 실시하여 4,118
개의 고정성 보철물의 자료를 추출한 결과 15년 성공률을 74%
로 보고하였다. Scurria 등19은 고정성 보철물의 생존과 관련해 
Creugers의 연구를 갱신, 발전시켰다. 그는 보철물의 생존을 세 
개의 범주로 나누어 이미 제거된 보철물, 제거되었거나 재치료가 
필요한 보철물, 그리고 지대치 상실로 분류하였다. 연구에 포함
된 총 8개의 문헌 자료를 통해 고정성보철물의 생존율을 분석하
였는데, 실패의 범주를 이미 제거된 보철물로 잡은 경우 10년 생
존율이 95%, 15년 생존율이 75%였고, 실패의 범주를 재치료가 
필요한 경우와 이미 제거된 보철물로 잡은 경우 10년 생존율은 
87%, 15년 생존율은 69%였으며 실패의 범주를 지대치의 상실
로 잡은 경우 10년 성공률이 96%였다고 보고하였다. 
이번 연구에서는 과거 연구에서 제시한 평균 사용기간과 더불
어 Kaplan-Meier 방법을 이용한 5년, 10년 성공률을 결과로 제
시하였다. 이번 연구에 포함된 증례는 총 1,804 증례로 지금까지 
국내에서 보고된 다기관 연구 중 가장 광범위한 조사 과정을 거
쳤다. 특히 국내와 국외를 통틀어 500 증례가 넘는 가철성 보철
물의 평가를 시행한 예는 매우 드물다. 또한 국내에서 아직 발표
되지 않은 임플란트 보철의 수명 평가가 시행되었다는 데에 의
미가 크다고 할 수 있다. 특히 예비 조사에서 드러난 문제인 대학
병원의 보철물 자료를 바탕으로 검사했을 때 대표성을 가질 수 
있다고 보기 어려워, 이번 조사에서는 해당 기관에서 치료된 보
철물은 자료에서 제외하였고, 따라서 치과 병의원 또는 무자격
업자가 제작한 보철물을 평가한 자료만이 포함되었다. 이를 통
해 실패한 고정성 보철물의 평균 사용기간은 11.41년, 실패한 가
철성 보철물의 평균 사용기간은 그보다 낮은 8.18년, 그리고 실
패한 임플란트 보철물의 평균 사용기간은 7.99년으로 나타났다. 

고정성 보철과 가철성 보철의 경우, 과거 국내에서 발표한 자료
들에 비해 증가된 수치를 보였다. 고정성 보철물의 경우 과거 대
한치과보철학회의 7.67년,8 Shin 등9의 6.86년, 그리고 Yun 등10

의 8.6년에 비해 2.81 - 4.55년 증가한 수치였다. 가철성 보철의 
경우도 1.15 - 1.32년 증가한 것으로 나타났다. 이같은 증가된 결
과는 10여년 간 대한민국 치과의사의 임상 능력의 향상과 재료 
및 기술의 발전을 들 수 있고, 새롭게 개발된 평가 기준을 사용함
으로 인해 평가자 간의 주관적 요소가 배제되었기 때문인 것으
로 사료된다. 

Kaplan-Meier 분석을 통한 성공률 결과는 고정성 보철물의 
경우 5년 성공률이 76%, 10년 성공률이 41%인 것으로 나타났
다. 이는 이제까지 발표된 다른 성공률 보고보다 낮은 수치를 
보인 것이다. 가철성 보철물의 경우에도 5년 성공률은 58%, 10
년 성공률은 25%로 10년 성공률의 경우 현저하게 낮은 값을 보
였다. 임플란트의 5년 성공률은 67%, 10년 성공률은 26%로 역
시 매우 낮은 값을 나타냈다. Pjetursson 등20,21은 고정성 보철물
의 5년 생존율을 94.4%, 단일 치아 고정성 보철물의 5년 성공률
은 94.7%로 보고하였다. Moldovan 등22은 금속 주조형 가철성 
보철물의 5년 성공률을 50%로 보고하였는데 이 중 양측성 결손
부 가철성 보철물의 경우 5년 성공률이 70%인데 반해 편측성 가
철성 보철물의 경우 5년 성공률이 25%에 불과하다고 하였다. 임
플란트 고정성 보철물의 5년 성공률과 10년 성공률 또한 각각 
95.6%, 93.1%로 보고하였다.23 이번 연구에서 성공률이 다른 연
구들 보다 낮고, 특히 10년 성공률이 현저히 낮은 것으로 볼 때, 
보철물의 성공과 실패를 구분하는 보철물 평가 기준 중 성공의 
범주가 너무 까다롭게 제작되어 있는 것으로 보인다. 예비조사
에서 성공의 범주를 ‘수’와 ‘우’ 두 가지로 설정한 데 반해, 이번 
연구에서는 성공의 범주를 ‘수’ 만으로 설정한 결과 때문인 것으
로 보인다. 예를 들어 임플란트의 경우 교합접촉 상실, 나사 파
절, 보철물 탈락의 경우 수정 후 다시 사용할 수 있음에도 ‘우’의 
평가를 받아 실패의 범주에 들어가게 됨으로 인해 실패율이 기존
의 연구보다 낮았고, 이는 기간이 경과할수록 더욱 실패율이 높
아지는 결과를 낳게 되었을 것이다. 향후 보철물 평가기준의 타
당성에 대한 조사가 필요하다. 
보철물의 실패와 관련된 요인 분석에서 고정성 보철물의 경우 
유닛 수, 지대치 개수가 늘어날수록 실패율이 증가하였다. 윤 등
의 조사에서는 유닛 수가 고정성 보철물의 성공률과 통계적으
로 유의한 차이를 보이지 않는다고 보고하였다.10 반면, Sax 등24

은 지르코니아 고정성 보철물의 3년간 관찰 연구를 통해 4 유닛, 
5 유닛 고정성 보철물의 도재 파절 가능성이 3 유닛에 비해 4.9배 
높았으며, 결손부위 증가가 보철물 실패를 증가시킨다고 하였
고, 많은 연구자들13,25-27이 고정성 보철물을 단일치아 보철과 다
수 유닛의 고정성 보철물로 나누어 비교했을 때 단일 치아 보철
의 실패율이 낮은 것으로 보고하였는데, 이를 통해 결손 부위가 
증가할수록, 지대치 개수가 늘어날수록 실패율이 증가할 것이라
는 것을 뒷받침하고 있다. 또한 치태지수가 높을수록 실패율이 
높았다. Sailer 등28은 치태지수와 탐침시 출혈 여부는 고정성 보
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철물과 통계적으로 차이가 없다고 하였다. 임플란트와 달리 고
정성 보철물의 경우 구강위생관리 능력이 통계적인 차이를 보이
지 않는 연구결과가 많지만 이번 연구의 결과는 기존의 연구와 
다르게 치태지수가 고정성보철물의 실패를 증가시킨다는 결과
를 나타내었다. 가철성 보철물의 경우 사용기간이 길수록 실패
율이 높았고, 대합치가 가철성 보철물인 경우보다 자연치인 경
우 실패율이 높았다. 이는 증가된 교합력이 가철성 보철물의 기
계적, 생물학적으로 유해한 힘을 작용하는 것으로 추측해볼 수 
있다. 임플란트의 경우 임플란트의 개수가 많을수록, 사용기간
이 길수록, 그리고 치태지수가 높을수록 실패율이 높은 것으로 
나타났는데 이는 기존의 연구에서 구강위생이 임플란트의 실패
와 관련 있다는 결과와 유사한 것이다.
지금까지 살펴본 바와 같이, 이번 연구에서 기존에 개발된 보
철물 평가 기록지의 성공-실패 기준의 타당성의 의문점, 대학병
원/종합병원의 보철과 의사로 한정된 검사자, 그리고 검사자의 
교육 및 통일성에 대한 한계점이 존재한다. 그리고, 검사자의 추
출 과정이 일반인을 대상으로 한 것이 아니라, 병원에 내원한 사
람을 검사한 것이기 때문에 표본 집단을 추출하는데 편향성이 
존재한다는 한계가 있다. 또한 일부 보철물의 경우 사용기간을 
환자의 기억에 의존하여 자료 수집의 오류가 존재할 가능성이 
존재한다. 따라서 향후 이같은 한계점들을 극복하여 좀 더 광범
위한 보철물 성공/실패에 대한 평가, 그리고 시간과 비용이 소요
되더라도 전향적인 연구가 필요하다. 

결론

전국 치과대학병원 및 종합병원의 보철과 13개 기관에서 고정
성 보철물 810 증례, 가철성 보철물 519증례, 그리고 임플란트 
보철물 475 증례, 총 1,804 증례의 보철물을 새롭게 개발된 대한
치과보철학회 보철물 평가 기준에 맞춰 평가한 결과, 실패한 보
철물의 평균사용기간은 고정성 보철물 11.41 ± 0.30년, 가철성 
보철물 8.18 ± 0.29년, 그리고 임플란트 보철물 7.99 ± 0.30년으
로 나타났다. 
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목적: 이 연구의 목적은 새롭게 개발된 대한치과보철학회의 보철물 평가 기준을 적용하여 고정성, 가철성 그리고 임플란트 보철물의 성공과 실패를 평
가함으로써 보철물의 수명과 이에 관련된 요인을 분석하는 데 있다.
대상 및 방법: 전국 13개 대학/종합병원 보철과에 내원한 환자들을 대상으로 구강내 사용중인 보철물을 평가하였다. 대한치과보철학회의 기준에 따
라, 수는 성공, 우, 양, 가는 실패로 규정하고, 실패한 보철물의 평균 사용기간과 실패와 관련된 요인을 분석하였다. Kaplan-Meier 분석에 의한 성공률
을 분석하였다.
결과: 고정성 보철 810 증례, 가철성 보철 519 증례, 그리고 임플란트 보철 475 증례, 총 1,804 증례가 연구에 포함되었다. 검사 시점에 실패로 판정된 
보철물의 평균 사용기간은 고정성 보철물은 11.41 ± 0.30년, 중간값은 10년이었고, 가철성 보철물은 8.18 ± 0.29년, 중간값 7년이었으며, 임플란트 보
철물은 7.99 ± 0.30년, 중간값은 7년이었다. 실패와 관련있는 요인 중 고정성보철물은 유닛 수, 지대치 수, 근관치료된 지대치 수, 치태지수였고, 가철성
보철물의 경우 대합치였으며 임플란트 보철의 경우 임플란트 개수, 사용기간, 치태지수였다.
결론: 대한치과보철학회의 기준으로 보철물을 평가한 결과, 실패한 보철물의 평균수명은 고정성 11.41년, 가철성 8.18년, 그리고 임플란트 보철물은 
7.99년이었다. (대한치과보철학회지 2018;56:95-104)

주요단어: 보철물 기대수명; 카플란 마이어 분석; 추적 관찰 연구; 보철물과 임플란트

*교신저자: 오남식
22212 인천 남구 인하로 100 인하대학교 의학전문대학원 치과보철과
032 890 2470: e-mail, onsdo@inha.ac.kr
원고접수일: 2017년 9월 10일 / 원고최종수정일: 2017년 12월 28일 / 원고채택일: 2018년 
2월 8일

2018 대한치과보철학회
이 글은 크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리 3.0 대한민국 라이선스에 따라   
이용하실 수 있습니다.

c

cc

※본 연구는 보건복지부의 재원으로 한국보건산업진흥원의 보건의료기술연구개발사업 지원에 의하여 이루어진 것임(과제고유번호: HC16C2335).


