
Nomenclature

eV : electron volt

Subscript

SEM : scanning electron microscope

XRD : x-ray diffraction 

CFT : capacity voltage temperature

MIV : microscope current voltage

1. 서 론

Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) 태양전지는 높은 안정성 및 변환효율

에 비해 저비용 제작이 가능하다는 장점으로 인해 집중적인 연

구개발 대상이 되어왔다. 기판과 형태에 대한 제약이 낮기 때문

에 다양한 기능과 용도로 제작될 수 있으므로, 다양한 응용분야 

개척이 가능하다는 부가적인 장점도 가진다1). 태양전지 시장이 

급속히 팽창함에 따라 연구 분야도 다양한 방향으로 확장되고 

있다. 특히 CIGS 광흡수층에 대한 Na의 영향이 밝혀진 이후로 

여러 종류의 알칼리 원소들을 이용한 연구가 활발히 진행되고 

있다. 현재 최고 효율을 기록한 연구에서는 Na 뿐만 아니라 K, 

Rb, Cs 등의 다양한 알칼리 원소를 사용한 경우에도 Na과 유사

한 효과를 얻을 수 있으나, 개별 알칼리 원소들이 미치는 영향은 

서로 차이를 보인다는 사실 또한 확인되었다2,3).

현재까지 밝혀진 알칼리 원소의 영향은 다음과 같이 정리할 

수 있다. 광흡수층 형성 공정 중에 기판으로부터 공급되는 Na는 

Ga의 상호확산(interdiffusion)을 저하시켜 3-stage co-evaporation 

공정에서 밴드갭 경사(band gap grading) 생성을 더 수월하게 한

다4). 결정립 크기에 미치는 영향은 상반된 결과들이 보고되었다4,5). 

또한, Na은 흡수층 내 캐리어 농도를 증가시켜 p-type 전도도를 

향상시킨다6). 한편, KF의 후증착열처리(KF-PDT, post deposition 

treatment)는 CIGS/CdS 간의 계면 품질을 개선시켜 개방전압

(Voc), 충진율(FF, fill factor)의 향상을 얻을 수 있을 뿐만 아니

라 단파장에서의 전류포집효율을 증가시킨다7,8,9). Voc와 FF의 
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증가는 Na의 효과로도 알려져있기 때문에 알칼리 효과라고도 

한다. 반면 몇몇 연구결과에서는 KF-PDT가 FF를 저하시키기

도 했다10,11).

이와 같이 알칼리 원소는 양적인 차이 혹은 미세한 공정요소

의 차이로도 태양전지의 성능을 저하 혹은 향상시킬 수 있기 때

문에 사용된 흡수층에 따라 최적 조건이 달라지며, 따라서, 효율

향상 메커니즘도 달라질 수 있다. 그러므로 좀 더 다양한 조건들

에 대해 알칼리-PDT 효과에 대한 검증 결과가 요구된다. 

본 연구에서는 Na이 포함된 soda lime glass (이하 SLG) 기판

과 알칼리 함량이 극소량인 저알칼리 유리기판(이하 low alkali 

glass, LAG) 등의 두가지 종류의 기판을 사용하여 KF-PDT 효

과를 관찰하였다. SLG 기판에서의 연구는 흡수층 내 포함된 Na

이 KF-PDT에 미치는 영향을 파악할 수 있는 반면, LAG 기판 연

구는 Na과 무관한 KF-PDT 의 효과를 분리하여 해석할 수 있을 

것으로 기대한다. 

2. 실험 방법

기판과 KF PDT에 따른 결과를 확인하기 위해 본 연구에서는 

알칼리 원소의 함량이 서로 다른 두가지 기판 SLG, LAG를 사용

하였다. 후면전극인 Mo는 DC 스퍼터링을 이용해 증착되었다. 

흡수층은 3-스테이지 동시증발공정으로 증착되었으며, Cu/ 

(Ga+In)=0.85, Ga/(Ga+In)=0.37의 조성비를 갖는다. 증착이 끝

난 후 기판온도를 400°C로 냉각한 후, 동일한 챔버 내에서 KF 

PDT가 연속적으로 수행되었다. KF PDT의 주요변수는 KF 증

착 두께로서, 0, 10, 20, 30 nm로 변화시켰다. KF 증발속도를 고

정하여 KF 공급시간에 차이를 뒀으며, 상이한 공급시간에 따른 

annealing 효과의 차이를 방지하기 위해 총 PDT 시간은 900초

로 고정하였다. 처리된 흡수층 박막은 KCN 용액으로 1분간 표

면을 식각한 후 용액성장법(CBD, chemical bath deposition)으

로 CdS 버퍼층을 50 nm 두께로 증착하였다. 투명전극층은 유기금

속화학증착법(MOCVD, metal organic chemcal vapor deposition)

으로 i-ZnO 100nm, B:ZnO 350 nm를 증착하였으며 B:ZnO는 

200°C에서 증착되었다. 전류포집그리드는 전자빔증발법을 이

용해 Ni 100 nm/Ag 1.65 µm로 형성시켰다. 

3. 실험 결과

3.1 전류-전압 곡선

Fig. 1은 기판 및 KF 두께에 따른 태양전지의 I-V 곡선을 나타

내며, 성능파라미터를 Table 1에 요약하였다. LAG는 KF 두께

가 두꺼워질수록 Voc가 지속적으로 상승한다. 그러나, 30 nm에

서 FF가 대폭 하락하며 Voc의 증가 경향도 둔화되었다. Jsc 또한 

감소하며, 두께를 30 nm 이상으로 증가시키더라도 성능 개선은 

없을 것으로 예상된다. 반면 SLG는 미처리 샘플과 20 nm 샘플

이 유사한 효율을 보였으나. Voc는 처리된 모든 샘플에서 감소하

고, FF는 모든 두께 조건에서 개선되었다. 하지만 10 nm에서 FF

가 최대값을 보임에도 불구하고 효율 개선이 없었으므로, 그 이

상의 KF 두께는 성능개선 효과가 없을 것으로 판단된다.

LAG의 경우, 효율은 FF 변화 경향에 지배적인 의존성을 보

였다. 반면 SLG는 Voc의 변화가 가장 지배적이며, 나머지 성능

파라미터의 변화는 적다. FF는 다이오드 식 (1)에 따라 I*Rs에 

영향을 받는다. I*Rs 값이 커지면 실제로 가한 전압보다 낮은 전

압에서 확산전류가 흐르기 시작하므로 FF가 저하된다. 반면, 

SLG는 단락전류 및 Rs 값에 큰 차이를 보이지 않았다.

(a) LAG

(b) SLG

Fig. 1. Current density–Voltage curves for solar cell depending 

on the substate and KF thickness

Table 1. Solar cell performance parameters with repsect to the 

substate and KF thickness

　

KF

 (nm)

Voc

(V)

Jsc

(mA/cm2)

FF

 (%)

Eff. 

(%)

I sc * R s

(V)

LAG

0 0.568 32.34 73.36 13.5 0.046

10 0.629 32.46 54.34 11.1 0.147

20 0.649 32.33 69.72 14.6 0.061

30 0.652 31.15 47.91 9.7 0.248

SLG

0 0.619 33.26 67.71 13.9 0.050

10 0.514 32.17 71.69 11.8 0.045

20 0.602 33.19 70.94 14.2 0.052

30 0.532 33.30 69.13 12.3 0.057
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3.2 도핑농도, 양자효율

Fig. 2(a)에서 보인 바와 같이, SLG가 LAG에 비해 전체적으

로 도핑농도가 높다. 이는 기판에서 확산공급된 Na은 흡수층 전 

영역에 분포하는 반면, K는 흡수층 표면영역에 국한되므로, Na

이 도핑농도에 더 큰 영향을 준 것으로 이해할 수 있다. 하지만 각 

기판에서 도핑농도가 1015/cm3 수준으로 최대 30% 정도의 차이

를 보이는데, 수식 (2)로부터 환산된 Voc 변동은 0.01 V 미만으

로서 제시된 태양전지 성능 차이를 설명할 수 없다12). 
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  (2)

Fig. 2(b)는 각 태양전지의 양자효율을 보여준다. LAG 소자

의 단파장 양자효율이 SLG에 비해 낮다는 사실을 제외하면 전

체적으로 KF 두께 및 KF PDT 처리에 따른 유의차는 없었다. 단

파장 양자효율은 차이는 CdS 두께 차이에서 비롯되었으며, 상

이한 시점에서 버퍼층 증착이 이뤄졌기 때문이다. 한편, Na 존재 

하에 KF PDT 처리된 경우 태양전지의 Voc 및 FF의 저하를 일으

키지 않고 CdS의 두께를 감소시킬 수 있다는 보고가 있다. 이는 

KF가 표면에 공급될 경우 강하게 Cu를 고갈시키는데, 이렇게 

표면에 고갈된 Cu 공핍층이 Cd가 Cu vacancy site를 점유하는 

경향에 의한 현상이라는 모델이 제시되어 있다3). 따라서 Na이 

포함된 박막에서 KF PDT의 최적화를 수행할 경우, CdS 두께를 

함께 고려해야 할 것으로 판단된다.

3.3 X-ray Diffraction 

Fig. 3은 KF 두께 및 기판이 CIGS 결정성에 미치는 영향을 보

여준다. 모든 샘플에서 (220) 우선배향임을 알 수 있다. Na이 

(112) 우선배향성을 향상시킨다는 보고가 있긴 하지만 본 실험

Fig. 2. Doping concentration in the absorber formed on (a) LAG and (b) SLG substrates, and quantum efficiency of solar cells 

fabricated with (c) LAG and (d) SLG

Fig. 3. X-ray Diffraction patterns of CIGS layers having various KF-PDT conditions and formed on different substrates ;  (a) LAG and 

(b) SLG 
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에서는 큰 영향을 미치지 않는 것으로 보인다. 본 연구에서 제작

된 모든 흡수층은 (220)우선배향을 보이고, (220)/(112) 피크 강

도비의 차이는 run-to-run 공정의 차이로 이해할 수 있다. PDT는 

CIGS 결정성장온도인 530°C보다 낮은 400°C의 저온으로 진행

되기 때문에 PDT 자체는 결정배향에 영향을 주기 어렵기 때문

이다. 따라서 XRD 데이터에서 볼 수 있는 것은 기판에 따른 차

이에 해당하며, KF-PDT는 CIGS 결정성에 영향을 주지 않았다

고 결론지을 수 있다. 

3.4 어드미턴스(admittance)

온도별 주파수에 따른 capacitance를 측정할 경우 흡수층에 

존재하는 결함의 에너지준위와 결함밀도를 계산할 수 있다. Fig. 

4(a)와 (b)는 10 K 간격으로 100~320 K 온도범위에 대해 캐패시

턴스의 주파수 특성을 나타내고 있다. 심준위 결합(deep level 

defect)은 낮은 주파수 및 높은 온도에서 활성화될 수 있으며, 천

준위 결함(shallow level defect)은 높은 주파수 혹은 낮은 온도

에서도 활성화될 수 있으므로, 곡선의 계단 위치로부터 결함의 

에너지를, 계단의 높이로부터 심준위 결함의 밀도를 짐작할 수 

있다.

 

 ln





  (3)

미처리 샘플에서는 모두 100 meV 이하의 활성화에너지를 갖

는 천준위 결함이 존재하며, SLG 소자가 더 낮은 결함에너지를 

갖는다. Na는 CIS 박막 내 Se vacancy, VSe를 passivation 시키는

데, 특히 산화가 잘 되는 표면에 비해 박막 내부 결정립계의 VSe

을 제거하기 위해 반드시 필요하다. SLG의 경우, Na이 공정 중

에 박막으로부터 공급되므로 결함에너지가 LAG에 비해 더 낮

다. 10 nm 경우를 제외하면, KF PDT로 인해 결함에너지가 천준

위 상태를 유지하는 것도 LAG와 대비된다.

SLG에서도 10 nm 경우를 제외하면 KF PDT에 의해 결함에

너지가 더 낮아졌다. 기판 종류와 무관하게 10 nm 처리된 소자

에서 높은 활성화에너지를 가진 결함이 검출된 점은 CIGS 제조

공정의 차이로 인해 흡수층 자체의 품질이 다른 것도 원인이 될 

수 있다. 그럼에도 불구하고, Na이 없는 LAG에서 K의 혼입효

과는 크지 않음을 알 수 있다. 한편, 캐패시턴스 계단의 높이 차

이로부터 KF 두께가 증가함에 따라 심준위 결함의 밀도는 증가

하며, 30 nm에서 급격한 증가를 보인다. 이러한 심준위 결함들

에 의한 고온 캐패시턴스 곡선의 계단은 측정된 주파수 범위 내

에서 뚜렷하지 않기 때문에, Fig. 4(c)와 (d)에는 나타내지 않았

음을 주의해야 한다. 결론적으로, KF PDT에 의해 심준위 결함

이 오히려 증가하는 경향이 나타났으며, 태양전지의 효율 개선

이 이뤄지지 않은 이유로 판단된다. 

3.5 표면 분석

Fig. 5에 나타낸 바와 같이, LAG 흡수층 표면에 KF 두께가 증

가할수록 수십 nm 크기의 작은 돌기가 흡수층 결정 표면에 형성

되나, SLG에서는 이러한 미세구조 변화가 상대적으로 약하다. 

특히 LAG에서 미세구조의 크기가 크고 facet을 가진 덩어리 결

정도 관찰된다. 이러한 결정 발생이 FF 저하에 기여한 것으로 판

단된다. 하지만 알칼리 원소는 수분과 매우 반응을 잘 하기 때문

에 용액공정인 CBD 공정 중 대부분의 돌기가 사라질 것이라고 

생각된다. 실제로, KCN etching 이후 표면 SEM 이미지를 분석

했을 때, 작은 돌기는 사라지지만 크게 생성된 날카로운 결정은 

일부 잔류하였으며(Fig. 5(c)), SEM-EDS 분석을 통해 잔류한 

거대 결정은 KF임을 확인하였다. Fig. 6은 마이크로 전류-전압

Fig. 4. Capacitance-frequency-temperature curves and defect 

activation energies for the solar cells fabricated with 

different substrates and KF PDT thicknesses; (a),(c) 

LAG and (b), (d) SLG
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(이하 MIV) 측정으로부터 얻은 FF 분포도이다. 통상 태양전지

의 IV 측정은 쏠라시뮬레이터를 이용해 샘플 전체에 광을 조사

하여 효율을 측정하기 때문에 수많은 p-n 접합의 평균 성능을 나

타낸다. 본 연구팀에서 자체 개발한 MIV의 경우 광학현미경 상

에서 집속된 레이저를 광원으로 사용하여, 수십 μm 지름의 국부

적인 영역에서 pn 다이오드의 성능을 평가할 수 있기 때문에 소

자의 면방향 불균일성을 파악하기 용이하다. 본 결과에 사용한 

데이터는 가로 x 세로 총 400 pt를 0.39 mm 간격으로 측정한 결

과에 해당한다. 

SLG 미처리샘플과 30 nm샘플에 비해 LAG 30 nm샘플의 FF

가 매우 낮은 것은 앞서 제시된 소자 전체 IV 결과를 반영한다. 

이 분석으로 얻고자 한 것은 KF PDT로 인한 흡수층 표면성질 변

화에 기인된 FF 불균일 발생 여부이다. SLG의 미처리샘플인 

Fig. 6(a)에서는 성능분포가 가장 균일하였다. 소자 외곽의 가장

자리와 그리드 지역은 FF가 매우 낮은 연두색으로 나타나있다. 

측정 포인트 간격이 비교적 크기 때문에 0.2 mm 선폭을 가지며, 

왼쪽으로 누운“主” 모양의 그리드가 일부만 나타나있다. 반면 

Fig. 6(b)는 동일한 SLG임에도 불구하고 표면 불균일이 더욱 강

하게 나타난다. Fig. 6(c)는 LAG의 30 nm 처리 샘플로서, 마찬

가지로 표면 불균일이 가장 심하게 관찰되었다. 특히 앞서 측정

된 샘플과는 다르게 grid 구역이 아닌 곳에서 FF가 심하게 저하

된 곳이 확인된다. 이는 Fig. 5에서 설명했던 표면 잔류 결정에 

의한 영향으로 추측된다. Fig. 5의 LAG 30 nm 샘플에서 관찰된 

결정 크기는 대략 1~2 µm이지만 이러한 결정이 밀집되어있거

나 SEM에서 관찰되지 않은 더 큰 결정이 존재해 심각한 열화를 

야기한 것으로 판단된다.

Na이 포함된 기판에서 Cu(In,Ga)Se2를 증착할 경우 공정 중

에 박막으로 공급된 Na이 표면에 불균일하게 분포할 수 있으며13), 

흡수층 표면을 장기간 보관 후 확인한 결과 산화가 심하게 이루

어지는 부분이 국소적임을 관찰할 수 있었다(Fig. 7) 알칼리원

소는 산화를 촉진시키기 때문에 검은 반점이 많은 구역에서 Na

이 많음을 짐작해볼 수 있다. 또한 SLG 샘플은 시간이 얼마 지나

지 않아도 반점이 생기지만 LAG의 경우 거의 2년이 지나도 반

점이 생기지 않았다. 따라서 공정 후 표면에 점차 발생하는 검은 

반점은 Na에 의한 것으로 판단할 수 있다. Fig. 6에 따르면 KF 

PDT를 하지 않은 SLG에서는 FF 불균일성이 관찰되지 않았고, 

KF PDT 30 nm 처리된 샘플에서는 SLG와 LAG 모두 표면 반점

이 발생하였다. 따라서 기판 내 Na의 국소적 축적은 FF에 영향

을 주지 않는다고 판단할 수 있으며 KF PDT로 인해 나타난 증상

이라는 것을 증거한다. SLG 30 nm에서는 LAG 30 nm 샘플처럼 

크게 열화된 지점은 없지만 미처리 샘플에 비해 불균일한 모습

을 보이는데, 이는 표면에서 Na와 K가 어떤 상호작용을 일으키

Fig. 5. SEM plan-view images of the absorbers formed on (a) 

LAG, (b) SLG substrates, and  (c) surface images taken 

after KCN etching of CIGS on LAG 

Fig. 6. Areal distribution of FF of the solar cells with different 

substrate and KF thickness; (a) no treatment on SLG, 

(b) 30 nm KF on SLG, and (c ) 30 nm KF on LAG

Fig. 7. Optical images of the absorbers stored in the air after KF 

treatment; (a) no treatment on LAG, (b) no treatment on 

SLG, (c) 30 nm KF on SLG 
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며 FF 불균일성을 야기한 것으로 예상된다. 앞서 보인 데이터들

을 종합적으로 고려해볼 때, 표면 Na < 표면 Na + KF PDT < 표

면 KF PDT 순으로 FF 불균일성이 증가한다. 

4. 결 론

 

 본 연구에서는 Na이 포함된 soda lime glass와 소량의 알칼리 

원소가 함유된 저알칼리 유리를 사용하여 CIGS 박막 위의 KF 

PDT 효과를 실험하였다. SLG에서는 FF 향상이 있었지만 Voc 

감소로 KF PDT에 의한 효율 이득은 없었다. LAG 기판은 Voc

가 뚜렷하게 증가했지만 특정 조건에서 FF 감소가 극단적으로 

나타났다. 결론적으로 LAG 20 nm에서 최고효율을 얻었다. FF

의 급격한 감소는 I*Rs 값의 증가와 동시에 나타났으며, PDT 이

후 표면에 발달한 미세구조와 관련되는 것으로 판단된다. KF 

PDT로 인한 표면의 불균질성이 FF를 심하게 저하시키는 것을 

실험적으로 확인하였으며, 박막 내 Na이 없을 경우 이 현상이 더 

두드러지게 나타난다. SLG에서는 Voc 이득을 얻기가 어렵고, 

LAG에서는 Voc의 저하는 없었지만 FF의 제어가 어렵다. 향후 

연구에서는 KF PDT 이후 표면을 최적화하기 위해 미세구조를 

어떤 방향으로 조절해야 하는지, 알칼리 원소간의 상호작용이 태

양전지 성능 인자에 어떤 영향을 미치는지 알아볼 필요가 있다.
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