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Abstract

This paper deals with a method for estimating the battery state-of-health(SOH) through electrical experiments and

electrochemical modeling of lithium-ion secondary battery. In order to confirm the actual battery SOH through the

battery electrical aging experiment, the current integration method was used. The SOH is estimated using the internal

resistance value derived from the electrical experiment. Also, in electrochemical modeling, the SOH is estimated through

the change of the SEI layer with the increase of the number of cycles. The new SOH is derived by applying weighting

factor to the three methods of estimating SOH, including the actual battery SOH.

요 약

본 논문은 리튬 이온 이차 전지의 전기적 실험 및 전기화학적 모델링을 통한 배터리 수명 상태(SOH)의 추정 방법을 다룬

다. 배터리 전기적 노화 실험을 통하여 실제 배터리 수명 상태를 확인하기 위하여 전류 적산법을 사용한다. 전기적 실험에서

도출한 내부저항 값을 사용하여 SOH를 추정하며, 전기화학 모델링에서 사이클 수의 증가에 따른 SEI Layer의 변화를 통해

SOH를 추정한다. 실제 배터리 수명 상태를 포함한 세 가지 방법의 SOH 추정 방법에 가중치를 적용하여 새로운 SOH를 도

출하며, 이는 전류적산법을 사용하여 구한 실제 값과의 오차를 줄여주어 추정 성능을 높인다.
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Ⅰ. 서론

현대 사회는 전력 공급, 난방 및 다양한 교통수단

의 원료로 사용되는 화석 연료에 의존하고 있다.

화석 연료는 한정된 자원으로써, 세계적으로 에너

지 고갈의 문제에 직면하고 있다. 2012년에는 국제

에너지기구 (International Energy Agency)에서 화

석 연료의 부족 및 관련 기후 변화에 대한 우려를

충족시키기 위하여 에너지 공급 방법의 변경 필요

성을 강조하기도 하였다.[1] 이 같은 환경오염, 에

너지 고갈 등의 문제 해결을 위하여 친환경 에너지

원에 대한 관심이 꾸준히 증가하고 있으며, 친환경

에너지의 저장 매체인 에너지저장장치, 특히, 이차
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Fig. 1. Electrical experiment set configuration for single cell.

그림 1. 단위 셀의 전기적 실험 세트 구성

Fig. 2. Current and voltage profile of electrical experiment

for single cell.

그림 2. 단위 셀의 전기적 실험 전류 및 전압 프로파일

전지에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다.

리튬 이차 전지의 사용량 증가에 따라 관련 이슈

들도 증가하고 있는 추세이다. 특히 최근에는 Energy

Storage System (ESS)를 사용하는 중에 발생하는

화재 이슈가 대두되고 있다. ESS와 같은 대형 시

스템에서의 화재는 그 피해에 대한 손실이 막대할

뿐 아니라 인명 피해까지도 야기할 수 있다. 따라

서 리튬 이차 전지의 어플리케이션별 기능과 용도

를 면밀히 고려한 모델링을 통한 배터리 성능 검사

는 필수적이다.

리튬 이차 전지의 모델링을 통해서 배터리 사용

중에 사용자에게 수명과 안전성과 관련한 정보를

주어 배터리 관련 이슈를 방지할 수 있다. 따라서

노화와 관련된 요소를 가장 잘 반영한 모델링을 사

용하는 것이 이슈 방지에 있어서 중요하다. 해당

요소들을 반영하기 위하여 본 논문에서는 MapleSim

을 활용한 전기화학 모델링 기반 SOH 추정 방법과

전기적 특성 실험을 기반의 내부저항을 이용한

SOH 추정 방법을 사용하였다.

Ⅱ. 본론

1. 리튬 이차 전지 모델링을 위한 노화 실험

1.1. 전기적 특성 실험 세트 구성

단위 셀의 전기적 특성 실험을 위한 실험의 구성

을 그림 1에 나타내었다. 배터리 전기적 모델링 및

배터리의 노화와 관련한 특성 파악을 위하여 사용

되는 배터리 내부 파라미터인 전류, 전압 등의 측

정을 위해서 이와 같은 세트를 구성하였다. 본 실

험은 리튬 계열 2,500 mAh의 원통형 셀을 사용하

여 배터리 사이클 수를 증가시키면서 배터리의 주

요 파라미터의 변화를 파악하도록 하였다.

2. 리튬 이차 전지 파라미터 추출 및 실험 결과

2.1. 방전용량 기반 SOH 추정

전기적 노화 실험에서 2.5Ah 단위 셀의 방전 용

량을 측정하기 위하여 그림 2와 같은 실험 프로파

일을 사용하였다. 셀은 정전류(Constant Current;

CC)와 정전압(Constant Voltage：CV) 방법을 사

용하여 충전하였다.

단위셀의노화실험결과로나온방전용량(Discharged

Capacity)의 변화 양상을 파악하도록 전류적산법

(Ampere-hour Counting)을 기반으로 방전용량을

산출하였으며, 그 식은 다음과 같다.

   (1)

Fig. 3. Discharge capacity based SOH of electrical

experiment for single cell.

그림 3. 단위 셀의 전기적 실험 방전용량 기반 SOH 값

해당 식을 사용하여 계산한 방전용량을 식 (2)에

대입하여 셀 수명 상태를 파악할 수 있는 

값을 구하였으며, 그림 3과 같이 나타내었다. 해당
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Fig. 5. Internal resistance after applying moving time

window and least square method.

그림 5. Moving Time Window 및 최소제곱법을 적용 후

내부저항 값

값을 본 논문에서 도출하는 새로운 SOH의 추정성

능을 비교하는 레퍼런스 SOH 값으로 설정하였다.

 


(2)

2.2. 배터리 내부저항의 산출 및 SOH 추정

배터리 사이클 수의 증가로 노화가 진행되며, 내

부저항 값이 증가한다.[2] 해당 특성을 사용하여 내

부저항 값을 다음의 식으로 계산하였다.

    (3)

내부저항 값의 계산 결과는 그림 4와 같이 연속

적인 계단 함수 특성을 보인다.

Fig. 4. Moving time window of internal resistance.

그림 4. 내부저항의 Moving Time Window

그림 4와 같이 계단 형태로 서서히 증가하는 내

부저항 값의 특성을 선형 모델로 계산하여 SOH를

추정하기 위하여 구간 이동(Moving Time Window)

을 사용한 평균과 최소제곱법(Least Square Method)

을 사용하였다. 실험에서 사용한 전압 및 전류 프

로파일을 이용해서 구한 계단함수 형태의 내부저

항 값에 최소제곱법을 적용한 결과 그래프는 그림

5와 같다.

해당 결과를 사용하여 배터리 내부저항 기반의

SOH를 추정한다. 배터리의 충전 및 방전 횟수가

증가하면서 변하는 내부저항과 SOH 값의 특징은

그림 6과 같다.

Fig. 6. Internal resistance and SOH along cycle increase.

그림 6. 사이클 수 증가에 따른 내부저항과 SOH

그림 6과 같이 배터리 내부저항이 초기값의 두

배가 되면 배터리 수명, 즉, SOH가 0% 수준으로

수명이 다한 것이다2). 이를 기반으로 배터리 SOH

값이 감소함에 따라 내부저항 값이 증가하는 것에

대한 비례식을 도출할 수 있으며 이 식은 다음과

같이 나타낼 수 있다.

        (4)

해당 비례식을 바탕으로 내부저항 기반의 SOH

값을 다음과 같이 도출할 수 있다.

  

 
×  (5)

3. MapleSim을 활용한 배터리 전기화학 모델링 기

반 SOH 추정과 비교

3.1. 전기화학 모델링 기반 SEI Layer 및 SOH 추정

본 논문에서는 MapleSim의 리튬 이차 전지 모델

(1100)
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Fig. 7. SOH estimation result based on SEI Layer.

그림 7. SEI Layer 기반 SOH 추정 결과
Fig. 8. SOH result for the new SOH.

그림 8. 새로운 SOH 값의 계산 결과

을 사용하여 전기화학 모델링을 구성하였다. 해당

전기화학 모델링에서 구현한 SOH 식은 배터리 내

부 파라미터인 SEI(Solid Electrolyte Interphase)

Layer를 사용한다. SEI Layer의 두께 변화량을 표

현한 식을 식(6)에 기술하였다. 해당 식은 시간에

따른 SEI Layer의 두께()를 나타내며, SOH 추정

식에서 주요 파라미터로 사용된다.

   exp


 (6)




 



















 

(7)

식에서 는 반응 속도 방정식에 대한 계수, 

는 활성화 에너지, 은 SEI Layer의 몰질량, 는

SEI Layer의 밀도를 나타낸다. SEI Layer 식은 충

전 시에서만 고려하고 있다. 이는 SEI Layer가 배

터리 충전 시 음극으로 이동한 리튬 이온과 음극

쪽의 전해액 내에 있는 첨가물이 반응을 일으켜 만

들어진 고체막으로써, 충전 시 배터리 내부 SEI

Layer의 큰 변화를 야기하기 때문이다. 이를 기반

으로 한 배터리의 전기화학 특성 기반 상태 추정을

라 하며, 이는 식(8)과 같다. 식에서 는

SEI Layer의 두께를 말하며, 는 SEI Layer 내

활물질 입자의 반경을 나타낸다.

  


 (8)

전기적 노화 실험에서 사용한 프로파일을 사용하

여 MapleSim 기반 리튬 이차 전지의 전기화학 모

델링에 대한 시뮬레이션을 진행하였으며, 해당 모

델링을 통하여 SEI Layer 값에 따른 SOH의 변화

를 그림 7에 나타내었다.

3.2. 새로운 SOH 추정 값의 도출

충전 및 방전에 따른 배터리 내부 상태의 변화와 특

성을 고려하기 위하여 전기화학 모델링 및 SEI Layer

기반 식과, 내부 저항 기반 식,

전기적 실험을 통한 전류적산법을 사용하여 산출

한 레퍼런스 SOH 값인 에 충전, 방전,

휴지기 별로 가중치()를 적용하여 다음과 같은 새

로운 SOH 식을 도출한다.

     (9)

각 추정 값의 계수를 표 1과 같이 새로운 가중치

를 사용하여 나타내었다. 충전 시에 배터리의 내부

SEI Layer의 변화를 야기하기 때문에 충전 시 전

기화학 모델링을 통한 SEI Layer 기반의 SOH 식

에 대한 가중치를 크게 하였으며, 방전 시에는 배

터리 SEI Layer에 의한 변화는 거의 없기 때문에

SEI Layer 기반 SOH의 가중치를 0으로 두고 배터

리 내부저항에 의한 SOH의 가중치를 크게 두었다.

Table 1. Coefficient for new SOH estimation equation.

표 1. 새로운 SOH 추정식의 계수

x y z

Charge 0 1- 

Discharge 1- 0 

Rest 1 1 1

(1101)
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Fig. 10. Comparison of the three SOH estimation method.

그림 10. 세 가지 방법의 SOH 추정 값 비교

Fig. 9. Comparison between the new SOH value and the

original SOH value.

그림 9. 새로운 SOH 계산 값과 기존 SOH 추정 값의 비교

표 1에서 는 가중치로써, 전기적 실험 결과에서

의 방전용량 기반 SOH 추정 값과 SEI Layer 기반

SOH 추정 값의 차로 한다. 이는 레퍼런스 값인

식과 전기화학 모델링 기반의 

식과의 오차를 줄여나가며 SOH를 추정하기 위함

이다. 에 대한 식은 다음과 같다.

    ÷  (10)

충전 및 방전 시에 가중치()에 대한  값

을 계산한 결과, 그림 8과 같다. 그림 8에서 얻어진

결과를 최소제곱법을 사용하여 그림 9와 같이 평탄

화한다[3].

3.3. 세 가지 SOH 추정 값의 비교

본 논문에서 수행한 전기적 실험 결과로 도출한

전류적산법 기반의 레퍼런스 SOH 값, MapleSim

에서 구현한 전기화학 모델링 및 SEI Layer를 활

용한  값, 새롭게 도출한  값을

최소제곱법을 사용하여 평탄화한 값에 대한 비교

를 그림 10에 나타내었다.

그림 10과 같이  값과 의 오차

가  값과 의 오차보다 작아

져, 추정 성능이 좋아진 것을 확인할 수 있다. 매

초 오차에 대한 평균값을 표 2에 나타내었다.

Table 2. Average of error for SOH estimation methods.

표 2. 각 SOH 추정 방식의 오차 평균

 -



 -



SOH 추정 값
오차의 평균

1.188% 0.772%

Ⅲ. 결론

배터리 화재 이슈 예방을 목적으로 배터리 상태

를 정확하게 추정하여 배터리의 노화 정도를 사전

에 예측하고 배터리의 안정성과 수명 관련 요소를

파악할 수 있는 것은 중요하다.

본 논문에서는 리튬 이차 전지의 전기적 특성 실

험의 결과로 사이클 수의 증가에 따른 용량 값 변

화를 확인하였다. 방전용량 기반의  값을

산출하였으며 이를 본 논문의 레퍼런스 SOH 값으

로 하였다. 전기적 실험에서 계산한 연속적인 계단

함수 형태의 내부저항 값을 Moving Time Window

를 통한 평균 및 최소제곱법을 통해 선형 모델을

구현하여 내부저항 값의 경향성 도출을 통해 저항

기반의 SOH 추정 식인 을 도출하였다.

MapleSim을 활용하여 배터리 전기화학 모델링을

구현하여 사이클 수가 증가하면서 변하는 SEI Layer

값을 기반으로 하는 의 식에 전기적 특

성 실험에서 사용한 전류 및 전압 프로파일을 적용하

여 전기화학 모델링 기반의 SOH 값을 도출하였다.

세 가지 SOH 추정 방식에 가중치를 적용하여 배

터리의 전기적, 전기화학적 특성을 모두 나타내고

추정 성능이 좋아진 새로운 의 식을 도출하

였다. 이를 통해 레퍼런스 SOH 값인  값

과 가중치 적용 전의 SOH 값들과의 차이를 비교

하였을 때 오차가 감소하여 추정 성능이 좋아진 결

과를 확인할 수 있다.
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