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구조용 집성판(CLT)-콘크리트 경계면의 전단성능 평가

Shear Performance Evaluation at the Interface Between CLT and Concrete
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*
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Abstract

An experimental study was carried out to evaluate the shear performance at the interface composed of structural 

laminates and concrete. The main variables are the number of CLT layers and the shape of the shear connector. The 

number of CLT layers consisted of 3 and 5 layers. A total of 6 test specimens for shear performance evaluation were 

prepared in the form of a shear connector, a direct screw type and a vertically embedded type. As a result of the 

experiment, similar behavior was shown in all specimens, regardless of the number of layers, including direct screw type 

(SC series) and vertically embedded type (VE series). The behavior at the joint surface was damaged due to the occurrence 

of initial shear cracks, expansion of shear groove cracks, and splaying at the interface after the maximum load.After the 

maximum load, the shear strength decreased gradually due to the effect of the shear connector. It can be seen that the 

shear strength of all specimens is determined by shear and compression stress failure of concrete at the interface of the 

notch joint. 
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1. 서론 1)

녹색건축의 건설에 대해 국내외적으로 관심이 증대되

고 있으며, 건설분야에 있어서 자원재활용, 탄소배출량

저감, 친환경건축 등을 위해 친환경 재료인 목재 사용에 

대한 관심이 증가되고 있다. 국내에서 생산된 목재는 대

부분 펄프용 또는 보드용으로 사용되고 있으며, 고부가

가치 건축자재로 사용은 매우 저조한 실정이다. 목재는 

폐기시 생태계로 환원되고, 지속 가능한 자원이며, 온실

가스인 이산화탄소를 저장하는 대표적인 생태건축 자재

이다. 보다 효율적으로 구조용 목재로 사용하기 위해서

는 구조용 집성재(GLT), 구조용 집성판(이하, CLT) 등

의 공학목재로의 활용이 요구된다. 

북미, 유럽, 호주 등 선진국에서는 CLT 및 하이브리

드 구조시스템 등의 활용으로 목조 건축물의 대형화를 

위한 기술적 토대를 마련해 가고 있다. 목조 생태건축 
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시장은 고층화, 대형화된 목조건축으로 기후변화시대에 

대응하기 위한 건축, 도시적 전략 대안으로 부상하고 있

다.

목재는 대표적인 건축 재료인 콘크리트 및 강재에 비

해 낮은 강도와 취성적 파괴 거동을 나타내며 휨 부재로 

사용시 압축력에 비해 인장력에 취약하기 때문에 건축

물의 합성바닥판으로 적용하기에는 강재-콘크리트 합성

바닥판에 비해 합성효과가 현저히 떨어진다.

목재와 콘크리트를 합성 부재로 사용하기 위해서는 

첫째로 목재의 인장저항성능을 향상시켜 합성효과를 극

대화하여야 하며 그 다음으로는 목재와 콘크리트 간에 

완전합성이 가능하도록 전단 연결재를 설치하는 것이다. 

이를 합성바닥판에 적용할 경우 목재의 부족한 인장강

도를 향상시켜 콘크리트 합성효과가 극대화될 것으로 

기대되기 때문이다.

이에 본 연구에서는 우선 목재-콘크리트 간의 경계면

에서의 구조 실험을 통하여 전단성능을 평가하여 CLT 

목재와 콘크리트 이종재료 간의 합성력 확보 여부를 파

악하여 향후 경량의 합성바닥판으로 사용 가능성을 파

악하고자 하였다3).
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2. 기존 연구 현황

TCC(Timber Composite Concrete) 시스템에서 목재 

부재로 CLT를 사용하는 경우, 횡방향 층재의 특성에 주

의를 기울여야 한다. 횡방향 층재는 길이방향 층재보다 

전단 강성이 훨씬 낮기 때문이다.

횡방향 층재를 고려하기 위해 Gagnon과 Pirvu가 제

공한 설계 예를 따를 수 있다. Gagnon과 Pirvu는 γ

-method를 사용하여 CLT 패널의 휨강성을 계산하는 

방법을 설명하고 있다1).

Kanocz et al.은 접착제로 연결된 CLT-콘크리트 복

합재 보의 단기 및 장기상태에서 기계적 거동을 조사한 

결과 접착제로 연결된 복합재 보가 매우 효과적이라는 

것을 발견하였다2). 

Mai et al.은 4개의 CLT-콘크리트 바닥에서 실대형 

실물 크기로 테스트를 수행 한 결과, CLT- 콘크리트 바

닥은 기존 CLT 바닥보다 압축력 측면에서 3~5배 높은 

우수한 구조적 거동을 보여 주었음을 확인하였다. 복합 

바닥의 진동 성능도 향상됨을 확인하였다3).

목재-콘크리트 복합재(TCC) 바닥을 위한 여러 형태

의 전단연결재가 지난 30~40년 동안 연구자들에 의해 

제안되었습니다. 연결재는 일반적으로 금속 패스너로 구

성되지만4-6), 때로는 목재 기반 전단키로 구성되거나7) 

목재 홈으로 형성되고 콘크리트로 채워진 노치로 구성

될 수도 있다8-10). 

바닥판 유형에 따라 배열된 커넥터는 개별 또는 연속, 

수직 또는 경사로 배치될 수 있다. 전 세계의 TCC 연결

에 사용할 수 있는 체게적인 정보와 실험 데이터는 Cost 

Action FP 1402의 WG4-하이브리드 구조 

(HG4-Hybrid Structures)에서 작성된 최근의 보고서에 

소개되었다11).

래그스크류 또는 유사한 패스너에 의해 완성된 노치 

연결은 바닥판의 강도와 강성 모두에서 목재-콘크리트 

복합 바닥판에 가장 효율적인 연결 중 하나이다. 노치는 

일반적으로 빠르고 정밀하게 경제적인 생산을 가능하게 

하는 컴퓨터 수치제어(CNC) 기계로 절단되어 제작된다. 

노치 연결에서 목재와 콘크리트 사이의 전단력은 직접 

지압전달에 의해 취해지며, 이는 높은 강성으로 인해 두 

재료 사이의 상대 미끄러짐을 상당히 줄여 준다. 노치의 

지압 강성과 비교하여 휨강성이 낮기 때문에 수직방향 

나사는 목재와 콘크리트 사이의 전단력 전달에 무관하

게 기여하게 된다. 그러나 스크류는 콘크리트의 축력과 

목재의 축력 사이의 편심으로 인해 발생하는 인발력을 

발생시키기 때문에 중심에 작용하게 되므로 적재층 중 

두 재료 사이의 분리를 피할 수 있게 한다. 

여러 연구자들에 의해 상이한 노치 형상이 제안되었

다(예 : 직사각형, 삼각형, 사다리꼴 등). Fragiacomo et 

al.에 따르면에서 노치의 길이, 레그스크류의 존재 유무 

및 목재의 노치 깊이는 연결 성능 향상에 영향을 미치는 

가장 중요한 요소인 것으로 밝혀졌다. 특히, 플레이트가 

아닌 보로 구성된 목재 부분이 있는 목재-콘크리트 복

합 바닥의 경우 노치 길이는 연결 강도와 강성에 영향을 

미치며 래그스크류가 있으면 최대하중 이후 거동을을 

향상시키는 것으로 나타났다12). 

국산 목재를 이용한 본 연구에서는 표면 노치깊이는 

25mm, 길이 100mm의 직사각형 단면을 갖는 노치 형

태를 적용하였다. 가공 및 설치가 용이한 2가지의 강재 

절곡형 전단연결재를 노치홈 내부에 배치하여 합성력을 

극대화하고자 하였다. 목재의 지압강도와 콘크리트의 전

단강도는 노치의 깊이와 폭를 결정하는 주요한 변수이

다.

3. 전단성능 평가 실험

3.1 실험 개요

목재 바닥판 측면에서는 강성이 높은 콘크리트와 합

성됨으로써 휨강성이 증대되는 이점이 있고, 이로 인해 

진동, 차음성능이 향상되며, 콘크리트 피복을 통해 내수

성과 내화성이 향상된다.

이에 구조용 집성판인 CLT와 콘크리트 바닥판의 일

체성 확보를 위해서는 전단연결재 형상의 개선이 필요

하며, 이에 대한 일체성 확보 가능성을 확인할 필요가 

있다.

주요 변수로는 CLT 층재 수, 전단연결재 형상, 층재 

두께 등에 따른 최적 바닥판 형상 도출하여 제안하였으

며, 이에 대한 전단 성능 평가를 수행하였다.

CLT-콘크리트 바닥판은 기존의 합성보 이론으로 설

계가 가능하며, CLT-콘크리트 바닥판의 하부 CLT는 인

장을 받고, 상부의 콘크리트는 압축을 받으며, 노치접합
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부는 전단력을 받게 되는 개념이다.

전단연결재를 갖는 노치접합부의 전단 강도를 파악하

면 CLT-콘크리트 바닥판에 요구되는 휨모멘트 성능에 

맞추어 전단연결재 크기와 두께 및 노치의 지름(Dnotch)

와 간격(Snotch)을 설계할 수 있다.

노치의 깊이(Tnotch)는 CLT 최외층의 두께보다 얇게 

하는 것이 목재의 섬유직각방향 굴림전단강도(Rolling 

shear)보다는 섬유방향의 전단강도로 설계가 되므로 적

절하고, 접착층에 부담도 줄일 수 있게 계획하였다. 

3.2 실험체 계획

CLT 바닥판의 전단 성능 실험에 사용한 구조용 집성

판은 KS F 3021(구조용 집성판)에 따라 정의된 대칭 다

른 등급을 사용하였다13). 구조용 집성판의 층단면 두께

는 30mm, 40mm이며, 층재의 폭은 120mm로 동일하여 

계획하였다.

CLT는 국산 낙엽송 층재(비중: 0.55, 함수율: 12%) 

E12 등급을 외층에 E10 등급을 내층에 사용하여 3층과 

5층으로 제작하였다.

CLT 층재는 40mm 목재를 3층으로 구성하여 슬래브 

두께를 120mm로 구성하였으며, 층재가 30mm 두께인 

경우에는 5개층 150mm로 하였다. 또한, 구조용 집성판 

경계면에 형성되는 노치깊이는 25mm, 수직 매입형의 

깊이는 30mm로 전단 성능 실험체에 동일하게 적용하였

다. 

구조용 집성판과 콘크리트 경계면을 구성하는 전단연

결재의 형상은 강재를 절곡하여 직결나사로 고정하는 

형태와 강재를 절곡하여 노치면 상부에 30mm 매입하는 

형태로 구성하였다. 

전단연결재에 사용된 강재의 제원은 강판 두께 

3.2mm로 하였으며, 강종은 SS275를 사용하였다. 전단 

성능 실험체에 사용된 콘크리트 설계기준 압축강도는 

27MPa로 계획하였다. 

구조용 집성판에 적용된 낙엽송에 대한 목재의 소재

시험은 별도로 계획하지 않았으며, 구조용 직교 집성판

의 KS F 2081 기준을 그대로 준용하여 설계․검토를 하

였다14). 

구조용 집성판의 전단 성능 실험체를 구성하는 전단

연결재 형상 및 노치홈, 층재 구성 형상 등을 <Fig. 2>

에 자세히 나타내었다.

<Fig. 2>와 <Table 1>에 나타낸 바와 같이 구조용 집

성판을 이용한 목재와 콘크리트 전단 성능 평가를 위한 

실험체는 집성판 내의 직사각형 노치형성 부위에 절곡

형 강재를 활용한 직결나사형과 강재 매입 형태로 3개 

층재로 집성한 전단 성능 실험체 4개와 5개 층재로 집

성한 2개의 전단 성능 실험체를 계획하여 총 6개를 제

작하였다. 

구조용 집성판 노치접합부와 내부에 전단연결재 배치

된 형상을 대상으로 전단 성능 평가의 원활한 수행을 위

해 구조용 집성판의 양측면에 노치홈을 배치하였으며 

120mm 두께를 갖는 콘크리트가 단순 지지조건을 형성

되도록 제작하였다.

실험체의 주요 변수에 따른 실험체 형상과 상세는 

<Fig. 1>과 같다. 

<Fig. 1> Composition of CLT notch joint

<Table 1> List of specimens

Specimen

CLT

Specifica

tion

fck

(MPa)

Connect

or shape

laye

rs

Layer 

thickn

ess

(mm)

CLT

(mm)

SC-40-3-1
E12/E10 27 screw

3
40 120

SC-40-3-2 3

VE-40-3-1
E12/E10 27 embed

3
40 120

VE-40-3-2 3

SC-30-5-1
E12/E10 27

screw 5
30 150

VE-30-5-1 embed 5



박금성

38 _제21권 제3호 통권85호, 2021. 9

D10 @100

120120 120

360

400

100

400 500

100

100 100 100

100

100

100

100

100

100

100

100

360

(Front view) (Side view)

(Plan)

480

(Shear connector, Screw type)

120 120 120 120

480

Layer(40*120_4EA)

Layer(40*120_3.3EA)

25
60

20 20
100

CLT30/40

35 60

90 90

90

90

100

6020 20

60 100

Hole(Φ40)

3.2t
3-@25(screw)

Hole(Φ40)
Timber

Concrete

(a) 3-CLT screw type

D10 @100

120120 120

360

400

100

400
500

100

90 100100

100

100

100

100

100

90

100

100

360

480

120 120 120 120

480

Layer(40*120_4EA)

Layer(40*120_3.3EA)

25

100

CLT 30/40

35 90

30/40 30

100

3.2t

40

90

100 90

100

90

Concrete

Timber

(Plan)

(Front view) (Side view)

(Shear connector, Vertical embebed type)

(b) 3-CLT vertical embed type

D10 @100

150 120

390

400

100

90

100

90

390

120

400

100

480

500

10
0

100

100

100

100

100

120 120 120 120

480

Layer(30*120_4EA)

Layer(30*120_3.3E
A)

100

6020 20

60 100

Hole(Φ40)

3.2t

25
60

20 20
100

CLT30/40

35 60

10
0

90 10
0

90

100

100

3-@25(screw)

(Front view) (Side view)

(Shear connector, Screw type)(Plan)

Hole(Φ40)

Timber

Concrete

(c) 5-CLT screw type

D10 @100

150 120

390

400

100

120

400

100

100

100

100

390

480

500

90 100 90

100

100

100

100

100

120 120 120 120

480

Layer(30*120_4EA)

Layer(30*120_3.3E
A)

25

100

CLT 30/40

35 90

30/40 30

20

100

3.2t

70

40

90

100100

90

90

(Plan)

(Front view) (Side view)

(Shear connector, Vertical embebed type)

Timber

Concrete

(d) 5-CLT vertical embed type

<Fig. 2> Shape and details of 

shear performance specimen

3.3 가력 및 측정 방법

구조용 집성판 표면에 가공된 전단홈과 강재의 전단

연결재로 구성된 경계면에서의 거동 및 전단 성능 평가

를 위한 실험은 구조용 집성판 양 측면에 전단홈을 가공

하여 전단연결재로 배치하였으며, 양 측면에는 일정 두

께의 철근콘크리트로 지지되도록 계획하여 제작하였다. 

가력방법은 변위제어를 하였으며, 가력은 

0.01mm/sec 속도로 가력하였다. <Fig. 3>과 같이 

1,000kN 용량의 UTM을 사용하여 중앙부 중심에 집중 

선형가력 하였다. 또한 가력 시 가력 지점에서의 목재의 

지압 등의 국부변형을 방지하고자 가력지점부에 소정의 

두께는 갖는 강판을 설치하였다. 

측정 장치로는 전단 성능 실험체의 수직변위를 측정

하기 위하여 실험체 전·후면에 LVDT 2개를 설치하여 

수직변위를 측정하였다. 

DT-1, 2

1,000kN
UTM

<Fig. 3> Set up of shear specimen
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3.4 재료 시험

전단 성능 실험에 사용된 강재의 재료 특성을 알아보

고자 각 3개의 인장시험편(14B호)을 제작하여 KS B 

0802를 따라 강판(SM275)의 인장강도 시험을 실시하였

다15). 시험 결과, 강판의 평균 항복강도는 301MPa, 인장

강도는 362MPa, 탄성계수는 195,545MPa, 연신율은 

41.2%, 항복비는 0.83으로 나타났다. 강재의 강종에 따

른 규격을 만족하는 것으로 평가됨을 확인할 수 있다. 

또한 전단 성능 실험체에 사용된 콘크리트는 설계기

준강도 27MPa로 계획하였으며, 사용된 레미콘의 수에 

따라 각각 3개씩 총 12개의 공시체를 제작하였다. 콘크

리트 압축강도 시험은 KS F 2405의 시험 방법에 따라 

1000kN 유압식 만능시험기(U.T.M)를 사용하여 실시하

였다16). KS F 240317)에 따라 제작한 공시체의 콘크리트 

압축강도 시험 결과, 평균 31MPa로 나타났다.

3.4 실험 결과

구조용 집성판과 콘크리트 접합면의 전단성능 실험 

결과, <Fig. 4>와 <Fig. 5>의 접합면의 파괴형상 및 

<Fig. 6>의 하중-변위 관계 곡선에서 보는 바와 같이 직

결 나사형(SC계열)과 수직 매입형(VE계열) 및 층재 수

에 관계 없이 모든 실험체에서 파괴 거동은 접합면의 초

기 전단균열발생→전단홈 내부 균열 확대→최대하중 이

후 인터페이스 면에서의 벌어짐이 발생하면서 콘크리트

가 파괴된 이후 접합면에서 전단연결재의 영향으로 하

중이 비교적 완만히 저하되면서 파괴되는 양상을 보였

다. 모든 전단 실험체는 전단홈 내부의 콘크리트의 전단 

및 지압파괴에 의해 접합면에서 전단내력이 결정됨을 

알 수 있다. 직결 나사형의 실험체 일부에서 지점 콘크

리트 부분에 균열이 발생하는 현상을 나타내었다.

<Table 2>에는 초기균열하중, 최대하중 및 변형량, 초

기균열강성 등을 정리하여 나타내었다. 구조용 집성판의 

층재 수에 관계 없이 직결 나사형의 평균 최대하중은 

753kN, 수직 매입형은 637kN으로 나타나 직결나사형

의 전단열결재는 갖는 실험체가 1.18배 높게 나타남을 

알 수 있다. 또한, 최대하중 시의 변위에서 직결 나사형

은 평균 4.45mm, 수직 매입형은 평균 2.25mm로 나타

나 직결 나사형의 실험체가 높게 나타났다. 육안으로 관

찰한 균열하중과 균열하중시의 변위 관계로부터 얻은 

초기 균열강성 측면에서 직결 나사형은 평균 

263.5kN/mm, 수직 매입형은 평균 303.9kN/mm로 수

직 매입형의 실험체가 1.15배 높게 평가되었다. 

구조용 집성판 층재의 수에 따라 비교한 결과, 직결 

나사형과 수직 매입형의 경우에 3개의 층재를 갖는 실

험체가 초기 내력 및 초기 균열강성 측면에서 높게 평가

되었음을 알 수 있다.

이러한 거동과 내력 및 강성의 차이는 수직 매입형의 

경우, 초기에 콘크리트 전단과 지압파괴 이후 목재 내부

에 수직 매입된 전단연결재는 직결 나사형에 비해 매입

부의 부착력이 바로 상실되는 영향요인으로 판단된다. 

목재에 매입하는 형태보다 목재와 전단연결재를 직접 

결합하는 형태가 구조용 집성판과 콘크리트 간의 전단

저항 성능 확보에 보다 유리할 것으로 생각된다.

  

<Table 2> Test result

No.
Pc

(kN)

δc

(mm)

Pm

(kN)

δm

(mm)

kis

(kN/mm)

SC-40-3-1 237 1.10 742 3.65 215.5

SC-40-3-2 180 0.40 807 3.12 450.0

SC-30-5-1 60 0.31 710 6.57 193.5

Avg. 159 0.60 753 4.45 263.5

VE-40-3-1 108 0.15 619 1.97 720.0

VE-40-3-2 200 0.68 636 2.48 294.1

VE-30-5-1 84 0.46 657 2.30 182.6

Avg. 131 0.43 637 2.25 303.9

* Pc : Crack load (kN)

* δc : Displacement of crack load (mm)

* Pm : Maximum load (kN)

* δm : Displacement of maximum load (mm)

* kis : Initial crack stiffness (kN/mm)

(Screw type)

Axial 
Force

①Initial shear crack

③Open after 
maximum load

②Expansion of cracks 
in the notch area③Widening

④Crack in the 
support

Status of destruction 
after the end

①Initial shear crack

<Fig. 4> Failure mode of screw connection (SC series) 

joint surface
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3.5 결과 분석 및 고찰

노치가 가공된 목재(CLT)에 전단연결재를 설치하고 

콘크리트를 타설하여 28일 이상 양생하였다. 경계면에서 

전단력으로 인한 Slip modulus(k)는 식 (1)과 같이 최

대하중의 10%와 40% 하중과 이때의 변위 관계로부터 

계산할 수 있다. 

   

  
                (1)

여기서, 

ks : Slip modulus (kN/mm), 

 :최대하중의 40% 하중 (kN), 

 :최대하중의 10% 하중 (kN), 

 :최대하중의 40% 하중에서의 변위 (mm), 

 :최대하중의 10% 하중에서의 변위 (mm)

<Table 3> Slip modulus

No.
0.1Pm

(kN)

0.1δ
(mm)

0.4Pm

(kN)

0.4δ
(mm)

ks

(kN/mm)
1ks

(kN/mm)

SC-40-3-1 74 0.51 297 1.22 314.1 78.5

SC-40-3-2 80 0.18 323 0.65 517.0 129.3

SC-30-5-1 71 0.36 284 1.08 295.8 74.0

Avg. 75 0.35 301 0.98 375.6 93.9

VE-40-3-1 62 0.12 248 0.40 664.3 166.1

VE-40-3-2 64 0.41 254 0.75 558.8 139.7

VE-30-5-1 66 0.40 263 1.05 303.1 75.8

Avg. 64 0.31 255 0.73 508.7 127.2

* 0.1Pm : 10% maximum load (kN)

* 0.4Pm : 40% maximum load (kN)

* 0.1δ : Displacement of 10% of the maximum load (mm)

* 0.4δ : Displacement of 40% of the maximum load (mm)

* ks : Slip modulus (kN/mm)

* 1ks : Slip modulus per one (kN/mm)

<Table 2>와 <Table 3>에 나타낸 바와 같이 층재의 

수와 관계없이 100(폭)☓25(깊이)mm를 갖는 노치와 4

개의 직결 나사형 전단연결재로 구성된 실험체에서 최

대하중은 평균 753kN, 전단연결재 한개당 Slip 

modulus는 평균 93.9kN/mm으로 나타났다. 또한 4개

의 수직 매입형 전단연결재로 구성된 실험체에서는 층

재의 수와 관계없이 최대하중은 평균 637kN, 한개당 

Slip modulus는 평균 127.2kN/mm으로 나타났다.

3개 또는 5개의 층재로 구성된 직결 나사형을 갖는 

노치 접합부가 수직 매입형 접합부에 비해 최대하중은 

높게 평가되었다. 그러나 3개 층재인 경우에 직결 나사

형 노치 접합부에서의 전단 슬립계수는 수직 매입형에 

비해 낮게 평가되었고, 5개의 층재로 구성된 직결 나사

형과 수직 매입형을 갖는 노치 접합부의 전단 슬립계수

는 상당히 유사하게 평가됨을 확인할 수 있다. 

4. 결론

구조용 집성판(CLT)과 콘크리트로 구성된 바닥판 경

계면에서의 전단 성능 평가를 위한 실험적 연구를 통해 

다음과 같은 결론을 얻었다.

1) 구조용 집성판과 콘크리트 경계면의 전단 성능 실

험결과, 직결 나사형(SC계열)과 수직 매입형(VE계열) 노

치 접합부는 층재 수와 관계 없이 모든 실험체에서 파괴 
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거동은 접합면의 초기 전단균열발생→전단홈 내부 균열 

확대→최대하중 이후 경계면에서의 벌어짐이 발생하면

서 파괴되는 양상을 보였다. 이후 접합면에서는 전단연

결재의 영향으로 하중이 비교적 완만히 저하되는 형상

을 보였다. 전단홈 내부에서 콘크리트의 전단 및 지압파

괴에 의해 경계면에서 전단 내력이 결정됨을 알 수 있

다.

2) 구조용 집성판 층재의 수에 따라 비교한 결과, 직

결 나사형의 경우에는 3개의 층재를 갖는 실험체가 내

력 및 초기 균열강성 측면에서 높게 평가되었으나, 수직 

매입형의 경우에는 층재 수에 관계 없이 비교적 유사한 

내력 및 초기 균열강성을 보이고 있음을 알 수 있다.

3) 이러한 거동과 내력 및 강성의 차이는 수직 매입

형의 경우, 콘크리트 전단과 지압파괴 이후 목재 내부에 

수직 매입된 전단연결재는 직결 나사형에 비해 매입부

의 부착력이 바로 상실되는 요인으로 판단된다. 목재에 

매입하는 형태보다 목재와 전단연결재를 직접 결합되는 

형태가 구조용 집성판과 콘크리트 간의 전단 성능 확보

에 다소 유리할 것으로 생각된다.

4) 3개의 층재로 구성된 직결 나사형을 갖는 노치접

합부가 수직매입형 노치접합부에 비해 최대하중은 높게 

평가되었으나 노치홈 접합부의 전단 슬립계수는 작게 

평가됨을 확인할 수 있다. 

5) 5개의 층재로 구성된 직결 나사형을 갖는 노치접

합부가 수직 매입된 노치접합부에 비해 최대하중은 높

게 평가되었으며, 노치홈 접합부의 전단 슬립계수는 상

당히 유사하게 평가됨을 알 수 있다. 

6) 향후 구조용 집성판과 콘크리트로 구성된 바닥판

의 구조성능 검증과 효율적인 구조설계를 수행하기 위

해서는 전단 성능 실험 결과에서 나타난 직결 나사형의 

전단연결재로 구성된 합성바닥판에 대한 휨성능 평가를 

통해 바닥판의 일체성과 안정적인 거동을 확인하는 연

구가 추가로 수행되어야 할 것으로 보인다.
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