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Abstract

In this study, we propose a liquid crystal-based polarization control technology that can control polarization by 

adjusting the voltage applied to the liquid crystal, and apply it to a Closed-circuit Television (CCTV) to transmit 

only the desired angle of polarized light. CCTV with conventional polarizing films cannot control polarization 

because they focus on backlight compensation, so light reflected from the water surface or highlights reflected 

from vehicles interfere with subject identification. However, the Vertical Alignment mode allows the polarization to

be adjusted electrically, so that only the polarized light at the user’s desired angle is transmitted, eliminating 

reflected highlights. The images obtained using this technique are optimized by computer software. Liquid crystal 

polarization panels, which can electrically control the polarization angle, transmittance, and polarization rate, 

have been applied to polarized image monitoring device to improve subject identification in conventional CCTV.

요  약

본 연구에서는 액정에 인가되는 전압을 조절하여 편광을 조절할 수 있는 액정 기반 편광 조절 기술을 폐쇄회로 텔레비전(CCTV)

에 적용하여 사용자가 원하는 각도의 편광만을 투과시킬 수 있는 시스템을 제안한다. 기존의 편광필름이 적용된 CCTV는 역광 보정

기능에 치중되어 있기 때문에 편광을 제어할 수 없어 수면에서 반사된 빛이나 차량에서 반사된 하이라이트가 피사체 식별을 방해한

다. 그러나 Vertical Alignment 모드를 사용하면 전기적으로 편광을 조절할 수 있기 때문에 사용자가 원하는 각도의 편광만 투과시

켜 반사되는 하이라이트를 제거할 수 있다. 이 기술을 사용하여 얻은 이미지들은 컴퓨터 소프트웨어에 의해 최적의 이미지로 도출하

였다. 편광 각도와 투과율, 편광 속도를 전기적으로 제어할 수 있는 액정 편광 패널을 편광 폐쇄회로 텔레비전에 적용하여 기존 

CCTV에서의 피사체 식별을 개선하였다.
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Ⅰ. 서론

카메라 기술은 20세기 아날로그 시스템에서 21세기 

디지털 혁명에 이르기까지 획기적인 변화를 겪었다. 현

재도 고해상도 이미징, 야간 투시 기능, 반사 및 하이라

이트 제거 등 다양한 분야에서 카메라 기술에 대한 연구

가 진행되고 있다[1, 2]. 기술의 발전에 따라 카메라를 

사용한 감시 시스템 중 하나인 영상감시 장치(CCTV)는 

공공 및 민간시설의 안전한 운영, 재난ㆍ범죄 등 사회적 

안전망에 대한 요구가 늘어나면서 수요가 증가하여 지속

적으로 발전되고 있다[3, 4]. CCTV는 감시가 필요한 위

치에 주로 설치가 된다. 기존의 CCTV 시스템은 역광 보

정 기능인 Backlight Compensation(BLC) 및 Wide 

Dynamic Range(WDR)과 같은 기능에 주로 중점을 두

고 있다. 이러한 기능들은 주로 후면의 강한 광원이나 환

경의 밝기 차이를 조절하여 화면에 있는 피사체를 뚜렷

하게 보이도록 하는데 사용된다. 그러나 이러한 기능들

은 편광이나 난반사에는 취약하여 반짝이는 수면, 결빙 

상태의 도로, 피사체에서 반사된 하이라이트 등이 피사

체 식별을 방해해 카메라 성능을 저하시킨다[5, 6].

종래의 편광 카메라는 스마트폰이나 광학 카메라, 

CCTV 등에서 사진이나 영상을 찍을 때 편광필름이 장

착되어 있는 상태로 촬영을 한다. 편광필름이 적용된 카

메라로 이미지 처리를 하면 햇빛으로 인해 난반사된 빛

을 제거하여 선명한 이미지를 얻을 수 있다[7]. 그러나 

편광필름은 원하는 투과 편광 방향을 설정하려면 수동으

로 조절해야 한다는 불편함이 있다. 그래서 이를 개선한 

것이 편광필터가 결합된 카메라이다. 수동 편광필름에 

회전 장치를 결합시키고 회전 장치를 모터로 구동하여 

편광필름을 기계적으로 회전시켜 원하는 투과 방향으로 

편광을 변화시키면서 이미지 처리한다. 하지만 편광필터

를 사용하면 편광을 바꿀 때 동작되는 속도가 느리고 편

광이 필요하지 않는 상황에서는 편광필름을 수동으로 탈

/부착해야 한다는 단점이 있다. 그래서 편광 CCTV의 편

광 선택성을 다양하게 하기 위해 기계적 동작이 아닌 전

기적 동작을 사용하여 빛의 편광 방향을 조절할 수 있는 

기술이 필요하다.

본 논문에서는 Vertical Alignment(VA) 액정을 활용

하여 VA 모드로 구성된 cell을 적용하여 편광을 선택적

으로 조절할 수 있는 영상감시 장치용 자동 편광 제어 

장치를 제안한다. VA 모드 기반의 액정 분자는 전압이 

충분히 인가되면 배열 방향이 기판과 수평하게 변화한

다. 이때, 액정은 굴절률 이방성에 따라 위상을 지연시키

는 역할을 하며, 결과적으로는 Half-Wave Plate와 같은 

동작을 하게 된다. 따라서 VA 모드 cell에 입사되는 편

광 빛을 제어할 수 있는 특성을 갖고 있는 액정을 연구

에 사용하였다. VA 모드 cell에 인가된 전압에 따른 빛

의 투과율에 대해 분석하고, 분석된 데이터로 소프트웨

어에 적용하여 최적화된 이미지를 얻는다. VA 모드 cell

이 적용된 카메라를 이용해 실제로 촬영하였다. 본 기술

이 영상감시 장치의 여러 응용분야에 적용이 되어 피사

체 감시에 탁월한 성능을 보일 수 있을 것으로 기대된다.

Ⅱ. 실험 및 측정방법

1. VA 모드 cell 제작 방법

본 절에서는 제안한 VA 모드 cell의 제작방법 및 측정 

방법에 대해 설명한다. VA 모드는 Vertical Alignment

의 약자로서 전기장이 걸리지 않은 off-stated 일 때, 액

정분자들이 수직하게 배열되어 있다가 전기장을 걸어 주

면 액정이 수평 하게 배열된다. 그래서 초기 수직으로 배

열되어 있는 액정분자를 수직 방향으로 전압을 인가했을 

때 액정의 장축 방향이 수평으로 되도록 액정분자가 눕

게 하기 위해 유전율 이방성이 음인 Negative 네마틱 

액정 SLC-2(Shi jiazhuang Chengzhi Yonghua Display 

Material Co. Ltd.,China)을 사용하였다. 기판은 전면 

ITO(Indium Tin Oxide)가 증착된 25*25*0.7t 유리기

판을 사용하였다. 먼저 기판을 아세톤으로 15분 동안 초

음파 세척한 후 200 ℃의 오븐에서 10분 동안 건조하였

다. 액정에 전압을 걸지 않았을 때 액정의 장축 방향이 

수직으로 서도록 수직 배향막을 사용하여 세척된 ITO 

유리 기판 위에 3000rpm으로 30초 동안 스핀코팅 하였

다. 코팅된 기판을 200 ℃의 Hot-palte 위에서 10분 동

안 건조시켰다. 배향막이 코팅된 ITO 기판을 러빙한 후 

러빙방향이 Anti-parallel 하게 부착하였다.

VA 모드 cell은 설계 기준에 맞추어 제작하면 투과율

이 최대가 되며 Half-wave plate처럼 동작한다. 그래서 

투과도를 구하는 공식인 식(1)을 사용하여 투과도(T)가 

최대일 때의 조건에 맞는 cell gap을 구하였다.

  sinsin

∆
 (1)

여기서 는 러빙 각도, d는 cell gap, ∆n은 액정의 

복굴절률, 는 빛의 파장을 의미한다. 최대 투과도를 나

타내는 조건은 수식(2)와 같다. 
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∆n의 값이 0.12이고,  값은 632nm 일 때, 계산된 

d의 값은 2.3k um(k은 정수)이므로, cell gap을 6.9um

로 제작하였다. 설계한 간격으로 cell gap이 맞게 제작되

었는지 확인하기 위해 Spectrometer(Ocean Insight, 

MAYA 2000PRO)을 이용하여 투과율을 측정한 후 Peak 

파장을 계산하여 확인하였다. 제작한 셀에 Negative 액

정을 모세관 효과로 주입하였다. 액정이 셀에서 흘러나

오지 않도록 NOA63(Norland)을 이용해 실링 하였다.

2. VA 모드 cell 측정 방법

제작된 VA모드 cell의 인가된 전압에 따른 투과율을 

측정하기 위해 632nm 파장의 레이저를 광원으로 사용

하였다. 빛이 입사하는 방향의 기판에 수직한 방향으로 

VA 모드 cell을 위치시켜 측정하였다. CCTV에 VA 모

드 cell을 적용할 때는 편광 필름을 하나만 사용하지만, 

측정에서 편광판을 두 개 사용한 이유는 Polarizer가 편

광된 빛을 나타내고, Analyzer는 cell에 부착된 필름을 

나타내기 위해서다. 전기광학적 특성을 분석하기 위해 

Arbitrary Function Generator(GW Instek, AFG-2105), 

Digital Multimeter(FLUKE Calibration, 8808A) 을 

사용하였다. Function Generator를 사용하여 VA모드 

cell에 1KHz의 Square waveform을 0~5V까지 0.1V 

단위로 인가하면서 전압에 따른 투과율을 측정하였다.

Fig. 1. Measurement method of VA mode cell.

그림 1. VA 모드 cell 측정 방법 

Ⅲ. 결과 및 토론

그림 2, 3, 4는 액정을 이용하여 VA 모드 cell을 만들

어 0~10V의 1KHz Square wave를 0.1 V 단위로 인가

하여 측정한 Polarizer와 Analyzer의 각도에 따른 V-T 

특성을 그래프로 나타낸 것이다.

그림 2, 3, 4에서 Y축 값은 포토다이오드가 감지하는 

빛의 세기이며 이는 투과율을 의미한다. 그림 2, 3, 4 는 

각기 다른 VA모드 cell 샘플을 측정한 것이다. VA 모드

는 Half-wave plate의 성질을 갖기 때문에 이 특성을 

고려하여 Polarizer와 Sample 사이의 각도에 대해 두 

배가 되는 각도 -20⁰ / 110⁰, -45⁰ / 135⁰, -60⁰ / 

150⁰로 Polarizer와 Analyzer를 설정하고 측정하였다.

Half-wave plate란 선편광 된 빛이 Half-wave plate

를 의 각도로 통과하면, 2만큼 편광축이 회전되어서 

나오는 위상지연이다. VA 모드가 Half-wave plate의 

성질을 갖는 이유는 Half-wave plate가 동작할 때 발생

되는 위상지연과 액정의 굴절률로 인한 위상지연이 일치

하여 VA 모드가 Half-wave plate로 동작된다. 실제 cell 

gap의 계산 값은 6.9um 이지만, 제작된 cell을 측정한 

결과 cell gap은 7um로 측정되어 최대 투과도를 만족할 

수 없다. 이때 최대 투과도를 보상할 수 있는 것이 액정

의 굴절률이며, 액정의 굴절률은 액정의 방향자 각도에 

따라 달라진다. 식(2)에서 ∆n이 맞춰져야 최대 투과도

가 되기 때문에 전압이 완전히 수평으로 배열되는 전압

보다 낮은 전압에서 Half-wave plate로 동작된다. VA 

모드 cell은 액정분자가 수직으로 서있다가 수직으로 인

가된 전압에 따라 액정분자가 수평으로 배열된다. 그에 

따라 VA 모드 cell의 통과하는 빛의 투과율이 변화하게 

된다.

Fig. 2. Angular Dependent V-T Characteristics of VA 

mode sample 1 within Polarizer and Analyzer.

그림 2. Polarizer와 Analyzer 각도에 따른 VA 모드 sample 

1의 V-T 특성

그림 2는 Polarizer의 각도를 –20⁰로 위치시키고, VA 

모드 cell에 인가한 전압이 4.4V일 때 cell이 Half- 
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wave plate로 동작한다. 그래서 빛이 VA 모드 cell 통과 

시 20⁰로 위상이 변하고, 각도가 110⁰로 설정된 Analyzer

에서 crossed polarizer가 되어 빛이 투과하지 못하는 

것을 알 수 있다. 또한 그림 3과 그림 4에서 Polarizer

의 각도를 –45⁰와 –60⁰ 위치시키고, VA 모드 cell에 인

가한 전압이 4.1V, 3.8V 일 때 cell이 Half-wave 

plate로 동작한다. VA 모드 cell 통과 시 45⁰, 60⁰로 위

상이 변하여 각도가 135⁰, 150⁰로 설정된 Analyzer에

서 빛이 투과되지 못하는 것을 알 수 있다. 

Fig. 3. Angular Dependent V-T Characteristics of VA 

mode sample 2 within Polarizer and Analyzer.

그림 3. Polarizer와 Analyzer 각도에 따른 VA 모드 sample 

2의 V-T 특성

Fig. 4. Angular Dependent V-T Characteristics of VA 

mode sample 3 within Polarizer and Analyzer.

그림 4. Polarizer와 Analyzer 각도에 따른 VA 모드 sample 

3의 V-T 특성

이는 제작된 각각의 VA 모드 cell에서 Half-wave 

plate로 구동되는 전압이 4.4V, 4.1V, 3.8V 인 것을 의

미한다. 각 cell마다 구동되는 전압이 다른 이유는 cell 

마다 cell gap이 조금씩 다르기 때문에 액정의 굴절률이 

달라져서 구동되는 전압도 다르다.

VA 모드 cell에 인가된 전압에 따른 투과된 빛의 편광 

비율을 분석하고, 소프트웨어 영상처리 프로그램에 적용

하여 이미지를 최적화할 수 있는 데이터를 제공하였다.

Fig. 5. Image optimization schematic diagram CCTV.

그림 5. 영상감시 장치의 이미지 최적화 모식도

그림 5은 액정 편광 기능이 적용된 카메라에서 이미지 

처리 되는 과정을 나타낸 모식도이다. VA 모드 액정 편

광판이 적용된 영상감시 장치의 소프트웨어를 최적화하

여 투과 편광방향을 전기로 조절하여 얻은 이미지의 편

광 성분을 판단하고 이미지처리를 통해 사용자가 원하는 

편광 이미지를 생성한다. 영상설계부에서는 이미지 처리

하고자 하는 사용목적에 따라 최적 편광 이미지를 획득

하도록 이미지처리 시퀀스를 설계하여 편광제어부 및 처

리부를 제어한다. 영상판단부에서는 영상설계부의 설계

에 따라, 여러 각도의 편광 이미지를 비교하여 이미지 처

리하고자 하는 사용목적에 부합하는 편광 이미지를 선택

한다. 최종적으로, 서로 다른 편광 각도의 영상 중 가장 

선명한 영상을 판별하고, 해당 영상의 촬영 조건으로 촬

영 후 소프트웨어를 통한 이미지 처리로 불필요한 편광

성분을 제거한다. 본 논문에서는 소프트웨어를 통한 최

적화에 대한 기술을 다루지 않는다.

그림 6은 편광 카메라의 편광 선택 강화를 적용하기 

전(좌측 사진)과 후(우측 사진)에 촬영한 사진이다. 그림 

6(a), (b)는 편광카메라의 편광 선택 강화를 적용하여 수

면에서 반사된 하이라이트를 최소화한 사진이다. 이를 

적용하여 익수자 구조 시 발생하는 하이라이트를 제거하
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여 익수자 구조의 어려움을 개선 할 수 있다. 편광은 전

자기파가 진행될 때 빛을 구성하는 전기장과 자기장이 

특정 방향으로 진동하는 현상을 나타낸다. 전기장 진동

방향이 입사평면과 수직할 경우 수직편광, 수평할 경우 

수평편광이라고 한다. 수면에 무편광인 빛이 입사될 때, 

특정 입사각에서 수직편광 성분의 반사만 일어나는데, 

이때 이 입사각을 브루스터 각이라고 한다. 이는 무편광

된 빛이 입사하는 물체 표면에서 일어나는 현상으로, 이 

각도에서는 주로 특정 편광 성분만 반사되어 이 특정 편

광 성분을 차단하면 수면에서 반사된 빛의 하이라이트를 

효과적으로 제거할 수 있다. 편광 선택 강화를 적용한 그

림 6(b)에서는 브루스터 각 근처에서의 편광이 강화되어 

수면에서 반사된 빛 중 특정 편광 성분을 차단하여 하이

라이트를 최소화했다. 이로 인해 겨울철 도로 위의 블랙

아이스와 같은 위험 상황을 감지하여 안전사고를 방지하고 

발생 시 효과적으로 대응할 수 있다. 기존의 편광 CCTV

와 달리 VA 모드 cell이 적용된 자동 편광 제어 CCTV

를 활용하여 인가되는 전압을 조절하여 편광을 선택적으

로 제어하여 사용자의 환경에 따라 적용할 수 있다. 

Ⅳ. 결론

본 논문에서는 VA 모드 cell을 적용하여 편광을 선택

적으로 제어할 수 있는 영상감시 장치용 자동 편광 제어 

장치를 제안하였다. 기존의 편광필름이 적용된 CCTV와 

달리 카메라에 입사되는 빛의 편광 각도를 전기적으로 

조절하여 사용자가 원하는 각도의 편광만을 투과시킬 수 

있다.

 VA모드 cell에 인가된 전압의 변화에 따른 투과도를 

측정하여 편광 성분을 분석하였다. 분석한 편광 데이터

들은 컴퓨터 소프트웨어에 의해 최적화되어 이미지 처리

되었다. VA 모드 cell이 적용된 편광 영상감시 장치는 

이상기후로 인한 호우 및 침수 발생 시 수면 반사광을 

제거해 피사체 식별에 용이하여 공공 및 민간의 안전에 

큰 기여를 할 수 있을 것이라고 기대된다. 
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